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13 LV 3250 Malerarbeiten

24.03.2023

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
AS 0.1 Normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfithrung der nachfolgend
pbeschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhang-

ender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht
gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird,

die anerkannten Regeln der Technik zwingend zu beachten
und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwdhnt gelten die
Vorschriften in der zum geplanten Zeltpunkt der Ausfiihrung
geltenden Fassung.

AS 0.2 Vorleistungsprufung

Die MaBe sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich
am Bau zu nehnmen.

Rechtzeitig, mind. 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten hat der
AN die Vorleistungen der anderen Gewerke an der Baustelle
zu uberprifen. Die gewerkespezifischen Priif- und Hinweis-
pflichten nach VOB sind zu beachten.

Der AN hat sich insbesondere daven zu Uberzeugen, dass
die Untergrundbeschaffenheiten der Vorgewerke, sowie die
verwendeten Bauprodukte und Bauarten geeignet sind, die
vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien
aufzunehmen - sowie, cb die Vertriglichkeit

der zusammengefiigten Materialien fir die vorgesehene
Nutzung geeignet sind.

Auf die Hinweispflicht des AN nach VOB wird ausdricklich
hingweisen. Nachtragliche Einwande und Forderungen sind
ausgeschlossen.

Der AN haftet fiir alle Folgen, die aus der Unterlassung
dieser Pruf- und Hinweispflicht entstehen.

AS 0.3 Muster

Verwendete Materialien der sichtbaren Bauteile sind
vor Freigabe, auf Anforderung des Planers zu bemustern.
Dies ist in die Einhesitspreise mit einzukalkulliersn.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

01 Titel Anstriche Wandflachen

AS 1 &Anforderungsspezifikationen Anstrich
Decken—- und Wandflachen

AS 1.0 Allgemeine RAusfihrungsvorgaben
Erstanstrich auf Decken- und Wianden

> Grundsidtzlich fiir die nachstehenden
Leistungen mabBgebend:

Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe fir
Anstriche und Beschichtungen miissen in einer
Systemkette aufeinander abgestimmt sein und
nach den Herstellervorschriften angewendet
und verarbeitet werden.

Ubertrag:

Seite 12
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Inhaltsstoffe wie Isothiazeclinone
(Isothiazolinoen, Methyliscthiazolinon,
Chlormethylisothiazolinon) sind nicht zugelassen

>

Anstrichsystem, bestehend aus:
- Grundanstrich

- Zwischenanstrich

- Schlussanstrich

Farbton:

Decken- und Wandfl&achen nach Farbvorlage
gemischt, Farbton: "weil, RAL 9016",
abgesetzte farbige Decken- und Wandflachen
nach Farbvorlage gemischt,

bunt nach Wahl des AG
Ausfilhrungshdhen

Alle Hohen entsprechen den lichten Raumh&hen,
also ab OK FFB - Fertigfubboden bis UK Abhangdecke,
Decken- und Wandhshe = dber 2,90 m bis 3,1 m

Fiir dartberhinausgehende bzw. geinderte Hohen
der zu bearbeitenden Decken- und Wandflachen
sind in den jeweiligen LV-Positionen
entsprechende Hoéhenangaben enthalten.

Deckenfldchen
- Gipskarton Cberflichengiite Q2
- Stahlbeton glatt geschalt

Untergriinde:

- Innenflichen aus Gipskarton (GKB, GKF) ,
verspachtelt, Oberflachenqualitaten Q2 -
allgemeine Flachen

— Betonflé&chen

Generell ist mit dem angebotenen
Einheitspreis abgegolten:

sorgfiltiges Abdecken der oberflachenfertigen
Fenster, Fensterstocke, Fassadenriegel,
Tiren, Turfutter, Turrahmen, Verglasungen,
Sichtbeton-Bauteile, Boden, angrenzende
Bauteile etc. mit Folie und Klebeband,
abdecken und abkleben,

nach der Ausfithrung entfernen und entsorgen,

das Klammern, die Verwendung von ReiBzwecken
oder ahnlichen Befestigungsmitteln, welche
die abzudeckende Oberflache verletzen oder
Rost verursachen, sind ausdriicklich
untersagt;

bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschdden zu
Lasten des AN,

das gewerksiibliche Reinigen der Einbauteile,
der Bodenbelige und der Tiren und Fenster,

das Entsorgen der Farbeimer

Ubertrag:
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anstriche Wandflé&chen

AS 1.1 Grundanstrich Tiefgrund, DECKEN u. WANDE

Wassrige Hydrosol-Grundierung innen auf
Mikroemulsionsbasis zur Verfestigung und
Egalisierung unterschiedlich saugender
Untergriinde

Kennwerte:

— Farbton : milchig-transparent

- Werkstoffbasis : Acrylat-Copolymer

- Dichte : ca. 1,0 g/cm?

- ELF emissionsarm, losemittel- und
weichmacherfrei

- AgBB-geprift

- diffusionsfahig, gut verfestigend,
haftvermittelnd, alkalibestandig

- zum Grundieren saugfahiger Untergrinde,
- B. Mauerwerk, Putz, Beton, Gipskarton

angebotenes Erzeugnis:

)
R 74
B (0

{Bieterangabe Hersteller, Produkt)

LS 1.2 Grundanstrich Haftgrund, DECKEN u. WANDE

Pigmentierte Grundierfarbe mit haftvermit-
telnder Wirkung auf nicht bzw. schwach
saugenden Untergriinden

Kennwerte:

- Farbton : weil

- Werkstoffbasis - Acrylat-Copolymer

- Dichte : ca. 1,4 g/cm?

- ELF = emissionsarm, lésemittel- und
weichmacherfrei

- AgBB-gepruft

- diffusionsfahig, verfestigend,
haftvermittelnd, geruchsarm

- zum Grundieren nicht bzw. schwach
saugfihiger Untergrinde, z.B. Beton

angebotenes Erzeugnis:

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.3 Fillspachtelmasse, DECKE u. WANDE

weiBer Spachtel auf Gips-Kunststoff-Basis zum
Fiillen und Verspachteln von Lochern oder
Schlitzen, Fugen in Betonfertigteildecken und
groferen Vertiefungen innen,

Kennwerte:

- Farbton : welbh

- Werkstoffbasis : Gips mit redispergier-—
baren Kunststoffen

- Schiittdichte : ca. 0,9 g/cm?

- faserverstarkt

- wasserdampfdiffusionsfahig

- haftfest

24.03.2023

Seite 14
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- zur Verarbeitung von mehreren Zentimetern
Schichtdicke

angebotenes Erzeugnis:

{(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.4 Spachtelmasse, DECKEN u. WANDE

weilbe, dispersionsgebundene Spachtelmasse

zum dinnschichtigen Spachteln und einbetten
von Spachtelvliesen im Bereich der Gipskarton-
bauplatten,

Kennwerte:

- Farbton : owelb

- Werkstoffbasis : weiBe hochwertige
Marmormehle

- Dichte 5 Eae 1; 65 gfem?®

- Korngrohe : max. 0,2 mm

- Nassauftragsschicht: bis 3 mm je Auftrag

- ELF = emissionsarm, ldsemittel- und
weichmacherfrei

- RhgBB-gepruft

angebotenes Erzeugnis:

AS 1.5 Reinacrylat-Bindemittel Innenfarbe,
NAK 1, WANDE

Seidenmatte, emissicnsarme, 1osemittel- und
weichmacherfreie, gut reinigungsfahige, hoch
strapazierfahige Wandfarbe auf Reinacrylat-
Bindemittelbasis, desinfektionsmittelbestandig,

Kennwerte:
- Werkstoffbasis : Reinacrylat
= Biglite § gay 15,28 = 1, 4 iggem®

- Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1
- Deckvermdgen: Klasse 2
- Reinigungsfiahigkeit: Klasse 3

- Glanz . seidenmatt

- ELF = emissionsarm, losemittel- und
weichmacherfrei

- schadstoffgepruft

- wasserdampfdiffusionsfahig

- bestandig gegen wassrige, nicht alkohol-
basierte Desinfektionsmittel

- geeignet fur den direkten Lebensmittelkontakt

- gut reinigungsfahig

- frei von foggingaktiven Substanzen

- geeignet fiir den Anstrich gelochter
GK-Akustikwande

Ubertrag:
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angebotenes Erzeugnis:

(Bieterangabe Herstéiler, Produkt)

AS 1.6 Acryl Dichtungsmasse
Einkomponentige Fugendichtmasse fur innen
zur Versiegelung von Fugen und Anschliissen

mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf
Polyacylatbasis

- Farbton : welb, grau, braun

- Dichte : ca. 1,61 g/cm?

- Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/IS0
868

- Standvermégen : < 2 mm nach IS0 7390

- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm? nach DIN 5354

- einkomponentig

- fiir den Einsatz im Krankenhausbau geelgnet
- plastecelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- tiberstreichbar

angebotenes Erzeugnis:

Produkt) ©
S 1.7 Siligop~Dichtstefl
Einkomponentiger, neutral vernetzender Silicon-

Dichtstoff flr Baudehnungs— und Anschlussfugen
im Innenkbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy

- Farbton : transparent, weil, grau,
braun, schwarz

— Dichte : ca. 1,03 g/cm?

— Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339

- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm? nach DIN 5354

- einkomponentig

- neutral vernetzend
-~ fiir den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dausrhaft elastisch
- geruchsarm
angebotenes Erzeugnis:
—v'!"; 4 y v Y ) . '/.’T" ) F] f
. Beko Sibeon. tre 4 .
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)
AS 1.8 Reinraum—-Silicon-Dichtstoff
Einkompeonentiger, neutral vernetzender Silicon-

Dichtstoff fiir Baudehnungs- und Anschlussfugen
im Innenbereich, geeignet fiir den Einsatz im

Ubertrag:

Seite 16
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Anstriche Wandflachen

24.03.,2023

0l.

01.

Reinraumbersich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy

— Farbton : transparent, weiB, grau,
braun, schwarz

- Dichte : ca. 1,0 g/cm?

— Rissdehnung : 600 % nach DIN EN ISO 8339

- Zugfestigkeit : 1,5 N/mm? nach DIN 5354

- einkomponentig

- neutral vernetzend

- fiir den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

- gepruft fiir Anwendung im Reinraumbereich

angebotenes Erzeugnis:

ery
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)
* Ende der Anforderungsspezifikation *

SPACHTELAREEITEN WANDE

Fiillspachtelung Bestandswand

grofiere Vertiefungen, Porennester und
Fugenbereiche vorspachteln und glatten, evtl.
vorhandene Versdtze breitflachig anspachteln.

Untergrund zuvor auf Eignung, Tragfiahigkeit und
Haftfestigkeit prifen, Flachen s&ubern,

Ausfithrung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.3 Fiillspachtelmasse

Verarbeitung nach Herstellervorgaben,

- Untergrund: Stahlbeton-Wande,
Sichtbetonklasse SB2

— Bereich: Bestandswand Bettenzentrale

- Ausfihrungshohen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2

Spachtelung StB-SB2, Bestandswand

Auftragen einer vollflachigen
Spachtelung auf die StB-Wande, bestehend
aus Spachtelung und aller erforderlichen
Schleifarbeiten.

Ausfithrung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.4 Spachtelmasse

- Bereich : Wandflachen Bestandswand
- Untergrund: Stahlbeton Sichtbetonklasse SBZ

Ubertrag:

Seite 17
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Anstriche WandflZ&chen

24.03.2023

0]

QL.

G-

- Ausfuhrung: 2-malige Spachtelung,

Trockenschichtstdrke mind. 5 mm

— Bereich: Bestandswand Bettenzentrale

- Ausfithrungshohen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2 EP

Ausbessern ven Kleinstflachen < 400 cm?
Nach— bzw. Ausbessern von Beschadigungen
der zuvor beschrieben Spachtelung

an Wanden

- Ausfilhrung nachtraglich, auf besondere
Aufforderung der Objektiiberwachung

- Kleinstflichen ca. 100 cm? bis 400 cm?

- Abrechnung nach Stilick

20 st EP

ANSTRICHARBEITEN WANDE

Grundierung Tiefgrund GK-Wande

Auftragen einer verfestigenden und die
Saugfahigkeit reduzierenden Grundierung,

Untergrund zuvor auf Eignung, Tragfahigkeit
und Haftfestigkeit prifen, Flachen saubern,

Ausfiihrung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.1 Grundanstrich Tiefgrund
Verarbeitung nach Herstellervorgaben,

- Untergrund: GK-Wande

- Bereich: Bettenzentrale
200

- Ausfthrungshdhen: ca. - 3;10 m

70 m2 EP

Wie Position 01.4
Leibungen Tiefgrund

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch Leibungen,

Grundanstrich Tiefgrund

- Untergrund: GK-Wande, Leibungen

Ubertrag:

A60,00
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13 v 3250 Malerarbeiten
0l Titel Anstriche Wandfldchen
- Leibungstiefe: bis ca. 25 cm
- Abrechnung nach m Leibungslange
6n ep .. A2 ..
O, Wie Position 01.4 (Seite 18):

01.

01 .

Grundierung Tiefgrund StB-Wande Bestandswand

Grundanstrich Tiefgrund wie zuvoer in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Untergrund: Stahlbeton-Wénde gespachtelt
- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale

- Ausfiihrungshohen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2 Ep ../Ae 0 ap L. L

Grundanstrich Haftgrund Bestandswand

Auftragen einer pigmentierten, haftvermittelden
Grundbeschichtung bei schwach bzw. nicht
saugfahigen Flachen,

Untergrund zuvor auf Eignung, Tragfdhigkeit und
Haftfestigkeit priifen, Flachen s&ubern,

Ausfihrung gem. Anforderungsspezifikatiocn
>AS 1.2 Grundanstrich Haftgrund
Verarbeitung nach Herstellervorgaben,

- Untergrund: Stahlbetecn glatt geschalt

— Bereich: Bestandswand Bettenzentrale

- Ausfuhrungshéhen: ca. 2,90 - 3,10 m
25 m2 EP ..o4piT. ... P ...@d

Reinacrylat NAK 1, StB-Winde

Beschichtung von Beton-Wandflachen
bestehend aus 2 x Farbanstrich mit
Reinacrylatfarbe,

Ausfihrung gem. Anforderungsspezifikation
>aS 1.5 Reinacrylat-Bindemittel Innenfarbe,
NAK 1

Beschichtungsaufbau:
- 1 x Zwischenanstrich
- 1 x Schlussanstrich

Farbe: RAL 9016 well
bzw. nach Angabe AG,

- Untergrund: Beton glatt geschalt, grundiert

Ubertrag:

Seite 19
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Anstriche Wandflachen

24.03.2023

01.9

0110

Ol=11

- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale

- Ausfiihrungshohen: ca. 2,90 3,10 m

25 m2 EF

Reinacrylat NAK 1, GK-Wande

Beschichtung von Gipskarton - Wandflachen
bestehend aus 2 x Farbanstrich mit
Reinacrylatfarbe,

Ausfithrung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.5 Reinacrylat-Bindemittel Innenfarbe,
NAK 1

Beschichtungsaufbau:
- 1 x Zwischenanstrich
- 1 x Schlussanstrich
Farbe: RAL 9016 weil
bzw. nach Angabe AG,

- Untergrund: GK-Wand Oberflachengtite Q2
- Bereich: Bettenzentrale
2,90

— Ausfihrungshéhen: ca. 3,10 m

Wie Position
Leibungen GK

Leistung wie
beschrieben,

70 m2

01.9
NAK 1

zuvor in vollem Wortlaut
jedoch Leibungen,

2 % Farbanstrich, Reinacrylat NAK 1

- Untergrund:

- Leibungstiefe:

Abrechnung

Ausbessern von Kleinstfldchen < 400 cm®

Nach- bzw.

GK-Wande, Leibungen

bis ca: 25 cm

nach m Leibungslange

6m

Ausbessern von Beschadigungen

EP

EP

des zuvor beschrieben Beschichtungssystems

an Wanden

- Ausfihrung

nachtraglich,

Aufforderung der Cbjektiberwachung

auf besondere

Ubertrag: FALT
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01.12

01.13

01.14

Summe Titel

- Kleinstflichen ca. 100 cm? bis 400 cm?

— Abrechnung nach Stick

20 st EP ...Lo.,~... cp ... WY T

FUGEN

Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,
einschlieRlich erforderlicher Hinterfillungen
als abgeglattete Anschlussfuge herstellen.

Busfihrung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.6 Acryl Dichtungsmasse

- Bereiche: Einbauteile, Tiiren, Decken- und
Wandanschliisse, Anschluss Sockelleisten/
Wandflachen, etc.

20m BEP ..oy T cp

Anschlussfugen Silicon

Anschlussfugen mit Neutral-Silicon,
einschlieBlich erforderlicher Hinter-
ftillungen als abgegl&dttete Anschlussfuge
herstellen.

Busfihrung gem. Anforderungsspezifikation
>A& 1.7 Silicon—Dichtstoff

Farbton weill, bzw. nach Angabe des AG

— Fugenbreite bis 5mm

20m EE &0 aikp sty -

Anschlussfugen Reinraum-Silicon

Anschlussfugen mit Neutral-Silicon,
einschliefllich erforderlicher Hinter-—
fillungen als abgeglidttete Anschlussfuge
herstellen.

Ausfiihrung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.8 Reinraum Silicon-Dichtstoff

Farbton weill, bzw. nach Angabe des AG

- Fugenbreite bis 5mm

30m EP .. t&avy . GP

01

Anstriche Wandflachen, Netto: B AS e e )

Ubertrag:

Seite 21
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02 Titel Lackierarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten

AS 2 Anforderungsspezifikationen
Lackierarbeiten

Grundsiatzlich ist fur die nachstehenden
Leistungen mabgebend:

- Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe fir
Anstriche und Beschichtungen missen in einer
Systemkette aufeinander abgestimmt sein und
nach den Herstellervorschriften angewendet
und verarbeitet werden.

Generell ist mit den angebotenen
Einheitspreisen abgegolten:

- Abnehmen von Tirdichtungen, in Gewahrsam
nehmen und nach erfolgten Lackierarbeiten
wieder einzubauen.

- Beschlagteile wie Driicker und Schlossrosetten
demontieren und nach erfolgten
Lackierarbeiten remontieren

- Beschlagteile wie Turbander, SchlieBbleche
u. dgl. sorgfdltig abkleben.

- sorgfaltiges Abdecken der angrenzenden
Bauteile etc. mit Folie und Klebeband,
abdecken und abkleben, nach der Ausfihrung
entfernen und entsorgen

- das Klammern, die Verwendung wvon ReiBzwecken
oder &dhnlicher Befestigungsmitteln, welche
die abzudeckende Oberflidche verletzen oder
Rost verursachen, sind ausdriicklich
untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen auch
Folgesché&den zu Lasten des AN

- das gewerkeiibliche Reinigen, Arbeltsbereiche
besenrein verlassen

- das Entsorgen der Farbeimer

AS 2.1 Grundanstrich

Grundanstrich Stahlblech-Tiiren/Zargen, innen

> Zwischenanstrich auf bauseitigen Grundanstrich
Wasserbasierter zweikomponentige,
haftvermittelnde Grundierung auf nicht

saugenden Untergrinden

> Kennwerte:

- Werkstoffbasis : wasserverdinnbares
Polyamin-Epoxidharz-Addukt
- Dichte : ca. 1,4 g/cm?

- Haftvermittler und Grundierung auf nicht
saugenden Untergrinden, z.B. Zink,
verzinkten 3Stahl, Aluminium usw.

Ubertrag:
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3250 Malerarbeiten
Lackierarbeiten

02.

@2

angebotenes Erzeugnis

(Bleteraqgabe Hersteller Produkt)

AS 2.2 Deckanstrich
Deckanstrich Stahlblech-Tiiren/Zargen, innen
> Schlussanstrich

Wasserbasierter zweikomponentiger Polyurethan-
Acryllack fiir besonders widerstandsfahige
Beschichtungen,

> Kennwerte:

— Farbton Umfassungszargen
olivgriin, in Anlehnung
an RAL 6003

- Farbton Turblatt
schilfrin, in Anlehnung
an RAL 6013

- Werkstoffbasis : PUR-Acryllack,
zwelkomponentig

- Dichte 3 @de Ly 051,38 iglem?

- ELF = emissicnsarm, lésemittel- und

welchmacherfrei

- AgBB-gepriuft

- wasserbasiert

- mechanisch und chemisch hoch belastbar

- desinfektionsmittelbestindig

- dekontaminierbar nach DIN 25415

— besonders geruchsarm

- nach EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug,

Speichel- und Schweibechtheit

angebotenes Erzeugnis:

~

(Bieterangabe Hersteller Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Untergrund priifen

Untergrund priifen, ob dieser schmutz-, staub-,
61- und fettfrei, eben, trocken und tragfahig
ist, ggf. Probeflache ansetzen,

Bauteile: bestehende Stahlblechtiren mit / ohne
Brandschutzanforderungen,
bauseits verzinkt und lackiert

1 psch GE ¢ s u \ ¥ Jie

Lackieren Stahlblechtir 1-flg., UZ, 126/214/25
Lackieren einer 1-flg. Stahlblechtiir

mit Umfassungszarge, T-30 - T-80-RS,

gem. Anforderungsspezifikation

UberETa0s e soddawas o
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3250 Malerarbeiten

Lackierarbeiten

02.3

AS 2.1 Grundanstrich Stahlblechtiiren/Zargen
AS 2.2 Deckanstrich Stahlblechtiir/Zargen

Untergrund: verzinkt und lackiert

Farbton: Farbgebung, nach Wahl des ARG

Turblatt: Stahlblech

Zarge: Umfassungszarge

Einbau: Stahlbetonwand

Einbaumab: bis ca. 126/214/25 cm

Ausfihrung/Leistungsumfang

> Untergrundvorbehandlung:
Metallflachen grindlich reinigen, anschleifen
und entstauben der gesamten Konstruktion

> Uberspachteln von Schraub- und Bohrléchern
zur Zargenbefestigung, einschl. nachschleifen

> Erstbeschichtung mit Lackfarbe,
bestehend aus Zwischen- und Schlussanstrich
gem. Anforderungsspezifikation

AS 2.1 Grundanstrich
AS 2.2 Deckanstrich

1st Ep S22 gp L P UL

Wie Position 02.2 (Seite 23):
Lackieren Stahlblechtiir 2-flg., UZ, 211/214/25

Leistung wie zuvor beschrieben,
Jedoch

Lackieren einer 2-flg. Stahlblechtiir
mit Umfassungszarge, T-30 - T-90-RS,

EinbaumaB: bis ca. 211/214/25 cm

40 0 =16060
1st Ep .2 AVVLD - ep . ZJJJ

Summe Titel

02

Ubertrag: ......vuuv.n.
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03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
03 .01 Untertitel Arbeiten im Stundenlchn
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeltrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

— gamtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

zuschlige zu den Verrechnungssdtzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags—-, Feiertags- und Mehrarbeit {(Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter beil
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz moéglichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung. Uber die ausgefilhrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweills
spatestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
iiberwachung zur Prufung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten™ sind
Redarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektilberwachung auszufilhren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die RAusfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunichst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVE, Absatz 17

03.01:1 Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

Stunde Facharbeiter fiir Maler- und Lackierarbeiten

2=y ';! ONE I

5h EP ..~2 Ji2M e ...FL2

03.01.2 Helfer Maler- und Lackierarbeiten
Stunde Helfer fiir Maler—- und Lackierarbeiten .

A AN y
5h EP GE i o #1 L T MM

Summe Untertitel 03.01 - L
. . 54450

Arbeiten im Stundenlohn, Netto: cu g a g CEME A

UBEEERAE = somos v o o nsen
Seite 25



24.03.2023

13 3250 Malerarbeiten

03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
03.02 Untertitel Baubestandsdokumentation

03.02.1 Baubestandsdokumentation

fiir die Baubestandsdokumentation sind alle fur den
spateren Betrieb und die Nutzung, sowie fur Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen,

Die wvom AN vorzulegenden Nachweise miissen die
Anforderungen gemall Ziff. 16.ff der Baubeschreibung
erfillen.

Dies umfasst (nicht abschlieBend):
> Nachweise zu Bauprodukten und Bauarten

> Berechnungen

> Produktdatenblatter, Herstellerverzeichnisse

> Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise,
Ersatzteillisten

> Prufprotckolle, Gutachten

> Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Ubergaben

> Plane, Zeichnungen, Schemata

> Foto-und Bilddokumentation

> Anlagenbeschreibungen

> Daten der Gerate

> Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile

> Unterlagen zu Mess-Steuer, und Regelungsanlagen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen
zu kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst
sind und keine Nebenleistung darstellen.

Struktur

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen
Positionen und aus Nebenleistungen miissen in eine vom AG
vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet
werden. Dies gilt sowchl fiir die Papierdokumentation in
Aktenordnern, als auch fir die digitale Dokumentation in
Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und
Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegekenen
Gliederungsstruktur zu erfassen.

Form

Die gesamte Dokumentation ist 1in Papierform in Akten-—
ordnern zu ibergeben. Die Anzanl der Ausfertigungen wird
vom AG vorgeben, i. d. Regel zweifach. Die einzelnen
Papierdckumente sind in der vorgegebenen Struktur in die
Ordner einzuordnen und mit Trennbl&ttern zu unterteilen.
Der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten
Verzeichnis zu dokumentieren.

Zusatzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler
Form als PDF-Datei und ggf. zus&dtzlich als bearbeitbares
Dateiformat auf Datentriger gesammelt zu Ubergeben.

Die Dateien sind in in der vorgegebenen Struktur
(digitalen Ordnern) auf dem Datentrager abzulegen.

Ubergabe an AG

Die Papier-und digitale Dokumentation ist einzeln im
Bauablauf und als Gesamtpaket zusammengefasst der Objekt-
iberwachung des AG zu Ubergeben. Das Gesamtpaket der
Dokumentation muss vor der Abnahme so rechtzeitig tbergeben
werden, dass eine Uberpriifung durch die ObjektUberwachung
vor dem Abnahmetermin moglich ist. Kénnen aus technischen
oder ablaufbedingten Griinden einzelne Dokumente nicht vor

Ubertrag:
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Baubestandsdokumentation

24.03.2023

der Abnahme fertiggestellt werden,

so ist dies rechtzeitig

der Objektiberwachung schriftlich mitzuteilen und die
Ubergabe dieser Dokumente abzustimmen.

1 psch

Summe Untertitel 03.02

Baubestandsdokumentation, Netto:

Ubertrag:

Seite 27
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Summe Titel 03
-

Arbeifen im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne... e in e S RN

Seite 28



13

LV

3250 Malerarbeiten

LV-Zusammenfassung

24.03.2023

01 Titel Anstriche Wandflachen

02 Titel Lackierarbeiten

03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume. ..
08 01 Untertitel Arbeiten im Stundenlchn

03.02 Untertitel Baubestandsdokumentation

Summe LV 13 73é50 Malerarbeiten

22

25

25

28

Angebotssumme, Netto:

oe

zzgl. MwSt. (18,0

Angebotssumme, Brutto:

EUR

BUB: s 55452

Newstns, , A3, OF. 2023

iﬁ fm’?ﬁ‘?@f ma !E‘F

efe

hofstralle 19 7%
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