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Holzinhaltsstoffe
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Innovatives, aromatenfreies, seidenglanzendes Ein-Topf-Lacksystem auf
Spezial - Alkydharzbasis

Zur seidengldanzender Lackierung von maBhaltigen und begrenzt maBhalti-
gen Holzuntergriinden, Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen/
Turflachen,

Dachrinnen, Fallrohren, Fassadenbekleidungen, Gelandern, Holzwerkstof-
fen, Hart-PVC und tragfahigen Altanstrichen.

Kupfer, Verzinkungen, Eisen und Stahl nach entsprechender Grundierung.

Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung der vorgenannten Unter-
grinde nach entsprechender Vorbehandlung.

Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung

fulliger, glatter Verlauf

Ausgezeichnete UV- und Wetterbestandigkeit durch PST (Perfect Sili-
con Technologie)

hohes Deckvermdgen mit guter Kantenabdeckung

Ideal auf maBhalitgen und begrenzt maBhaltigen Holzbauteilen, duch
die ventilierenden Eigenschaften

gute Kantenabdeckung durch hohe Standfestigkeit 200 pm
ausgezeichneter, filliger Verlauf

exzellenter WeiB3grad

Ready: 0,375L/0,75L/25L
Mix:0,5L/10L/25L
WeiB

Klasse: B
Gruppe: 1-3 (je nach Farbton)

Mix-Base 0 Transparent
Mix-Base 3 Vollweil3

innen und auBen

CWS WERTLACK® Allgrund
Matte universelle-Korrosionsschutz-Grundierung durch aktive Rostschutz-
pigmente.

CWS WERTLACK® Epoxi-Grund
2K- Epoxidharz-Grundierung / |I6semittelhaltig
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CWS WERTLACK® DuoTop Satin

Erganzungsprodukte

Glanzgrad
gem. DIN EN 13300

Viskositat

Trocknung
bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchte

Verbrauch

Dichte

Lagerung

Applikationsverfahren
Verarbeitungstemperatur
Reinigung der Werkzeuge

Untergrundvorbehandlung

05.05.2022

DELTA® Impragniergrund 1.02
Aromatenfreie, |6semittelhaltige, farblose Holzimpragnierung fir unbe-
handeltes Holz im AuBenbereich mit vorbeugender Wirksamkeit gegen
Blaue und holzzerstérende Pilze.

DELTA® Fungizid L

DELTA® Fungizid L (Additiv) zum Beschichtungsstoff zugeben (s.
Zugabeempfehlung ), mittels langsam drehendem Rihrwerk homogen
aufriihren und entsprechend der technischen Merkblatter der
verwendeten Beschichtungsstoffe verarbeiten.

seidenglanzend (~ 40 GU, 60°)

Das Material ist verarbeitungsfahig eingestellt.

Uberarbeitbar nach

6 - 8 Stunden

Staubtrocken nach

2 - 3 Stunden

Durchgehértet nach
7 - 14 Tage

Uberarbeitungshinweis:
Uberarbeitbarkeit mit sich selbst nach ca. 6 - 8 Std. Trocknung, unter Be-
riicksichtigung einer ausgefiihrten Nassschichtstarke von max.150 pm.

Bei zu schneller Uberarbeitung der Erstlackierung kann es zu einer ,Run-
zelung " der Lackoberflaiche kommen. Niedrige Temperaturen und/oder
schlechte Be- und Entliiftung kdnnen sich negativ auf die Trocknung aus-
wirken.

Pinsel / Rolle
120 ml/m?

Der Verbrauch ist sehr stark abhangig von der Art der Verarbeitung und
der Saugfahigkeit des Untergrundes.

0,97 - 1,34 g/cm?

Das Gebinde kihl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebin-
de lagern. Nach Anbruch schnell verbrauchen.

Streichen, Rollen
mindestens + 8 °C (Umgebungs- und Objekttemperatur)
Verdiinnung oder Testbenzin.

Altlackierung - tragfahig

Untergriinde sind vor Beschichtungsausfiihrung von Olen, Fetten und
sonstigen Trennmitteln zu befreien und mit feinem Schleifpapier (z.B. Kor-
nung 320) griindlich, aber ohne Durchschliff anzuschleifen. AnschlieBend
sind Schleifstaube sorgfaltig zu entfernen.
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Untergrundvorbehandlung
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Aluminium

Aluminiumflachen mittels Pinsel mit Nitroverdiinnung abwaschen. Nach-
reiben mit sauberem Lappen. Schleifen mittels Schleifvlies (z.B. ScotchBri-
te). Schleifstaub mit I6sungsmittelgetranktem Lappen entfernen; Kontrolle:
Lappen darf sich nicht mehr durch Schleifstaub dunkel verfarben. Bei der
Beschichtung von Aluminium sind die Hinweise im BFS-Merkblatt Nr. 6 zu
beachten.

Eisen und Stahl - auBen

Korrodierte Eisen- und Stahlflaichen mindestens mechanisch per Hand oder
maschinell entrosten, im Einzelfall nach Oberflachenvorbereitungsgrad Sa
2 V2. Vorahndene Walzhaut/Zunder sind ebenfalls zu entfernen (z.B. durch
Strahlen, Flammstrahlen, Beizen).

Werkseitig aufgebrachte, passivierende Substanzen (z.B. Ole / Fette) sind
nachhaltig, mit handelstiblichen Reinigern zu entfernen.

Eisen und Stahl - innen

Korrodierte Eisen- und Stahlflachen mindestens mechanisch per Hand oder
maschinell entrosten, im Einzelfall nach Oberflaichenvorbereitungsgrad Sa
2 V2. Vorahndene Walzhaut/Zunder sind ebenfalls zu entfernen (z.B. durch
Strahlen, Flammstrahlen, Beizen).

Werkseitig aufgebrachte, passivierende Substanzen (z.B. Ole / Fette) sind
nachhaltig, mit handelstiblichen Reinigern zu entfernen.

Holz - auBBen, begrenzt maBhaltig

Das zu beschichtende Holz muss tragfahig, staub- und fettfrei, sowie frei
von Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchte darf 18 % nicht Giberschreiten.
Je nach Bauteil sind entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen und Ver-
ordnungen in Bezug auf Konstruktion, zuldssiger Feuchte und Holzgite
einzuhalten.

Holz - auBen, maBhaltig

Das zu beschichtende Holz muss tragfahig, staub- und fettfrei, sowie frei
von Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchte darf 13 £+ 2 % nicht Uber-
schreiten. Je nach Bauteil sind entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen
und Verordnungen in Bezug auf Konstruktion, zulassiger Feuchte und
Holzgiite einzuhalten.

Holz - innen, begrenzt maBhaltig

Das zu beschichtende Holz muss tragfahig, staub- und fettfrei, sowie frei
von Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchte darf 18 % nicht Gberschreiten.
Je nach Bauteil sind entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen und Ver-
ordnungen in Bezug auf Konstruktion, zulassiger Feuchte und Holzgiite
einzuhalten.

Holz - innen, maBhaltig

Das zu beschichtende Holz muss tragfahig, staub- und fettfrei, sowie frei
von Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchte darf 9 + 1 % nicht tGberschrei-
ten. Je nach Bauteil sind entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen und
Verordnungen in Bezug auf Konstruktion, zuldssiger Feuchte und Holzgtite
einzuhalten.

Holzwerkstoffe (z.B. OSB / MDF)

Das zu beschichtende Holzwerkstoff muss vor Anwendung tragfahig,
staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen sein. Je nach Bauteil
sind entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen in Be-
zug auf Konstruktion, zulassiger Feuchte und Holzgite einzuhalten.
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Untergrundvorbehandlung
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Anmerkungen

DORKEN

Kunststoff Hart-PVC (Polyvinylchlorid)

Kunststoffoberflachen mittels I6semittelhaltiger Reinigungssubstanzen rei-
nigen (vorher Vertraglichkeit testen). Untergriinde griindlich mit geeigne-
ten Schleifmitteln (Schleifpads z.B. Mirca oder 3M / Schleifpapier 320 ger
Kérnung oder feiner) anschleifen und entstauben.

Bei der Beschichtung von Hart-PVC sind die Angaben des Kunstoff-Herstel-
ler oder die Hinweise im BFS-Merkblatt Nr.22 zu beachten.

Zink und verzinkter Stahl

Verzinkte Untergriinde mittels ammoniakalischer Netzmittelwasche, unter
Zuhilfenahme eines Schleifvlieses reinigen, schleifen und anschlieBend mit
klarem Wasser nachwaschen. Unmittelbar nach der Vorbereitung mit ei-
nem sauberen Lappen trocken reiben.

Nach kurzer AblUftzeit, missen die gereinigten und vorbehandelten Unter-
grinde beschichtet, um eine neu Bildung von Zinkoxidschichten zu ver-
emeiden.

Altlackierung - tragfahig
Bei der Beschichtung von tragfahigen Altbeschichtungen sind die Hinweise
im BFS-Merkblatt Nr.20 zu beachten.

Aluminium

Anodisch oxidierte (eloxierte) Aluminumbauteile kdnnen nicht nach den
annerkanten Regeln der Technik beschichtet werden. Informationen und
Vorgaben sind hierzu aus dem BFS-Merkblatt Nr.6 zu beachten.

Eisen und Stahl - auBBen
Fir einen nachhaltigen Korrosionsschutz sind im AuB3enbereich die Anfor-
derungen nach DIN EN ISO 12944-5 fiir Beschichtungsstoffe zu erfillen.

Eisen und Stahl - innen
Fir einen nachhaltigen Korrosionsschutz sind im AuBenbereich die Anfor-
derungen nach DIN EN ISO 12944-5 fiir Beschichtungsstoffe zu erfillen.

Holz - auBen, begrenzt maBhaltig
Allgemein:

Bei rohen Holzern im AuBenbereich ist eine Impragnierung gegen Blaue
und holzzerstérende Pilze erforderlich.

Holzinhaltsstoffe:

Holzinhaltsstoffe bei Holzern wie z.B. Mahagoni, Merbau, Larche, Kiefer, Ei-
che, Tanne etc. sind vor der Zwischen- & Schlussbeschichtung mit einer
entsprechenden Grundierung zu beschichten. Bei stark gerbstoffhaltigen
Untergriinden wie z.B. Eiche, kann eine zweimalige Grundierung notwendig
sein. Dies kann z.B. durch eine Probeflache vorab gepriift werden.
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Anmerkungen

DORKEN

Holz - auBen, maBhaltig
Allgemein:

Bei rohen Holzern im AuBenbereich ist eine Impragnierung gegen Blaue
und holzzerstérende Pilze erforderlich.

Holzinhaltsstoffe:

Holzinhaltsstoffe bei Holzern wie z.B. Mahagoni, Merbau, Larche, Kiefer, Ei-
che, Tanne etc. sind vor der Zwischen- & Schlussbeschichtung mit einer
entsprechenden Grundierung zu beschichten. Bei stark gerbstoffhaltigen
Untergriinden wie z.B. Eiche, kann eine zweimalige Grundierung notwendig
sein. Dies kann z.B. durch eine Probeflache vorab gepriift werden.

Holz - innen, begrenzt maBhaltig
Allgemein:

Bei rohen Holzern im Innenbereich ist kein chemischer Holzschutz zulassig.

Holzinhaltsstoffe:

Holzinhaltsstoffe bei Holzern wie z.B. Mahagoni, Merbau, Larche, Kiefer, Ei-
che, Tanne etc. sind vor der Zwischen- & Schlussbeschichtung mit einer
entsprechenden Grundierung zu beschichten. Bei stark gerbstoffhaltigen
Untergriinden wie z.B. Eiche, kann eine zweimalige Grundierung notwendig
sein. Dies kann z.B. durch eine Probeflache vorab gepriift werden.

Holz - innen, maBhaltig
Allgemein:

Bei rohen Holzern im Innenbereich ist kein chemischer Holzschutz zulassig.

Holzwerkstoffe (z.B. OSB / MDF)

Bei der Beschichtung von Holzwerkstoffen wie z.B. Faserplatten, Massiv-
holzplatten oder Funierschicht-Sperrholz, sind die Beschichtungsangaben
des Holzwerkstoff- Hersteller oder die Hinweise im BFS-Merkblatt Nr.18 zu
beachten.

Kunststoff Hart-PVC (Polyvinylchlorid)

Weich-PVC sowie Polypropylen (PP) und Polyethlylen (PE) sind prinzipiell
nicht Gberstreichbar.

Bei Kontakt des Anstrichfilms mit weichmacherhaltigen Produkten (Dich-
tungen) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen bzw.
ein Probeanstrich notwendig.

Zink und verzinkter Stahl

Zink und verzinkter Stahl bilden eine Oxidschicht (Selbstpassivierung).

Bei der Beschichtung miissen die Vorgaben aus dem BFS-Merkblatt Nr. 5
beachtet werden.
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Untergrund
Altlackierung - tragfahig
Aluminium
Eisen und Stahl - auBen
Eisen und Stahl - innen
Holz - auBen, begrenzt maBhaltig
Holz - auBen, maBhaltig
Holz - innen, begrenzt maBhaltig
Holz - innen, maBhaltig
Holzwerkstoffe (z.B. OSB / MDF)
Kunststoff Hart-PVC

(Polyvinylchlorid)

Zink und verzinkter Stahl

05.05.2022

Impréagnierung
(nur AuBen)

LUCITE® 503 Impregnati-
on

LUCITE® 503 Impregnati-
on

Grundbeschichtung

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® All-
grund

CWS WERTLACK® All-
grund

CWS WERTLACK® All-
grund

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® All-
grund

Dorken Coatings GmbH & Co. KG
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DORKEN

Zwischenbeschichtung

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® All-
grund

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® All-
grund

Schlussbeschichtung

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin

CWS WERTLACK® Duo-
Top Satin
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CWS WERTLACK® DuoTop Satin

Bei Arbeiten an asbesthaltigen Untergriinden unbedingt die TRGS 519 einhalten.

Wahrend der Trocknungszeiten fiir ausreichende Beliiftung sorgen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Nicht auf waagerechten Flachen mit Wasserbelastung bzw. Flachen mit Dauerbelastung einsetzen.
Aromatenfreie Lackqualitdten nicht mit aromatenhaltige Lackfarben vermischen.
Lasuranstrichstoffe verhindern nicht das Nachdunkeln / Vergilben von Holzuntergriinden.

Die maximal zuldssige Holzfeuchte darf 15 % nicht tGberschreiten.

Auf Coil-Coating-, Pulver-, und PVC-Beschichtungen empfehlen wir einen Probeanstrich mit anschlieBender Haftungsprifung (Gitterschnitt)
gemaB DIN EN ISO 2409.

Von Dach- / oder Fassadenflachen aufgefangenes Wasser, welches der Bewasserung von Zier- und Nutzpflanzen dienen soll, bitte erst nach
mindestens 12 Monaten Standzeit des Neuanstrichs / Renovierungsanstrichs dieser speziellen Verwendung zufihren.

Bei Beschichtung von optisch zusammenhangenden Bauteilen / Flachen (z.B. Zarge/Turblatt, oder Fassadengiebel) auf Chargengleichheit
achten und / oder die benétigte Gesamtmenge Anstrichmaterial untereinander mischen und vorhalten.

Untergriinde miissen trocken, sauber, tragféhig, frei von trennenden Substanzen, Spannungen und Formveranderungen, riss- und salzfrei
sein. Haftungsstérende Substanzen wie Fette, Wachse, Rost, Salze, und andere Korrosionsprodukte entfernen. VOB Teil C, DIN 18363 beach-
ten.

Untergriinde immer auf Tragféahigkeit fiir die jeweils vorgesehenen Anstrichsysteme Uberpriifen. Lose Altanstriche entfernen, alte tragfahige
Anstriche reinigen und anschleifen.

Bei unbekannten oder nicht aufgefiihrten Untergriinden technische Beratung durch unsere Anwendungstechnik einholen und / oder einen
Probeanstrich ausfiihren.

Untergriinde, bei denen mit wasserldslichen Stoffen, wie z.B. Nikotin, Teerkondensate, oder Wasserflecken gerechnet wird, sind zunachst mit
einem entsprechenden Isolieranstrich zu versehen.

Bei unbekannten oder nicht genannten Untergriinden, bzw. schwierigen Anwendungsféllen bitte vor Beginn der Arbeiten unbedingt einen
Probeanstrich ausfiihren. Um Anwendungsfehler zu vermeiden bitte in jedem Fall zusatzlich Ricksprache mit unserem technischen Auf3en-
dienst und/oder der Anwendungstechnik halten.

Bei der Untergrundvorbehandlung und Ausfiihrung der Arbeiten bitte grundséatzlich die VOB, Teil C, DIN 18363, sowie die jeweiligen Richtli-
nien (BFS — Merkblatter) des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt / Main, beachten.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tlr und Fensterdichtungen etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzu-
holen, bzw. ein Probeanstrich notwendig.

Bei unzureichender Beliiftung und / oder Verarbeitung der Materialien im Spritzverfahren Atemschutzgerat anlegen.
Niedrige Temperaturen und / oder schlechte Be- und Entliiftung kdnnen sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflachen sorgfaltig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflachen noch im nassen Zustand mit
Wasser abwaschen.

Auf Umgebungs- und Objekttemperatur achten. Niedrige Temperaturen und / oder hohe Luftfeuchte kénnen trocknungsverzogernd wirken,
und den Anstrich negativ beeinflussen.

Fir den Objektbereich, auBergewdhnliche Beanspruchungen, und Verwendung in exponierten Lagen bitte Beratung tiber unseren AuBen-
dienst einholen.

Bei der Verarbeitung wird das Tragen entsprechender PSA (siehe giiltiges Sicherheitsdatenblatt) empfohlen.
Schlechte, bzw. unzureichende Be- und Entliiftung kénnen sich negativ auf die Trocknung der eingesetzten Anstrichstoffe auswirken.

Systembedingt kann bei allen Alkydharzlackfarben bei Einwirkung von physikalischen Faktoren (schlecht oder gering beleuchtete Raume,
Warmebelastung usw.) oder chemische Faktoren (z.B. Ammoniakdd@mpfe) speziell bei weiBen Farbtonen, Vergilbung oder Dunkelvergilbung
auftreten.

Fur groBflachige Anwendungen / Lackierungen im Innenbereich (z.B. auf diversen Untergriinden in Decken- und Wandbereichen, oder In-
nenflachen von Mébeln und Schranken, etc.) empfehlen wir aufgrund des materialspezifischen Geruchs von I6semittelbasierten Alkydharzla-
cken, den Einsatz wasserbasierter Produkte aus unserem entsprechendem Lackportfolio.

Haushaltstibliche Substanzen wie z.B. Desinfektionsmittel und organische Farbstoffe (z.B. Tee, Kaffee, Rotwein, etc.) kénnen zu Farbtonveran-
derungen der Anstrichoberflachen fiihren.

Bei Zugabe von I6semittelhaltigen Verdliinnungsmitteln in Produkten, kann der zuldssige VOC Grenzwert fiir das jeweilige Produkt unter
Umstédnden Uberschritten werden. Bitte beachten Sie beim Einsatz von Verdiinnungsmitteln stets die Angaben aus unseren Sicherheitsdaten-
blattern, so wie technischen Merkblattern.

Bei Einsatz von Universalabtdnpasten, z.B. Mixol, beachten Sie bitte die technischen Merkblatter der jeweiligen Hersteller.
05.05.2022 Dorken Coatings GmbH & Co. KG

Wetterstr. 58, 58313 Herdecke * Tel.:+49 2330 63 243 - Fax.:+49 2330 63 100 243
coatings@doerken.de - www.doerkencoatings.de



Technisches Merkblatt Db R K E N

CWS WERTLACK® DuoTop Satin

Allgemein auf Umgebungs - und Objekttemperaturen achten. Speziell bei der Beschichtung von Metall- und NE-Metallbauteilen immer Tau-
punkte, bzw. Taupunktunterschreitungen beachten.

Die Anstricharbeiten sollten nur bei geeigneten Witterungsbedingungen ausgefiihrt werden (nicht bei zu hoher Luftfeuchtigkeit, Nieder-
schlag, Staufeuchten).

Bei héherem, zu berlcksichtigendem Anforderungsprofil (Korrosionsschutz im Rahmen professioneller Industrieanwendungen), z.B. Stahl-
bauteile im AuBenbereich bei aggressiver Industrieatmosphare, muss ein zweikomponentiges Korrosionsschutzsystem aus dem DELTA® IN-
DUSTRY Lieferprogramm vorgesehen werden.

Bei Anwendung von Lack- und Lasurprodukten aus unserem Haus ist zu priifen, bzw. sollte normgerecht ein chemisch vorbeugendes Holz-
schutzmittel in das unbehandelte Holz eingebracht werden.

Eine Anwendung des Farbtones farblos im AuBenbereich ist nicht zuldssig. Wir empfehlen hier die Verarbeitung unserer Lasurprodukte in
ausschlieBlich ausreichend pigmentierten Farbténen.

Ein Einsatz unserer Lasurprodukte auf Holzern, die in direktem, dauerndem Kontakt mit Wasser (z.B. unter Wasser) stehen, oder auf denen
Wasser konstruktionsbedingt nicht ablaufen kann, ist nicht zuldssig.

Holzflachen sind Wartungsflachen: RegelmaBige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schaden des
Holzbauteils sowie des Anstrichfilms zu vermeiden. Wir empfehlen daher, beschichtete Holzflachen einer standigen qualifizierten Kontrolle
und Beurteilung zu unterziehen und auftretende Méangel in Bauteil oder Beschichtung sofort fachgerecht beseitigen zu lassen.

Harz- und Inhaltsstoffreiche Holzer sind in jedem Fall vor Ausfiihrung der Beschichtung auf entsprechende Anstrichvertraglichkeit zu prifen.

Bei seidengldnzenden Beschichtungsstoffen kann es bei mittlerer bis starker mechanischer Beanspruchung von Bauteilen, wie z.B. Handlau-
fen, Stuhlen, Tischen, usw., systembedingt zu farbigem Abrieb kommen.

Nach Abgleich mit vergleichbaren Produkten des Wettbewerbs schlieBen wir uns der folgenden, allumfassenden und Brancheniiblichen Aus-
sage / Definition an:

Produkte auf Reinacrylatbasis sind wetterbestandig nach DIN 18363. Friihzeitige Belastung durch Feuchtigkeit kann zu konzentriertem oder
partiellem Herauslosen von wasserl6slichen Netzmitteln aus der jeweiligen Beschichtung fiihren. Die oberflachlich weiBlich glanzenden und /
oder farbtonverdndernd auftretenden Auswaschungen bleiben wasserl6slich. Sie werden in der Regel durch Bewitterungsumsténde abgewa-
schen. In nicht direkt bewitterten Bereichen kénnen die vorgenannten Stoffe nur durch manuelles Abwaschen / Abblirsten mit Wasser ent-
fernt werden.

Allgemein gilt, dass Anstricharbeiten im AuBenbereich nur bei geeigneter Witterung durchzufiihren sind (nicht bei zu hoher Luftfeuchtigkeit,
Niederschlag, Staufeuchten, etc.). In diesem Zusammenhang sind die Aussagen der entsprechenden Technischen Unterlagen zu beriicksich-
tigen.

Bitte grundsétzlich die Richtlinien des BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt a.M.) beachten.

Auf Coil-Coating-, Pulver-, und PVC-Beschichtungen empfehlen wir einen Probeanstrich mit anschlieBender Haftungspriifung (Gitterschnitt)
gemaB DIN EN ISO 2409.

Bei Verarbeitung per Rollenapplikation kdnnen objekt-, bzw. bauteilbedingt (groBe, zusammenhangenden Flachen), oder bei Streiflichteinfall
Rollenstrukturen sichtbar bleiben.

Beim Beschichten von Flachen mit Salzausbliihungen kann keine Garantie gewahrt werden.

In Einzelféllen ist die Toénbarkeit mit Universal Abtdnpaste (z.B. der Firma Mixol) mdglich, sollte aber nur nach Riicksprache mit der techni-
schen Abteilung durchgefiihrt werden. Hierbei sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten. Die UV-Bestdndigkeit der eingesetzten
Abtonkonzentrate ist ggf. bei dem Hersteller zu erfragen.

Wenn Materialien abgetdnt werden, kénnen in den gemischten Farbtonen geringe Mengen Losemittel enthalten sein.
Zur Vermeidung von Anséatzen groBere Flachen nass in nass in einem Zug beschichten.
Materialqualitdten sind nicht mit anderen Anstrichstoffen und / oder Materialtypen zu vermischen (z.B. Dipersionsfarbe und Silikatfarbe).

Wand- und Mauerwerke miissen frei von aufsteigender Feuchte sein. Eine Hinterfeuchtung der Wand-, Fassadeflache muss ausgeschlossen
sein (Ggf. durch Uberpriifung der Dachanschlisse, Fallrohre etc.)

Bei Reinigungsarbeiten, bei denen Wasser in die Kanalisation gelangt, ist die zustédndige Behorde zu informieren

Fir mit Additiven vermischte Produkte gilt der Abfallschliissel 080111. Bitte beachten Sie, dass biozidhaltige Produkte besonderer Sorgfalt
bedirfen (Verarbeitung, Lagerung usw). Hinweise zu dieser Thematik finden Sie in den dementsprechenden technischen Merkblattern, der
LUCITE® Additive.

Dauerelastische Verfugungsmassen und Dichtungsprofile sind prinzipiell nicht iberstreichbar.

In schwierigen Féllen bitte vor Beginn der Arbeiten Riicksprache mit unserem technischen AuBendienst, oder der Anwendungstechnik hal-
ten.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, hoher Luftfeuchte (Nebelnasse) oder starkem Windverarbeiten. Gegebenenfalls Geriistplane
anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost. Ungeeignet als Anstrichtrdger sind Lackfarben — Anstriche, Untergriinde mit Salzausbliihun-
gen, Kunststoffe und Holz. Fiir waagerechte Flachen mit Wasserbelastung nicht geeignet.
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Technisches Merkblatt Db R K E N

CWS WERTLACK® DuoTop Satin

Bei Einsatz in Rdumen fiir Genuss- und Lebensmittellagerung empfehlen wir die Ware fiir die Zeit der Renovierung und der Trocknungspha-
se auszuraumen.

Bei den vorgenannten, aufgelisteten ,Besonderen Hinweisen “ handelt es sich um eine Ubersicht aller zu beriicksichtigenden
Hinweise, die ihre produktspezifische Anwendung je nach ausgew&hltem Produkt finden.
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Technisches Merkblatt Db R K E N

CWS WERTLACK® DuoTop Satin

Fir die Haltbarkeit der Produkte sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.
Rechtsverbindlichkeiten kdnnen aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle Angaben friiherer Ausgaben ihre Glltigkeit.
Allergikerberatung unter 02330 / 63 184.

Hier finden Sie alle produktbezogenen Technischen Merkbl&tter und Sicherheitsdatenblatter.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten
beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren tGber deren Anwendungen und Verarbeitung.

Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien kdnnen wir in unserer
Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte fiir einen bestimmten Verwendungszweck ausdriicklich schriftlich
zugesichert haben, ist eine Anwendungstechnische Beratung, wenn gleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.

Il und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre
Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen.

Fiir weitere technische Auskiinfte und Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02330 / 63 - 243 (iber die Hotline an unse-
re Anwendungstechnische Abteilung.

Zusétzlich kdnnen Sie weitere Informationen liber unsere Internetseite www.doerkencoatings.de abrufen.
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