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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteiit.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
,8esonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem aligemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen,
Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-

sichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geéandert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis (abP) gilt fur die Herstellung und Anwendung
von nichttragenden, raumabschlieBenden Trennwandkonstruktionen, die bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90, Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 30-A, F 60-A odeér F 90-A nach DIN 4102-2 : 1977-09°) angehéren.

Die nichttragenden, raumabschlieBenden Trennwandkonstrukftgqﬁfeh“ii’éﬁtg im Wesentli-
chen aus einer Metallstanderunterkonstruktion, einer einseitigg i .".nglgﬁk gﬁ, Knauf Gips-
platten und ggf.‘einer Ddmmung. Details sind dem Abschnitt 2 zu -diese‘fn_‘ Iger’i@ inen bauauf-

AN

sichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen. % Ny &

Y\ Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthait durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Pub-
likationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 13 aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen missen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prufzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati-
onen.
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Anwendungsbereich

Die nichttragende, raumabschlieBende Trennwandkonstruktion muss von Rohdecke zu Roh-
decke spannen und ist entsprechend Abschnitt 2 zu befestigen.

Wird die nichttragende, raumabschlieRende Trennwandkonstruktion z. B. an Unterdecken be-
festigt oder auf Doppelbdden gestellt, so ist die Feuerwiderstandsklasse durch Prifungen
nachzuweisen.

Die aussteifenden und unterstitzenden Bauteile mussen in ihrer aussteifenden und unterstiit-
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen wie der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1.

Die nichttragende, raumabschlieBende Trennwandkonstruktion darf mit einer beliebigen
Wandbreite hergestelit werden. Die zuldssige Wandhdhe ist aus brandschutztechnischer Sicht
auf h = 3,0 m bzw. 3,1 m (siehe Abschnitt 2.2.2) begrenzt. Durch die Vorgaben von DIN 4103-
1 : 2015-06 fur den Nachweis der Biegegrenztragféhigkeit gegeniiber statischer Belastung far
den Einbaubereich 1 (Linienlast 0,5 kN/m) und den Einbaubereich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie
unter stoRartiger Belastung (weicher bzw. harter Stof3) kénnen sich geringere Wandhéhen er-
geben. Die geringere Wandhé&he ist mafRgebend.

Durch tibliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider-
standsdauer nicht beeintrachtigt.

Zusatzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), z. B. Putz oder Ver-
blendungen, sind erlaubt. Bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen sind gegebenen-
falls jedoch bauaufsichtliche Anforderungen einzuhalten.

Folien und’Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer
Dicke d:-=-0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuerwiderstandsdauer des Gegenstandes
nach Abschnitt 1.1 nicht.

Fiiw die Durchfihrung von Rohrleitungen, gebundelten elektrischen Leitungen, Installationska-
nalen, Kabelkanélen oder Luftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwi-
derstandsklasse durch Prifungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B.
im-Rahmen der Erteilung einerialigemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allgemei-
nen Bauartgenehmigung oderleines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, erforder-
lich.

Wenn in_raumabschlieBenden;Wandkonstruktionen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse
Verglasungen, 'Feuerschutzabschlisse oder Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
in Laftungsleitungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sollen, ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion durch Priifungen nachzu-
weisen. Es sindweitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen

Aus den fur die-Bauart glltigen technischen Bestimmungen (2
vorschriften, Narmen oder Richtlinien) kénnen sich weitergeher
Erleichterungenergeben. :

gen.
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1.2.10 Der Antragsteller erklart, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen oder die Ver-
wendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise

2.1

bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
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die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung

und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

nach DIN EN 131462 Schmeiz-
punkt = 1000°C-nach DIN 4102-17

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte im Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis | (NennmaB) | Gebrauchszu- Benennung
[mm] stand nach VV TB
[kg/m’]

Feuerschutzplatten Knauf Piano

Typ GKF nach DIN 18180 und Typ 212,5 2800 nichtbrennbar

DF nach DIN EN 520

Knauf Feuerschutzplatten Typ GKF

nach DIN-18180 und Typ DF nach 215 2 800 nichtbrennbar

DIN EN-520

Knauf Feuerschutzplatten Typ GKF

rach DIN 18180 und Typ DF nach 218 2873 nichtbrennbar

DIN EN.520

Knauf Massivbauplatte Typ GKF

nach DIN)1818Qund Typ’DF nach 225 2800 nichtbrennbar

DIN EN.520

Knauf Fireboard A1 Spezialgips-

platte Typ GM-F-nach DIN 220 2780 nichtbrennbar

EN 15283-1

Knauf Fireboard A1 Spezialgips-

platte Typ GM-F:nach DIN 230 2780 nichtbrennbar

EN 15283-1

Mineralwolie (Steinwolle) ,ISOVER

BSP 40¢

nach DIN EN 13162 Schmelz- 240 240

punkt 2 1000°C.nach DIN 4102-17 A

Mineralwolle (Steinwolle) ,Rock- L ;A,/,(g

wool Termarock-560 > 50 > 51 v mém&)r eneib:

Fortsetzung Tabelle 1 siehe nachste Seite
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Fortsetzung Tabelle 1

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte im Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis | (NennmaBl) | Gebrauchszu- Benennung
[mm] stand nach VWV TB
[kg/m?]
Knauf Profil 2 CW 50/50/06 nach .
DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195 — - (EUECLEES
Knauf Profil 2 UW 50/40/06 nach 0,6 ) nichtbrennbar

DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195

Die laut Landesbauordnung fiir das jeweilige Bauprodukt geforderte Ubereinstimmung/Kon-
formitat nach Tabelle 1 muss fur die Anwendung gewahrleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die nichttragende, raumabschlieRende Trennwandkonstruktion ist in ihrer Bauart entspre-
chend den folgenden Abschnitten und den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis auszufithren.

Unterkonstruktion

Die Decken- bzw. Bodenanschlussprofile und die Metallstander miissen den Angaben von
DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195 entsprechen.

Die Decken- bzw. Bodenanschlussprofile missen aus Knauf-UW-Profilen 2 UW 50/40/06 be-
stehen. ~In diese Knauf-UW-Profile misssen Metallstinder aus Knauf-CW-Profilen
2ECW 50/50/0,6 s unteroBeachtung yven Abschnitt 1.2.3 - im Abstand von < 625 mm bzw.
<4000 mm — unter Beachtung-von Abschnitt 2.2.2 — eingestellt werden.

Die gemaR Abschnitt 2(2)2 ,Riicken an|Riicken” anzuordnenden Sténderprofile sind im Steg-
bereich mit geeigheten,fur die-Art der, Verbindung zuldssigen Knauf Blechschrauben nach
DIN EN 14566 2@ 3,5'mm x 9;5 mm.in Abstdnden von a < 500 mm zu verbinden. Entspre-
chénd Tabelle 4-ist in die Knauf-=CW-Profile eine Dammung einzulegen.

Beplankung/Bekleidung/Befestigung

Die vertikalen Stof3fugen der Beplankungsplatten sind grundsétzlich auf der Metallunterkon-
struktion anzuordnen. Die VersatzmaRe der Stof}fugen sowie ggf. erforderliche Hinterlegun-
gen im Bereich-horizontaler Sté3e der Bekleidungsplatten sind den nachfolgenden Abschnit-
ten zu entnehmen.

Die Befestigungider Beplankungsplatten hat gemaf® den nachfolg
den Anlagen mit-geeigneten, fur die Art der Befestigung zuldssigen
dimensionierten-Knauf Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2 b
gen.

In Abhéngigkeityon der Feuerwiderstandsklasse gelten die in den nachféiﬁéi@gﬁ% schnitten
angegebenen Randbedingungen fir die Unterkonstruktion, Beplankungsvarianten, die Min-
destbeplankungsdicken, die Wandhéhen sowie die ggf. erforderliche Dammung.
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2.2.2.1 Feuerwiderstandsklasse F 30

Tabelle 2:
Feuer- Einseitige Beplankung gemift Zuldssige
wider- Tabelle 1 Wandhdhe | Ddmmung
. Unterkonstruktion gemdl
piid art Dicke Tabelle 1
kiasse | max. Abmessungen | [mm] [m]
Feuerschutzplatten
f:aﬂ?,ii:nopgt,i?: Knauf UW = 50/40/06
F30 (bxh) 2x12,5 | Knauf CW 2 50/50/06 3,1 ohne
<
<1250 mm x 3000 mm CERILLOR )]

Die Metallstdnderkonstruktion ist einseitig mit einer zweilagigen Beplankung aus
d =2 x 12,5 mm dicken ,Knauf Feuerschutzplatten* gemaR Tabelle 1 mit den Abmessungen
von b x h s 1250 mm x 3000 mm auszufithren. Die Platten sind jeweils liegend anzuordnen.
Die vertikalen StoRfugen beider Plattenlagen mussen auf den Standern angeordnet werden.
Vertikale Stof3fugen sowohl innerhalb der jeweiligen Plattenlage als auch zwischen der 1. Plat-
tenlage und der 2. Plattenlage sind jeweils um 1000 mm (bzw. Standerabstand) gegeneinan-
der zu versetzen. Der Abstand der Horizontalfugen der 1. Plattenlage zu den Horizontalfugen
der 2. Plattenlage muss 2 500 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zuldssig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 3,5 mm x 25 mm in Abstanden von a < 610 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be-
festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 35 mm in Abstédnden von a < 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

2.2:2.2 Féuverwiderstandsklasse F 60

Tabelle :3:
Feuer- Einseitige Beplankung gemat Zulédssige
wider- Tabelle 1 Wandhdhe | Ddmmung
Unterkonstruktion gemét
stands: Art Dicke Tabelle 1
klasse | max-AbmesSungen [mm] fm]
Knauf Feuerschutz- Knauf UW 2 50/40/06
F60 platten (b2x h) 2x15 | Knauf CW 2 50/50/06, 3,0 ohne
< 1250 mm %2000 mm as625mm

Die Metallstanderkonstruktion

d 2 2 x 15 mm dicken ,Knauf Feuerschutzplatten* gemaf Tabelle 1

. r
mnerhalb der jeweiligen Beplankungslage muss 2 500 m ‘;b%r%enw
zontalen StoRfugen zwischen den Platten der 1. Plattenlage

muss 2 1000 mmbetragen. Kreuzfugén sind nicht zuldssig.

ist einseitg mit einer zweilagigen Beplankung aus

den Abmessungen von

nd den Plgitghd 2. Plattenlage

Die Befestigung'der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 25-mm in Abstdnden von-a < 750 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be-
festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 45 mm in Abstanden von a < 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.
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2.2.2.3 Feuerwiderstandsklasse F 90

Die Metallstanderkonstruktion ist einseitig mit einer zweilagigen Beplankung gemaf den Vor-

gaben der nachfolgenden Tabelle 4 auszufiihren, wobei die Platten jeweils die Anforderungen
geman Tabelle 1 erfullen mussen.

Tabelle 4:
Feuer- Einseitige Beplankung gemiR Zulédssige
wider- Tabelle 1 Wandhdhe | Ddmmung
. Unterkonstruktion geméR
stands- Art Dicke Tabelle 1
klasse [m]
max. Abmessungen | [mm]
Variante 1
Knauf Massivbauplat- Knauf UW = 50/40/06
F90 ten (b x h) 2x25 Knauf CW 2 50/50/06 3,1 ohne
<625 mm x 2000 mm a <1000 mm
Variante 2
Knauf Massivbauplatte
1. Lage (b x h) 1x25
<625 mm x 3000 mm Knauf UW 2 50/40/06 ISOVER
F 90 + N 2 Knauf CW 2 50/50/06, 30 BSP 40
Ricken an Rucken ! d =40 mm
Knauf Feuerschutz- as625mm
platten 2. Lage (bxh) | 1x18
< 1250 mm x 2000 mm
Variante 3
Gipsplatte Knauf Knauf UW = 75/40/06
F 90 Fireboard (b x h) 2x20 | Knauf CW = 75/50/06, 3,0 ohne
<1250 mm x 2000 mm a<625mm
Variante 4
Gipsplatte Knauf Knauf UW 2 50/40/06 Termarock
: 2 Knauf CW 2 50/50/06,
E 90 Fireboard (b x h) 1 %30 . \ 3,0 50
Riicken an Ricken
< 12505mm %2000 mm a < 625mm d =50 mm

Variante-1.

Die Platten sind jeweils-liegend anzuordnen. Die vertikalen StoRfugen beider Plattenlagen
mUssen auf den Standern angeordnet werden. Vertikale Stof3fugen sowohl innerhalb der je-
weiligen Beplankungslage als auch zwischen den Platten der 1. Plattenlage und der 2. Plat-
tenlage sind jeweils um 1000 mm (bzw. Stadnderabstand) gegeneinander zu versetzen. Der
Abstand der horizontalen Stol3fugen zwischen den Platten der 1. Plattenlage und den Platten
der 2. Plattenlage muss jeweils 2 300 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zuldssig.

Die Befestigung—der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schpt !tbaﬂ%c‘h»‘ )
2 @ 3,5 mm x 35,mm in Absténden von a < 300 mm in der Unterkonstruktiofy:
festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf S v“naj
2 @ 3,5 mm x 76-mm in Abstanden von-a < 200 mm in der Unterkonstru |onc rfblg\ 0

Variante 2:
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muss jeweils im Stegbereich mittels Knauf Blechschrauben 2 @ 3,5 mm x 9,5 mm in Abstén-
den von a =300 mm erfolgen. Die Platten sind jeweils stehend anzuordnen. Die vertikalen
StoRfugen beider Plattenlagen missen auf den Standern angeordnet werden. Die Platten der
1. Plattenlage sind ohne horizontale Stofugen auszufiihren. Der Abstand der horizontalen
Stoffugen zwischen benachbarten Platten der 2. Plattenlage muss jeweils 2 1000 mm betra-
gen. Daruiber hinaus sind die horizontalen Sto3fugen auf der Riickseite der 2-lagigen Beplan-
kung (Zwischen Beplankung und Ddmmung) durch b = 105 mm breite Blechstreifen aus
t = 0,6 mm dicken Stahlblechen zu hinterlegen, in denen die Platten der 2. Lage im Bereich
der horizontalen Stof3fugen jeweils durch die Platten der 1. Lage hindurch durchgehend zu
verschrauben sind (siehe Anlage 8). Kreuzfugen sind nicht zulassig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 35 mm in Abstédnden von a = 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be-
festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 55 mm in Abstdnden von a < 250 mm in der Unterkonstruktion erfoigen.

Variante 3:

Die Platten sind jeweils stehend anzuordnen. Die vertikalen Sto3fugen beider Plattenlagen
mussen auf den Standern angeordnet werden. Vertikale Sto3fugen zwischen den Platten der
1. Plattenlage und der 2. Plattenlage sind jeweils um 625 mm (bzw. Standerabstand) gegen-
einander zu versetzen. Der Abstand der horizontalen Stof3fugen sowohl innerhalb der jeweili-
gen Beplankungslage als auch zwischen den Platten der 1. Plattenlage und den Platten der
2. Plattenlage muss jeweils 2 500 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zuldssig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 2 3,5 mm x 35 mm in Abstédnden von a < 750 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be-
festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 55 mm in Abstdnden von a < 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

Variante-4:

Die Standerprofile sind jeweils aus zwei Knauf-Profilen CW = 50/50/06 auszufithren, die Ru-
cken- an-Rucken als Doppelprofil ausgefiihrt werden. Die Verbindung der vg. CW-Profile muss
jeweils im Stegbereich mittels Knauf Blechschrauben 2 @ 3,56 mm x 9,5 mm in Abstanden von
a's; 500 mm erfolgen. Die Standerprofile sind vor der Anordnung der Beplankung jeweils durch
Vercrimpern mit.dem Decken--sowie Bodenanschlussprofil zu verbinden.

Sowohldie Doppelprofile als auch die nachfolgend beschriebenen CW-Profile der StoRhinter-
legungen! sind auf der’Stinderseite_der Trennwand jeweils vollflichig mit Streifen aus
d.= 12,5-mm dicken Gips-Feuerschutzplatten abzudecken, die mit geeigneten Knauf Schnell-
bauschrauben 2@ 3,5-mm x 256 mm an den Metallprofilen zu verschrauben sind. Die Befesti-
gung an den Standerprofilen muss jeweils in Abstanden von a < 250 mm b’“ eitig. (alter-
nierend) in den-Doppelprofilen erfolgen. Bei den StoBhinterlegungen fotisseti:die
gungsabsténde in jeder Platte a < 250 mm betragen. (PN /@

......
<
4
h Iy 4

Die Platten sind‘jeweils stehend anzuordnen. Die vertikalen StoRfugen grcfsfa}fénv

Daruiber hinaus:sind die horizontalen-Sto3fugen mit Knauf-Profilen CW 2 50/50/06 (StoRhin-
terlegungen) zu-hinterlegen, die beidseitig dicht an die Standerprofile zu stoen sind und in
denen jeweils sowohl die obere als auch die untere Platte zu verschrauben ist.

Alternativ sind di€ horizontalen StoRfagen durch b = 200 mm breite und d = 30 mm dicke Strei-
fen aus Knauf Fireboard geméaR Tabelle 1 zu hinterlegen. Die vg. Knauf Fireboard-Streifen
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sind jeweils mittig Uber der Sto3fuge anzuordnen und mit geeigneten, fir die Art der Befesti-
gung zuldssigen und statisch ausreichend dimensionierten Stahidrahtklammern ,Hau-
bold KG 760 CNK"* unterhalb des PlattenstoRes an der Beplankung zu befestigen. Die Klam-
mern sind zweireihig Gbereinander in horizontalen Abstédnden von a < 150 mm anzuordnen.
Die Dammung ist in diesen Bereichen gegen Herausfallen zu sichern.

Die Befestigung der Beplankungsplatten muss mit Knauf Schnellbauschrauben
2 @ 3,5 mm x 45 mm in Absténden von a < 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

Fugenausbildung

Die Gipsplatten sind jeweils dicht zu stoRen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Fugen der
1. Plattenlage dicht mit Knauf Fugenspachtel nach DIN EN 13963 zu verfillen. Die sichtseiti-
gen Fugen und Schraubenképfe der Gipsplatten sind gemaR DIN 18181 mit Knauf Fugen-
spachtel nach DIN EN 13963 zu verspachteln. Entsprechendes gilt auch fiir die Anschlussfu-
gen zu den angrenzenden Bauteilen. Die StoRRfugen zwischen den Platten sind mit Fugen-
deckstreifen abzudecken. Bei Trennwanden der Feuerwiderstandsklasse F 30 sind Knauf-Pa-
pier-Fugendeckstreifen nach DIN EN 13963 zu verwenden, bei Trennwénden der Feuerwider-
standsklasse F 60 bzw. F 90 sind jeweils Knauf-Glasfaser-Fugendeckstreifen zu verwenden.

Dammung

In Abhéngigkeit von den Vorgaben gemal Abschnitt 2.2.2.3 (Tabelle 4) sind die Wandkon-
struktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer DAmmung aus d 2 40 mm dicken Mi-
neralwolleplatten (Steinwolle) ,ISOVER BSP 40“ gemaR Tabelle 1 bzw. d 2 50 mm dicken Mi-
neralwolleplatten (Steinwolle) ,Rockwool Termarock 50 gemal Tabelle 1 auszufiihren.

Die Dammplatten sind ohne vertikale Fugen anzuordnen, jeweils dicht zu stof3en und durch
strammes-Einpassen zwischen den Metallstdndern und/oder Boden-/ filen in der
Lage zu sichern.

Apschliisse umgebende Bauteile

"—; O//—\\t l{‘/:

ImBereich des Decker-und Fubodenanschlusses sowie im seitlictien Anschf‘-,és
die)Knauf-UW-/CW-Profile kraftschliigsig an den Massivbauteilen z bjgfées g g{f
NGRS

Die Befestigung-muss mit geeigneten, fur die Art der Befestigung und denUntergrund zulas-
sige und statisch ausreichend " dimensionierten ,Knauf-Deckennédgeln“ aus Stahl

@2 6 mm-x 35 mm erfolgen. Die Befestigungsabsténde der vg. Befestigungsmittel miissen

= “bei Ausfuhrung mit Einfachstandern a < 1000 mm (oben und unten) bzw. a < 1000 mm
(seitlich),

— bei Ausfihrung mit Doppelstdndern und einer Beplankung aus Knauf Massivbauplatten
und Knauf Feéuerschutzplatten gemaR Abschnitt 2.2.2.3, Variante 2, a < 525 mm (oben
und unten) bzw. a < 525 mm (seitlich) bzw.

— bei Ausfuhrung mit Doppelstiandern und einer Beplankung aus d 2 1 x 30 mm dicken
Knauf Firebpardplatten gemal Abschnitt 2.2.2.3, Variante 4, a < 1000 mm (oben und un-
ten) bzw. a £-1000 mm (seitlich)

betragen.

Alternativ dirfen Dibel aus Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldiibel, Nagelanker) = M6 bzw.
@ 2 6 mm (Spannungsquerschnittsflache jeweils 2 20,1 mm?) verwendet werden, die fir den
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben gultiger allgemeiner
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bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin, bzw. einer
europdisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europaisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahibeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgroe M8 mit der doppelten Setztiefe (z. B. 2hes) - mindestens jedoch 60 mm
tief — und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Diibel von 500 N (vgl. DIN 4102-
4 : 2016-05, Abschnitt 11.2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (her) ist der giiltigen Zulas-
sung bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dibel kann als zentrische Zugbe-
anspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrdgzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dirfen Duibel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prufung und Beurteilung Uber die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an-
erkannte Prifstelle erbracht wurde.

Duibel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z. B. Montagerichtlinien) und geméaf
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

in jedem Fall muss die Eignung der Dubel fir den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch fur den kalten Einbauzustand zuldssig und nachgewiesen sein. Die Vorgaben fiir den
kalten Einbauzustand gelten uneingeschrankt weiter.

Zwischen den Decken-, Bodenanschluss- und Randprofilen und dem angrenzenden Bauteil
ist ein bis zu d =12 mm dicker Streifen aus Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt
2 1000°C nach DIN 4102-17) oder aus einem nichtbrennbaren Dichtungsband, p =2 100 kg/m?,
anzuordnen und komprimiert einzubauen. Die vg. Dichtungsstreifen sind durch Verspachte-
lung derBeplankung in ganzer Beplankungsdicke oder durch die Beplankung abzudecken.

Die Trennwandkonstruktionen durfen an bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden, die
eine Feuerwiderstandsklasse aufweisen, die eine Stufe hoher ist als die der Trennwandkon-
struktion (d. h. z5B. F 60 bei F 30-Trennwénden und F 120 bei F 90-Trennwénden). Fur die
bekleideten Stahlbautéile muss-ein bauaufsichtlicher Nachweis (z. B. DIN 4102-4 oder ein all-
gemelnes bauaufsuchthches Prufzeugms) vorllegen Der Anschluss muss m' 3

Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnlsses ausgefuhrt we und die
hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissestentsprechen (Muster fir diese Ubereinstimmungserklérung siehe Seite 13).

4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und; die Bemessung haben entsprechend den fur den Gegenstand nach Ab-
schnitt 1.1 guitigen technischen Baubestimmungen, unter Berlicksichtigung der dariber hin-
ausgehenden Rahdbedingungen diesés allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, zu er-
folgen.
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5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméafem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus-
tausches beschdédigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niederséchsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niederséchsischen Bauordnung vom
10. November 2021 (Nds. GVBI. S. 732-738) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (VW TB) gemadR RdEr. d. MU vom 01.04.2022
(Nds. MBL. Nr. 14/2022, S. 508-533) erteilt. In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundes-
lander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Ge diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats a“Ch ;’Ij(a}mt abe Widerspruch bei der

erialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, err\épé_ﬁ werden)

e h
RR Dipl.-Ing. Thorsten Mittmann Dipt=tng. Thomas Paul
Stellv. Leiter der’Prifstelle Sachbearbeiter

Verzeichnis der mitgeltenden Narmen.und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2014-09
DIN 18181:2014-09
DIN 18182-1:2015-11

DIN 18182-2:2010-02

DIN 18183-1:2009-05

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-17:2012-17

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4103-1:2015-06

DIN EN 13162:2015-04

DIN EN 13501-1:2010-01

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN-14195:2015-03

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN-15283-1:2006-12

DIN ENC16733:2016-07

DIN EN 520:2009-12

Gipsplatten — Arten und Anforderung

Gipsplatten im Hochbau — Verarbeitung

Zubehor fiur die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 1: Profile aus
Stahlblech

Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 2: Schnellbau-
schrauben, Klammern und Négel

Trennwande und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon-
struktionen — Teil 1: Beplankung und Gipsplatten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An-
forderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 17: Schmelzpunkt
von Mineralwolle-Dammstoffen — Begriffe, Anforderungen und Priifung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Prafungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile

Nichttragende innere Trennwénde — Teil 1: Anforderungen und Nach-
weise

Warmedammstoffe fur Gebdude - WerkméaRig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhal-
ten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten

Materialien fir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prufverfahren

Metall-Unterkonstruktionsbauteile fur Gipsplatten-Systeme - Begriffe,
Anforderungen’und Prifverfahren

Mechanische Befestigungsmittel fur Gipsplattensysteme - Begriffe, An-
forderungen und Prifverfahren

Faserverstarkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prufverfah-
ren — Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung

Prifungen zum-Brandverhalten von Bauprodukten —
Bestimimung der Neigung eines Bauprodukts zum A
Schwelen ‘é“”’“ o3

erlass des Ministeriums fur Umwelt, Energie
Niedersachsen)
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Muster fur

Ubereinstimmungserkldrung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die nichttragende, raumabschlieBende
Trennwandkonstruktion hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebéaude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90"

Hiermit wird bestatigt, dass die nichttragende, raumabschlieende Trennwandkonstruk-
tion hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-3393/172/08-MPA BS der
Materialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, vom 20.04.2022 hergestelit und ein-
gebaut wurde.

Far die nicht vom Unterzeichner selbst hergesteliten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestétigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestlmmung n des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

— eigener Kontrollen

¥) entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der
die dér Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung istdem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde aus-
zuhéndigen.)

‘) Nichtzutreffendes streichen
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Iphofen, Méarz 2023

Abweichender Anwendungsbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in unserer Dokumentation mit m gekennzeichneten Ausfuhrungen sind tGber das zugehdrige,
aktuell gultige allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) Nr. P-3393/172/08-MPA BS (giiltig
bis 30.06.2025) nicht erfasst, werden durch Knauf aber als nicht wesentliche Abweichung hierzu
beurteilt.

Die dieser Beurteilung zu Grunde liegenden Dokumente (z.B. gutachterliche Stellungnahmen,
technische Beurteilungen) sind nachfolgend aufgefihrt:

e Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2022/090-Mey vom 16.03.2023

Da-die Abgrenzung ,wesentlich/nicht wesentlich” nicht gesetzlich geregelt ist und daher von den
zustandigen Bauaufsichtsbehdrden uneinheitlich bewertet werden kann, empfehlen wir, dass das
Vorliegen einer nicht wesentlichen Abweichung vor Bauausfiihrung mit den fir den Brandschutz
verantwortlichen Personen und/oder Behdrden abgestimmt wird.

Knauf Gips KG
Marktmanagement

Unsere Stellungnahme basiert.auf von uns nicht auf umfassende Vollstandigkeit und Richtigkeit Gberpriiften Angaben, so
dass hinsichtlich unserer Haftung die Ziffern Il Abs. 5, VIII, IX und XIII unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen gelten,-die dieser Stellungnahme zuséatzlich zugrunde liegen, unter www.knauf.de/agb
eingesehen werden kénnen-und die wir lhnen bei Bedarf gern zusenden.

Unsere Stellungnahme entbindet Sie im Einzelfall nicht von der Hinzuziehung der Bauaufsichtsbehdrde sowie evtl.
benétigter SachverstandigenFachingenieure etc. Wir unterstellen des Weiteren, dass Sie alle gesetzlichen und
behdrdlichen Auflagen, fernereinschlagiger Normen und Vorschriften sowie unsere Vorgaben in unseren amtlichen
Nachweisen und Systemblattern einschlieRlich unsererMerarbeitungsrichtlinien und -hinweise und dergleichen mehr,
beaghten.

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277 L
www.knauf.de, E-Mail: zentrale@knauf.de, Sitz: Iphofen, Registergericht: Wiirzburg HRA 2754 km]’ﬂf

HypoVereinsbank, Wiirzburg, BLZ 790 200 76, Kto.-Nr. 149 9041, IBAN: DE 09 7902 0076 0001 4990 41, SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Deutsche Bank AG, Wiirzburg, BLZ 790 700 16, Kto.-Nr. 305 508 00, IBAN: DE 57 7907 0016 0030 5508 00, SWIFT-BIC: DEUTDEMM790
Commerzbank AG, Wirzburg, BLZ 790 800 52, Kto.-Nr. 3 327 930 00, IBAN: DE 64 7908 0052 0322 7930 00, SWIFT-BIC: DRESDEFF791
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IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten

Dr.-Ing. Peter Nause I B B( )
Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhoff

Beratung ® Planung ® Konzepte e Bewertung e Ausfihrungsbegleitung

1BB GmbH ®» Braunschweiger Str. 65 ® 38179 GroR Schwiilper

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2022/090 -Mey vom 16.03.2023

Auftraggeber: Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Auftrag vom: 05.07.2022
Auftragszeichen: Hr. Schaper
Auftragseingang 05.07.2022
Inhalt des Auftrags: Brandschutztechnische Bewertung verschiedener Anschluss- und

Ausfiihrungsdetails von nichttragenden, raumabschlieenden
Trennwandkonstruktionen in Metallstanderbauweise mit einer einseitigen
Beplankung yaus Knauf Feuerschutzplatten Typ GKF bzw. GKFI nach
DIN-18180"und Typ DF bzw. DFH2 nach DIN EN 520 sowie ,Knauf
Fireboard" Typ GM-F nach DIN EN 15283-1 der Feuerwiderstandsklassen
F 30, F 60 bzw. -F 90 gemaR DIN 4102-2:1977-09 bei einseitiger
Brandbeanspruchung in Anlehnung an die aligemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisse Nr- P-3393/172/08-MPA BS, Nr. P-SAC-02/111-797,
Nr. P-3320/194/09-MPA BS und Nr. P-3969/2222-MPA BS

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 54 Seiten und die Anlagen 1 bis 31. /.
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1 Auftrag und Anlass

Mit Mail vom 05.07.2022 wurde die IBB GmbH, Grof3 Schwiilper durch die Knauf Gips KG, Iphofen,
beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zur brandschutztechnischen Bewertung verschiedener
Anschluss- und  Ausfilhrungsdetails von nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwand-
konstruktionen in Metallstanderbauweise mit einer einseitigen Beplankung aus Knauf
Feuerschutzplatten mindestens Typ GKF bzw. GKFI nach DIN 18180 und Typ DF bzw. DFH2 nach
DIN EN 520 sowie ,Knauf Fireboard“ Typ GM-F nach DIN EN 15283-1 der Feuerwiderstandsklassen
F 30, F 60 bzw. F 90 gemaf} DIN 4102-2:1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung in Anlehnung
an die allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse Nr. P-3393/172/08-MPA BS, Nr. P-SAC-02/1lI-
797, Nr. P-3320/194/09-MPA BS und Nr. P-3969/2222-MPA BS zu erstellen.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die Anschluss- und Ausfiihrungsdetails der in
dieser gutachterlichen Stellungnahme behandelten einseitig beplankten Trennwandkonstruktion
abweichend von den allgemeinen bauaufsichtlichen Anwendbarkeitsnachweisen (siehe oben, bzw.

Abschnitt 3) ausgefiihrt werden sollen.

2 = Brandschutztechnische Anforderungen

Die_nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen in Metallstanderbauweise mit einer
einseitigen Beplankung aus Knauf Feuerschutzplatten mindestens Typ GKF bzw. GKFI nach DIN
18180 und, Typ.DF bzw. DFH2 nach DIN EN 520 sowie ,Knauf Fireboard“ Typ GM-F nach DIN EN
15283-1 miissen-in Verbindung mit verschiedenen Ausfiihrungs- und Anschlussdetails gemaR den
geltenden-Brandschutzanforderungen so ausgebildet werden, dass eine Ubertragung von Feuer und
Rauch bei einer-einseitigen ‘Brandbeanspruchung gemaR der Einheitstemperaturzeitkurve nach
DIN:  4102-2: L1L1977:09 in- Abhéngigkeit der jeweiligen Anforderung Uber eine
Brandbeanspruchungsdauer von 30,60 bzw.; 90 Minuten ausgeschlossen werden kann und die

Standsicherheit{ der Raumabschluss Und die Warmedammung erhalten bleiben.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir die
Wandkonstruktionen gliltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B.
Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Gebéuden ist nicht Gegenstand dieser gutachterti-
/o'\pl-"ng. (p;,;\ N
Ty 4

chen Stellungnahme.
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3 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind einerseits die Anforderungen an nichttragende,
raumabschlieRende Trennwandkonstruktionen in Metallstidnderbauweise mit einer einseitigen
Beplankung der Feuerwiderstandsklassen F 30, F60 bzw. F 90 gemaR DIN 4102 2: 1977-09 bei
einseitiger Brandbeanspruchung und andererseits die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen:

[1] Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-3393/172/08-MPA BS vom 20.04.2022
Uber eine nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktion mit einer einseitigen
Beplankung der Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90 gemaf DIN 4102-2:1977-09
bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf Knauf Gips KG, Iphofen

[2] Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-SAC-02/11I-797 vom 15.01.2021 tber eine
Bauart zur Errichtung einer nichttragenden, raumabschlieRenden, einseitig beplankten
Trennwandkonstruktion mit Knaus Feuerschutzplatten (Knauf DF-/GKF-Platten) und einer
Metallunterkonstruktion zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30-A sowie F 90-A
bei einseitiger Brandbeanspruchung gemafy DIN 4102-2:1977-09, ausgestellt auf Knauf
Bauprodukte GmbH & Co. KG, Iphofen

[3] Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3969/2222-MPA BS vom 31.03.2022 liber
eine nichttragende, raumabschlie®Bende Wandkonstruktion mit horizontaler Unter-
konstruktion und einer einseitigen Beplankung der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90
gemal DIN 4102-2:1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf Knauf
Gips KG, Iphofen

[4) Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3320/194/09-MPA BS vom 16.12.2019
Uber eine nichttragende, raumabschlieBende Metallstinderwandkonstruktion mit
einseitiger,- zweilagiger Beplankung aus Knauf Diamant Hartgipsplatten (GKFI), einseitig
eingestellten Knauf Gips-Feuerschutzplatten (GKF) und Mineralwolleddammung der
Feuerwiderstandsklasse’. F90 gemal  DIN 4102-2:1977-09 bei  einseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf Knauf Gips KG, Iphofen

[6) Untersuchungsbericht Nr. (1287/3266 - a) — Hir/Bod vom 01.02.2007 der Materialpriif-
anstalt fur das Bauwesen, Braunschweig lber die Prifung von Wandkonstruktionen,
Kalibrierung eines Berechnungsalgorithmus zur Ermittlung zuldssiger Wandhéhen von
leichten Trennwéanden, Prifungsgrundlage DIN 4103-1 (07/1984), DIN 1055-4 (03/2005),
DIN 18183 (11/1988), DIN EN 520 (03/2005), ausgestelit auf die Industriegruppe
Gipsplatten (IGG)

[6] Untersuchungsbericht Nr. (1287/3266 b) — Hir/Bod vom 26.10.2007 der Materialpriifanstalt
fur das Bauwesen, Braunschweig iber einen Berechnungsalgorithmus zur Ermittlung
zulassiger Wandhdhen von leichten inneren Trennwénden, Prifungsgrundlage DIN 4103-
1 (07/1984), DIN 1055-4 (03/2005), DIN 18183 (11/1988), ausgestellt auf die
Industriegruppe Gipsplatten (IGG)

[77  Untersuchungsbericht Nr. (1288/811/10) — Bod vom 10.09.2010 der Mat
das Bauwesen, Braunschweig lber die Wandhéhenberechnung fiir die
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CW 50 bis CW 150, zusétzlicher Bericht zu den Untersuchungsberichten Nr. 1287/3266 der
MPA-Braunschweig, Prifungsgrundlage DIN 4103-1: 1984-07, ausgestellt auf die
Industriegruppe Gipsplatten (IGG)

[8] Prufungszeugnis Kurzfassung, Aktenzeichen: 2.41/20 842 vom 05.03.1986 der Bundes-
anstalt fir Materialforschung und -priifung (BAM) iiber die Priifung von Schachtwéanden,
bestehend aus einem Metallstinderwerk mit einer einseitigen Beplankung aus Knauf
oFireboard-A 1-Platten, auf Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 2, ausgestellt auf Gebr-
Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[9] Priifzeugnis Nr. 3055/8311 -Ap- vom 26.06.2001 der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen,
Braunschweig Uber die Priifung einer unbelasteten, raumabschliefenden
Wandkonstruktion aus einem Metalistinderwerk, Mineralwolleddmmung und einer
einseitigen Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) auf Brandverhalten nach
DIN 4102-2:1977-09, zur Ermmittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[10] Prifzeugnis Nr. 3068/0436 -MI/H6- vom 04.06.1996 der Materialpriifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig tber die Prifung einer unbelasteten, raumabschliefenden
Trennwand aus einem Metallstanderwerk mit einseitiger Bekleidung aus ,Knauf-
Feuerschutzplatten GKF* auf Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 1977, zur
Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestelit
auf Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[#1] Prifzeugnis Nr. 3069/0446 -MI/Rm- vom 24.06.1996 der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen;,) Braunschweig liber die Prifung von unbelasteten, raumabschlieRenden
Trennwéanden aus Metallwinkel-Profilen bzw. einem Metallstdnderwerk mit einer einseitigen
Bekleidung aus ,Knauf-Massivbauplatten GKF* auf Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 2,
Ausgabe 1977, zur Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf-die Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[12] Prutzeugnis Nr.3258/2381 -MI/Rm- vom 23.03.1992 der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig ubér die Prifung von unbelasteten, raumabschliefenden
Trennwéanden aus einem Metallprofil-Standerwerk mit einseitiger Bekleidung und einer
zwischen—den Sténderprofilen angeordneten Dammschicht auf Brandverhalten nach
DIN'4102'Teil 2-Ausgabe 1977;’zur Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestelit auf-Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[13] Prifzeugnis Nr. 3386/1621 —Ap- vom 09.05.2001 der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen,
Braunschweig Uber die Prifung einer nichttragenden, raumabschlieBenden Wand-
konstruktion aus‘einem Metallstanderwerk, Mineralwolledammung und einer einseitigen
Wandbekleidung—mit ,Fireboard“-Platten auf Brandverhalten nach DIN 4102-2:1977-09,
zur Ermittlung ~-der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung,
ausgestellt auf die.Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[14] Test Report FIRES-FR-097-12-AUNE-vom 16.05.2012 von FIRES (iber die /
nichttragenden Schachtwand nach EN-1364-1:1999, ausgestellt auf Knauf £G4

R e
‘?"Endsch\\?-w
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[15] Test Report Nr. FIRES-FR-190-13-AUNE vom 22.11.2013 von FIRES iiber die Priifung
einer nichttragenden Schachtwand mit Revisionséffnung nach EN 1364-1:1999, ausgestellit
auf die Knauf Bratislava s.r.0., Slowakische Republik

[16] Test Report FIRES-FR-233-13-AUNE vom 23.01.2014 von FIRES Uber die Priifung einer
nichttragenden Schachtwand nach EN 1364-1:1999, ausgestellt auf die KNAUF Bratislava
s.r.0., Slowakische Republik

[17] Prifbericht Nr.: 09070617 vom 15.04.2010 des IBS-Institut fiir Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung lber eine nicht tragende, ungedammte Schachtwandkonstruktion,
Priifung nach ONORM EN 1363, Teil 1, bzw. ONORM EN 1364, Teil 1, ausgestellt auf die
Knauf GmbH, A-WeilRenbach

[18]) Prifbericht Nr.: 09101403 vom 15.04.2010 des IBS-Institut fur Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung lber eine nicht tragende, ungedammte Schachtwandkonstruktion,
Prifung nach ONORM EN 1363, Teil 1, bzw. ONORM EN 1364, Teil 1, ausgestellt auf die
Knauf GmbH, A-WeilRenbach

[19] Prifbericht Nr. 3010/1453 -Ap- vom 09.05.2003 der Materialprifanstalt fiir das Bauwesen,
Braunschweig Ulber die Priifung einer nichttragenden, raumabschlieRenden Wand-
konstruktion aus einem bekleideten Metallstanderwerk, einer Mineralwolleddmmung und
einer einseitigen Wandbekleidung mit ,Fireboard“-Platten auf Brandverhalten nach
DIN EN 1364-1:1999-10 und  DIN EN 1363-1:1999-10 zur  Ermittiung  der
Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung der bekleideten Wandseite,
ausgestellt auf die Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Iphofen

[20] Prifbericht’ nach DIN EN 1364-1:1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1:1999-10
(3683/9984)-Ap vom 09.09.2004 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig
Uber die-Prifung einer nichttragenden, raumabschlieRenden, warmegeddmmten Wand-
konstruktion aus einem Metallstinderwerk und einer einseitigen Beplankung mit
.Fireboard‘-Platten zur, Ermittlung’'’ der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf-Knauf Gips KG, Iphofen

[21] Prufbericht (3341/765/07)-Ap vom 10.02.2007 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig <tber die Priifung von nichttragenden, raumabschlieRenden Wand-
konstruktionen aus einem Metallstanderwerk, Mineralwolleddammung und einer einseitigen
Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) zur  Ermittlung  der
Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung nach DIN EN 1364-1:1999-10
und DIN EN 136351:1999-10, ausgestellt auf Knauf Gips KG, Iphofen

[22] Prifbericht (3412/044/10)-Ap vom 04.05.2010 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig uber die Prifung einer nichttragenden, raumabschlieRenden Wand-
konstruktion mitCéinem Metallstdnderwerk, einer einseitigen Beplankung mit Gipsplatten
(GKF bzw. Typ) DF) zur Emmittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Metallstéinderseite nach DIN EN 136 5
DIN EN 1363-1:1999-10, ausgestellt auf Knauf Gips KG, Iphofen
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[23] Prifbericht (3035/486/10)-Ap vom 21.07.2010 der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen,
Braunschweig Uber die Prifung einer nichttragenden, raumabschlieBenden Wand-
konstruktion mit einem Metallriegelwerk und einer einseitigen Beplankung mit Gipsplatten
(GKF bzw. Typ DF) zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Metallriegelseite nach DIN EN 1364-1:1999-10 und
DIN EN 1363-1:1999-10, ausgestelit auf Knauf Gips KG, Iphofen

[24] Prifbericht (3099/204/12)-Ap vom 03.04.2012 der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen,
Braunschweig uUber die Priifung einer nichttragenden, raumabschlieRenden Wand-
konstruktion in Metallstdnderbauweise mit Eckausbildungen sowie mit Beplankung aus
Gipsplatten (GKF nach DIN 18180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520) zur Ermittlung der
Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung nach DIN EN 1364-1:1999-10
und DIN EN 1363-1:1999-10, ausgestellt auf Knauf Gips KG, Iphofen

[25] Schreiben 16846/2009 vom 20.11.2009 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig als gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten
Trennwénden aus Gipskarton-Bauplatten nach DIN 4102-4:1994- 03, Abschnitt 4.10, bei
einer Befestigung mit magazinierten Spit-Nageln, die mit einem Bolzenschubgerat gesetzt
werden, ausgestellt auf ITW Befestigungssysteme GmbH / Spit, Ansbach

[26] Schreiben 9114/2012 vom 06.01.2012 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig als gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten
Trennwéanden aus Gipskarton-Bauplatten nach DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 4.10, bei
einer Befestigung mit magazinierten Spit-Nageln, die mit einem Gasnagelgerat gesetzt
werden, ausgestelit auf ITW Befestigungssysteme GmbH / Spit, Ansbach

[27]) Schreiben- 8300/2016 vom 04.05.2016 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig als gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten
Trennwanden mit einer Beplankung mit Knauf Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw.
DIN; 18180_und “einer Unterkonstruktion gemaR DIN 18182-1 in Verbindung mit einer
Befestigung der Unterkonstruktion mit Hilti-Nageln, ausgestelit auf Hilti AG, FL- Schaan

[28] Gutachterliche StellungnahmelNr. GS 3.2/15-008-2 MFPA L vom 18.04.2016 zum
Brandverhalten von nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwanden mit Bekleidungen
aus” Gipsplatten (GKB (bzw. GKF) nach DIN 4102: 1994-03 und von nichttragenden,
raumabschlieRenden ‘beidseitig beplankten Trenn- bzw. einseitig beplankten
Schachtwanden mit Bekleidungen “aus Gipsplatten (GKB, GKF bzw. GF) gemaR
aligemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse hinsichtlich der Befestigung der Unter-
konstruktion (Randprofile) an angrenzenden Massivbauteilen aus Beton bzw. an
brandschutztechnisch bekleideten Stahlbauteilen mit ,SPIT“-Kopfbolzen bzw. ,SPIT*-
Nageln, die mit ,SPIT“-Bolzensetz- bzw. Gasnagelgerdten gesetzt werden, fir
Bauvorhaben in—-Deutschland, ausgestellt auf die ITW Befestigungssysteme GmbH,
Ansbach

[29] Leistungserkiarung Nr. 0010_Feuerschutzplatte GKF_15_2013-03-2
Knauf Gips KG
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[30] Leistungserkldarung Nr. 0010_Feuerschutzplatte_impragniert GKFI_15_2013-03-22 vom
22.03.2013, Knauf Gips KG

[31] Leistungserklarung Nr. 0010_Massivbauplatte GKFI_20_2013-03-22 vom 22.03.2013,

Knauf Gips KG

[32] Leistungserkldarung Nr. 0010_Diamant_GKFI_12,5_2013-10-21 vom 21.10.2013, Knauf
Gips KG

[33] Leistungserkldrung Nr. 0010_Diamant_X_12,5 2016-12-01 vom 01.12.2016, Knauf Gips
KG

[34] Leistungserkldarung Nr. 0010_Silentboard_GKF_12,5_2020-03-12 vom 12.03.2015, Knauf
Gips KG

[35] Leistungserkldarung Nr. 0010_Safeboard_GKF_12,5_2020-03-12 vom 12.03.2020, Knauf
Gips KG

[36] Leistungserklarung Nr. 0010_Fireboard_15_GM-F_2020-12-03, vom 03.12.2020, Knauf
Gips KG

[37] Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.32-2156 DIBt Berlin vom 01.07.2021
beziglich ,Nichttragende Trennwande der Feuerwiderstandsklasse F 90 in Metall-
stédnderbauweise und mit Beplankung mit Gipsplatten®, ausgestellt auf die Knauf Gips KG

[38] DIN 4102-2:1977-09

[39] DIN 4102-4:1994-03

[40] DIN 4102-4:2016-05

[41] DIN 4103-1:1984-07

[42] DIN 18183-1:2009-05

[43] DIN EN 1992-1-2:2010-12

[44] Muster-Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR), Fassung vom 10.02.2015 mit Anderungsstand vom
03.09.2020 und

[45] vom Auftraggeber zur Verfligung gestelite Ausflihrungszeichnungen, siehe Anlagen 1 bis
31 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichenc_Stellungnahme an nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwand-
konstruktionen in Metallstanderbauweise in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die tber
30-jahrige Berufserfahrung der Ingenieure der IBB GmbH, Gro® Schwiilper, wurde u.a. im Rahmen

der Tatigkeit bei anerkannten Prifstellen gewonnen.
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4 Beschreibung der Konstruktionen

4.1 Aligemeines

Die Beschreibung der Konstruktion basiert auf den Angaben des Auftraggebers. Im Nachfolgenden
wird nur auf die brandschutztechnisch relevanten Ausfiihrungs- und Anschlussdetails zu den
nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwandkonstruktionen mit einseitiger Beplankung (im
Folgenden auch Schachtwdnde genannt) eingegangen. Ansonsten wird unterstellt, dass die
Wandkonstruktionen entsprechend den Randbedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisse Nr. P-3393/172/08-MPA BS, Nr. P-SAC-02/11I-797, Nr. P-3320/194/09-MPA BS und
Nr. P-3969/2222-MPA BS, siehe [1] bis [4], ausgefiihrt werden.

4.2 Beschreibung der einseitig bekleideten Trennwandkonstruktion in Verbindung mit
verschiedenen Anschluss- und Ausfiihrungsdetails

4.2.1 Wandhoéhen allgemein

Knauf Schachtwénde nach Abschnitt 4 sollen mit unterschiedlichen Wandhéhen ausgefiihrt werden.
Die) Vorgaben der DIN 4103-1: 1984-07 fiir den Nachweis der Biegezugtragféhigkeit gegentiber
statischer Belastung fiir den Einbaubereich 1 (Linienlast 0,5 kN/m) und dem Einbaubereich 2
(Linienlast 1,0 kN/m) sowie unter stoRartiger Belastung (weicher bzw. harter Sto3) kénnen geringere
Wandhohen ergeben als die in den folgenden Abschnitten 4.2.3 bis 4.2.6 aufgefuihrt Wandhohen. Bei
kombinierten Anforderungen (Brandschutz und Statik) ist die jeweils geringere Wandhohe
mafgebend. Diejin den Abschnitten 4.2.3 bis 4.2.6 angegebenen Wandhdhen geben die bei
Anforderungen an den Feuerwiderstand maximal zulassigen Wandhéhen wieder.

42.2 Randanschluss aligemein

Die-Anschlussprofile der-Schachtwande nach Abschnitt 4 mit vertikaler Unterkonstruktion sind bei
Schachtwandkonstruktionen ohne brandschutztechnisch notwendige Dammung bei Wandhéhen
> 3,00 m umlaufend und; auf der gesamten -Wandhéhe im Abstand von < 500 mm zu befestigen.
Zusatzlich-sind die Randprofile{CW-Profile) liber die gesamte Wandhdhe mit Gips-Plattenstreifen
zu hinterlegen, siehe Abbildung 1.

— Hinterlegung des Randprofil-
steges mit Platltenstreifen

Abbildung 1: Wandanschluss bei Wandhéhen >3 m
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Die Anschlussprofile der Schachtwande nach Abschnitt 3 und 4 mit vertikaler Unterkonstruktion
und brandschutztechnisch notwendiger Dammung sind unabhangig von der Wandhéhe (iber die
gesamte Wandhéhe gemaR dem jeweils glltigen bauaufsichtlichen Nachweis auszufiihren.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.2.

423 Systeme mit Unterkonstruktion aus Einfachprofilen

Schachtwénde W628B.de

Knauf Schachtwénde W628B.de sind nichttragende, raumabschlieRende Trennwéande mit einseitiger
Beplankung und Standerwerk aus CW-Einfachprofilen der Feuerwiderstandsklassen F 30, F 60 und
F 90. Die Schachtwande W628B.de sollen mit Wandhéhen bis 7,00 m ausgefiihrt werden, siehe
Tabelle 1 und Tabelle 2. Der Randanschluss erfolgt gemaR Abschnitt 4.2.2.
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Tabelle 1: Knauf Schachtwand W628B.de

0 LIRSS, Ohneoder

2125 75‘  Mineralwolle
@ pae |
S el S EL L e e e i
% Omeoder
Q o 12575 Mineralwoll
= 100
cjd e SOETR Ohneoder
o x125 75 Mineralwoll
I , =@
U _ st i S L gl B g1 ]
c %0 Ohneoder
S o o x15 75 Mineralwolie
| 100
o (RN NS EA TEE o
= Ohne oder
(Ve %15 75 %eralwoue
o el R
e Sl
(€D) (@\| 50
L H . Ohne oder
i '8 «—] %20 75 Mineraiwolle
S S ®
5 50
T a T : Ohne oder
; = o 25 75 Mineralwolle
100
— Standerachsabstand | 75 .
| | a 1 , Oh."e oder
.t ° 2x 20 Mineratwolie

w @

Datum




Seite 14 von 54 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2022/090 —Mey ( )

vom 16.03.2023 I B B

Ingenieytbiiro foe Brandschuty ven Bauarten

Tabelle 2: Brandschutztechnisch max. zuldssige Wandh6hen W628B.de

Knauf Max.  WandhBhen maximal zulissig |
Profil Achsab- Feverschutz-  Diamant Sientboard  Knauf Fever- | Diamant Massivbay-  Fireboard Massivbau-

~ sinde  plateKnauf  x125mm  2x125mm  schuzplate  xf5mm  platie x0mm  plate
Blech- |a Piano 245 mm 2x20 mm | 2x25 mm
dicke 2125mm :
06mm mm m m m m | m m m ‘m
Erweiterte Wandh6hen — Zweilagig beplankt
1000 - 3 = = 3 - . 310
625 295 2651335  265/335" 310 325 2,80 2,80 4,00
O 0: mitr = 400 4,00 400 4,00 4,00 4,00 4,00
3125 400 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 405
1000 - . . » g - = 4,00
cwrs 8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 400 4,00 4,05
a7 - 440 440 465 465 455 455 5,00
D 3125 455 495 495 475 525 520 520 570
S Fi000 T - - = e~ - - 4,10
. 625 450 495 495 520 520 5,00 5,00 540
1P Tz - 590 590 607 6,07 6,10 6.10 6,60
5 325 645 6,65 6,65 6.95 6.95 690 6.90 7,00

1) “Nur Einbaubereich 1

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.3.

4.24 Systeme mit Unterkonstruktion aus Doppelprofilen

Schachtwénde W629.de

Knauf Schachtwande W629.de sind nichttragende, raumabschlieBende Trennwéande mit einseitiger
Beplankung und-Standerwerkcas CW-Doppelprofilen der Feuerwiderstandsklassen F 30, F 60 und
F 90. Die’'Schachtwande W629.de sollen mit Wandhéhen bis 7,00 m ausgefiihrt werden, siehe
Tabelle 3und Tabelle 4-Der Randanschluss erfolgt gemaf Abschnitt 4.2.2

- =
e D‘lDl:lng}\
-7y,




Seite 15 von 54 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2022/090 —Mey

vom 16.03.2023 IB E( )

tngenieus biiro tir Brandschutz von Bauarien

Tabelle 3: Knauf Schachtwand W629.de

dl] h
T

W629.de Schachtwand mit Doppelprofil-Standerwerk
Einfachstanderwerk mit CW-Doppelprofilen - Zweilagig beplankt

50 Ohne oder
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v
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Tabelle 4: Brandschutztechnisch max. zulassige Wandhéhen W629.de

Knauf Max.  WandhShen maximal zulassig
Profii | Achsab- | Feuerschutz-  Diamant Silentboard Knauf Feuer- | Diamant ‘Massivbau- | Fireboard  Massivbau-

stinde  platteKnauf  2x125mm  2x125mm  schuizplate | 2x15mm  platte X20mm  platte
Blech- a Piano 2x15mm 2 20mm ' Xx25mm
dicke 2125 mm , |
06mm 'mm Mot m m m m m m m
Erweiterte WandhGhen - Zweilagig beplankt
1000 - " & S c. = - 400
625 4,00 400 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,05
CWO0E Pty - 4% 423 437 437 - - -
3125 405 445 445 430 475 4,80 4,80 545
1000 100 = s = :- = - 455
cwrs &5 455 495 495 475 525 520 520 570
T - 570 570 6,02 6,02 . 3 .-
= 325 600 645 645 6,30 6,80 6,90 690 7,00
= 000 - % = 3 - z o 500
A 625 6,15 6,65 6,65 6,40 695 6,90 6.90 7.00
U - 7,00 7,00 7.00 7,00 7,00 7,00 7,00
3125 7,00 7,00 7.00 7,00 7.00 7,00 7,00 7,00
Schachtwénde W635.de

Knauf Schachtwande W635.de sind nichttragende, raumabschlieRende Trennwande mit einseitiger
Beplankung und-Standerwerk aus UW-Doppelprofilen und einer zusétzlich eingestellten Plattenlage
dersFeuerwiderstandsklassen F 30 und F 90. Die Schachtwédnde W635.de sollen mit Wandhéhen bis
5,00 m ausgefiihrt werden, siehe Tabelle 5 und 6. Der Randanschluss erfolgt gemaR Abschnitt 4.2.2.
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Tabelle 5: Knauf Schachtwand W635.de

e Knauf Piano

ot

chutzp!

e ﬂ‘.‘:"‘t 2

1B B( )

70 fur Braniischuiz von Bauarte

;mmmmm*umxwmu
h tec .L‘ﬂ
erforderiich

'Llﬂf; ' Mind.-

>
= %Sta ! bstand % ° 128 |
- ° & 75 Minem!ivolig!@
ﬁ' 'A'A'A'A'A'A'A’A"'t"' 'A'l’l'_l't'l"'t ' 125 1 2 :
S | eingestellt
100
50
g 216 e
5 &5
126 : v
eingestellt

| -
D
&
L
D
c
| -
)
<+
c
-
-
qv)
m

Bauvorhaben

Datum
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Tabelle 6: Brandschutztechnisch max. zulassige Wandhohen W635.de

Zweilagig beplankt + eingestellte Plattenlage

Knauf Profil |.'Ma¥|m_a*:ie.. ¥ V';andhohen o :
" Achsabstinde | mamalzudssig

Blechdicke a |5 e

osmm b S S

UW 50 625 4,00

UW75 625 450

UW 100 625 5,00

Schachtwénde K251.de

Knauf Schachtwénde K251.de sind nichttragende, raumabschlieRende Trennwédnde mit einseitiger
Beplankung und Standerwerk aus CW-Doppelprofilen der Feuerwiderstandsklasse F 90. Die
Schachtwadnde K251.de sollen mit Wandhdhen bis 5,00 m ausgefiihrt werden, siehe Tabellen 7 und
8.

Es-sind im System K251.de bei Wandhdhen > 3 m zusétzlich 2 12,5 mm dicke Knauf Fireboard-
Plattenstreifen,—~b 2 100 mm, auf der nicht beplankten Seite der Profile anzubringen. Die
Vérschraubung efolgt alternierend auf den Profilen im Abstand von a < 250 mm, siehe Abbildung 2.
Der Randanschiuss erfolgt geméaR Abschnitt@.2.2.

K251.de Bodenanschiuss K251.de Plattensto
Verikalschnitt Horizontalschnitt
T l' "< [lo %5+=— 30 mmFireboard Plattenstreifen
5 °° Profilhinterlegung Rlatienstreifen | 2100 mm |
i < °°° 2 12,5 mm Fireboard 2125mm Schnellbauschraube TN
52 Mineralwolle (S 9739‘2' 9350"’3“"‘

2 00 ‘;;,,

i < : 2 /— lljrx-u;rlzgld(ennagel !
<" Trennwandkitt [ Mineralwolle
= : Schnelibauschraube TN F— &

p= Fireboard-Spachtel GloolgcY
| Li> L o ol
VIR ORI [
YIS SISIEY AR IA CW-Profil
LSS ,//i Fireboard Schnellbau
Bei Wandhohe > 3,00 m Bei Wandhéhe > 3,00 m

Abbildung 2: K251.de Profile mit Fireboard-Plattenstreifen bei Wandhohen
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Tabelle 7: Knauf Schachtwand K251.de

Schemazeichnungen

ey

40 40
100
50
75 Mineralwolle
Profilab- 40 40
deckung = o
100

Stimkantenstofe mi Profilerrbzw. Fireboardstreifen hinterlegen.

)
Q
©
=
o
>
>
©
m

Bauunterneh

Datum
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Tabelle 8: Brandschutztechnisch max. zuldssige Wandhohen K251.de

Einlagig beplankt

Knaut Profil ' Maximale Wandhohen
: ‘Achsabstinde  maximal zulissig

I e

Blechdike |

0,6 mm - mm E

CW 50 625 4,00

CW75 625 4,50

CW 100 625 5,00

Ausfiihrung mit Profilabdeckung
12,5 mm Fireboard Abdeckstreifen b 2 100 mm

(bei Wandhohe < 3,00 m nicht erforderlich)
00
MM
= =i 3
!: °R oo 4

i
v'
oo °° () |
I 1

T

Die;Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.4.

42,5 (Systeme ohneUnterkonstruktion

Schachtwidnde W628A.de

Knauf Schachtwande W628A .de sind nichttragende, raumabschlielende Trennwéande mit einseitiger
Bekleidung uUnd ohne ‘Unterkonstruktion der Feuerwiderstandsklasse F90. Die
Schachtwandkonstruktion besteht aus 2 2 x 25;mm Knauf Massivbauplatten GKF. Die Schachtwénde
W628A.de sollen mit einer maximalen Breite von 2,00 m und einer maximalen Héhe von 15,00 m

ausgefiihrt werden, siehe Tabellen 9 und 10.
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Tabelle 9: Knauf Schachtwand W628A.de

Schemazeichnungen

Ohne Unterkonslmktlon

Schachtbreite

x25 - ‘Ohne

NN g

nd Hauptschule

Ebellgé Brandschutztechnisch max. zuldssige Wandh6hen W628A.de

Q)
g Q W?ndhohen bel 1-seltlger Ausfuhrung
- q)
T O 0 =2 it -
o c < ¥
> C goo ! (15,005
QO O ¢ = > O
Z () 0o - m o o

S
Die Beurteilung erfoigt %’Abschnit’( 5.1.5.

e

4_86 Systeme mit horizontaler Unterkonstruktion
Schachtwénde W630.de;
— —

BekKleidun nd Rie erk aus CW-Profi
Kleidung und Riegehy "
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Schachtwidnde W630.de der Feuerwiderstandsklasse F 30 und F 90 sollen mit Wandbreiten bis zu
5,00 m und Wandhohen bis zu 15,00 m ausgefiihrt werden, siehe Tabellen 11 und 12.

Bei Wandhéhen > 3 m sind die Befestigungsabstande der UW-Anschlussprofile auf < 500 mm zu

reduzieren.

Tabelle 11: Knauf Schachtwand W630.de

Schemazeichnungen

d| h
T

[

4

N e
O

| @0 de Schachtwand mlt‘RlegeIwerk

>
®

I

l 5  Ohneoder
Schachtbreite 1 R 2%x125 75 Mineralwolle
f A L Vgt ‘.\_.__.
73 - e a_ 100 @
: : ,I, },F&_.,,;:‘L' e e L L e E e Lo O R e B
YY 17 b 50 ~ Ohneoder
I 7 ; 2125 7 Mineralwolle
O 9 2 | . ° 2x12,5 5 @
S5 &2 < ¥ 100
= ol — g YEY Q0] |
O 2 g & &N 50
Schachtoreite =25 -
= 5 O i)
OO o Ken e Ohne oder
e 7 < %20 75 Mineralwolle
(E) &) k = ; @
i = - O
Q=i

Bauvorhaben
Bauunternehmer &

Datum
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Tabelle 12: Brandschutztechnisch max. zulassige Wandhéhen und -breiten W630.de

Zwellagig beplankt, Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant 2x 12,5 mm

Knauf Profil = Maximaler

Schachtbreiten

‘Wandhéhen

Riegel- ‘maximal zulissig ;-';ma,xlgﬁil'-\z_l:!lﬁssi;g

Blechdicke -achsabstand ' '

0,6 mm mm m m

CW 50 312,5 3,00 15,00

CW75 3125 4,50 15,00

CW 100 3125 5,00 15,00

Zwellagig beplankt, Massivbauplatte 2x 20 mm
Knauf Profil = Maximaler Schachtbreiten ! Wandhéhen

Riegel- maximal zulisslg | maximal zulissig
Blechdicke  achsabstand
0,6 mm ‘mm m m
CW 50 31251 3,00 15,00
JCW75 3125"Y 4,50 15,00
CW 100 31257 5,00 15,00

1) Altsrnativ Riegelachsabstand'625 mm mit CW-Doppelprofil moglich bis
Schachtbreijte 4,00 m-und Schachthohe 3,00 m.

Die'Beurteilung erfolgt in’Abschnitt 5.1:6.

4.2.7

Brandschutztechnische Ertiichtigung nicht eingestufter Schachtwande

Es sollen brandschutztechnisch nicht in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 eingestufte
Schachtwandkonstruktionen mit Knauf Fireboard brandschutztechnisch ertichtigt werden. Die
S¢hachtwandkonstruktionen sollen durch die einseitige Ertiichtigung in die Feuerwiderstandsklasse
F 30 bzw. F 90 nach DIN'4102-2:1977-09 eingestuft werden.

Unterkonstruktion

bestehen. Als Standerwerk sind C-,
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Standerachsabstand muss < 625 mm betragen und die Wandkonstruktion muss den Anforderungen
der DIN 4103-1 gentigen. Die maximal zuldssige Wandhéhe betrdgt 4 m. Die Befestigung der
Anschlussprofile im Boden- und Deckenbereich muss im Achsabstand von < 1000 mm mit fir den

Untergrund geeigneten Befestigungsmittein erfolgen bzw. erfolgt sein.

Bekleidung

Die in Abhéngigkeit der geforderten Feuerwiderstandsklasse sowie der vorhandenen Bekleidung
brandschutztechnisch erforderlichen zusétzlichen Bekleidungslagen sind der nachfolgenden Tabelle

13 zu entnehmen.

Tabelle 13: Brandschutztechnische Ertiichtigung nicht eingestufter Schachtwande

mind. Zusitzlich erforderliche Bekleidungsdicke [mm] zur Einstufung in die

vorhandene | Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 4102-2:1977-09

Bekleidung

( F 30 F 90

[mm]

o

3 Fireboard [mm] Fireboard [mm)

1x 12,5 GKB 1x20 2x20

2x 12,5 GKB 1x12,5 1x12,5+ 1 x20 oder 1x 30
1x 12,5 GKF 1x12,5 1x12,5+ 1 x20 oder 1x 30
1 x 20 GKF 1x12,5 1x12,5+ 1x20 oder 1x 30

Hinsichtlich der’Befestigungsmittel und Befestigungsabstdnde der zusétzlichen Bekleidungslagen
gelten die‘Angaben der aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse aus Abschnitt 3.

Die) Ausfilihrungvon zusatzlichen Stahl- oder Bleiblecheinlagen ist gemaR den Vorgaben von
Abschnitt 4.2.5 mdglich.

Die zusétzliche Bekleidung darf horizontal oder vertikal erfolgen. Vertikalfugen mussen auf den
Profilen angeordnet werden. Ansonsten muss die Fugenausbildung gemaRt dem jeweils giiltigen
Nachweis aus Abschnitt'3 erfolgen.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.7.
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4.2.8 Brandschutztechnische Ertiichtigung von Massivwéanden

Massivwande sollen mit Knauf Schachtwanden nach Abschnitt 4 brandschutztechnisch ertiichtigt
werden, um eine Feuerwiderstandsdauer der Massivwandkonstruktion bei einseitiger
Brandbeanspruchung von einer oder beiden Wandseiten herzustellen. Die Ertlichtigung erfolgt als
Ausfiihrung der Schachtwand mit zuséatzlicher mechanisch direkt an der Massivwand befestigter
Metallunterkonstruktion (z.B. CD-, CW-, UW-Profile). Je nach Brandbeanspruchung ist die
Ertiichtigung auf einer oder beiden Wandseiten auszufiihren. Die Feuerwiderstandsklasse entspricht
der Feuerwiderstandsklasse der Schachtwand.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.8.

4.29 Deckenanschliisse an Unterdecken

Der Deckenanschluss von Knauf Schachtwanden nach Abschnitt 4 soll alternativ zum Anschluss an
Massivdecken an Unterdecken allein von unten mit Gipsplattenbekleidung erfolgen. Die Unterdecken
mussen die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Schachtwand aufweisen.

Dié’ Befestigung der Schachtwand in Metallprofilen der Tragprofilebene der Unterkonstruktion der
Unterdecke erfolgen. Die Angaben aus den Anlagen 1 und 2 sind einzuhalten.

In-freitragenden Unterdecken muss die Befestigung der Schachtwand in den Tragprofilen (z.B. CW-
Doppelprofile) der freitragenden Decke erfolgen. Die Angaben aus Anlage 3 sind einzuhalten.

Die;Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.9.

42210 Bodenanschliisse an verschiedene FuRbodenaufbauten

Knauf Schachtwande nach Abschnitt 4 sollen mit Anschllissen auf verschiedenen Bodenaufbauten
ausgefihrt  werden. (tDer (“Anschluss -muss an Bauteile mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsklasse erfolgen.

Knauf Schachtwande sollen aufnichtbrennbaré Verbundestriche aufgestellt werden.

Krauf Schachtwande sollen auf schwimmenden Estrichen nach DIN 18560-2 aufgestellt werden,
wenn unter diesen Estrichen

e nichtbrennbare Dammstoffe oder normalentflammbare Dammstoffe nach DIN EN 13162
mit einer Rohdichte 2 30 kg/m?,

o Dammstoffe aus Blahperlit nach DIN EN 13169 mit einer Rohdichte =2 130 kg/m?® oder

o Dammstoffe aus Holzfasern nach DIN EN 13171 mit einer Rohdichte von = 250 kg/m?®
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Estrichdicken > 45 mm dirfen fiir Schachtwédnde bis zur Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten
beliebige normalentflammbare Dammstoffe unter schwimmenden Estrichen verwendet werden.

Knauf Schachtwénde sollen auf Fertigteilestrichen aus nichtbrennbaren Baustoffen gemaR dem
jeweils gliltigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis aufgestellt werden, wenn unter diesen
Fertigteilestrichen

e nichtbrennbare Dammstoffe oder normalentflammbare Dammstoffe nach DIN EN 13162
mit einer Rohdichte 2 30 kg/m?,

o Dammstoffe aus Blahperlit nach DIN EN 13169 mit einer Rohdichte 2 130 kg/m® oder
o Dammstoffe aus Holzfasern nach DIN EN 13171 mit einer Rohdichte von 2 250 kg/m?*

verwendet werden. Bei Fertigteilestrichen mit Dicken > 45 mm diirfen fir Schachtwande bis zur
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten beliebige normalentlammbare Dammstoffe unter
schwimmenden Estrichen verwendet werden.

Knauf Schachtwéande sollen auf Gussasphaltestriche aufgestellt werden. Bei Anschluss der
Schachtwande an Gussasphaltestriche erfolgt die Befestigung der Konstruktion durch den Estrich
hindurch in der (massiven) Rohdecke.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.10.

4.2.11 Anschliisse an bekleidete Stahlbauteile

Die unter Abschnitt 4 aufgefiihrten Knauf Schachtwandkonstruktionen mit und ohne Unterkonstruktion
sollen an)brandschutztechnisch bekleidete Stahlbauteile (Trager und Stitzen) mindestens der
gleichen Feuerwiderstandsdauer angeschlossen werden. Der erforderliche Feuerwiderstand der
brandschutztechnischen-Bekleidung der Stahibauteile muss iber einen bauaufsichtlichen Nachweis
(z.B. allgemeine- Bauartgenehmigung) nachgewiesen sein.

Die’ Dicke-der brandschutztechnischen-Bekleidung der Stahlbauteile muss je Seite mindestens der
halben Beplankungsdicke dep angeschlossenen Schachtwand entsprechen und aus Knauf
Feuerschutzplatten GKF / GKFI nach-DIN 18180 und DF / DFH2 nach DIN EN 520 oder Knauf
Fireboard GM-F nach DIN EN 15283-1 hergestellt werden.

Der Anschluss der Schachtwéande an die brandschutztechnisch bekleideten Stahlbauteile muss mit
geeigneten Befestigungsmitteln erfolgen. Die Angaben aus den Anlagen 7 bis 14 sind einzuhalten.

Die Beurteilung erfolgt in)Abschnitt 5.1.11.




Seite 27 von 54 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2022/090 —-Mey ( )

vom 16.03.2023 I B B

Inenieudiiro fir Brancschuiz ven Bauarien

4.2.12 Anschlussdichtungen an angrenzende Bauteile

Bei Knauf Schachtwinden missen Unebenheiten zwischen Anschlussprofilen und angrenzenden
Bauteilen so ausgeglichen werden, dass eine Dichtheit des Anschlusses gemaR der
Konstruktionsgrundsatze nach DIN 18183 gewahrleistet ist.

Die Unebenheiten kénnen durch

e Gipsspachtel,

¢ eine nichtbrennbare Anschlussdichtung aus nichtbrennbarer Mineralwolle, Schmelzpunkt
2 1000 °C,

¢ max. 5 mm dicken Dichtungsstreifen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen, in
Verbindung mit einer vollstandigen Verspachtelung des Beplankungsanschlusses mit
Gipsspachtel

abgedeckt werden.
Die'Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.1.12.

4.2.13 Anwendung als Liiftungsschéachte

Bei der Luftfiihrung in nichtbrennbaren (z.B. Baustoffklasse A geméaf DIN 4102-1) Liiftungsleitungen
sollen Knauf Schachtwidnde als ein-, zwei-, drei- bzw. vierseitige Luftungsschiachte der
Feuerwiderstandsklassen L 30 bis L 90 verwendet werden. Die nichttragenden Schachtwénde sollen
geschossweise errichtet werden. Es sind die Vorgaben der Nachweise aus Abschnitt 3 und 4 dieser
gutachterlichen-Stellungnahme umzusetzen.

Bei: Errichtung<der nichtbrennbaren Luftungsleitungen sind die entsprechenden konstruktiven
Randbedingungen (z.B5gem&B DIN_4102:4:1994-03, Abschnitt 8.5 bzw. DIN 4102-4: 2016-05,
Abschnitt’11.2)einzuhalten.

Die, Beurteilung erfolgt.in"Abschnitt 5:1-13.

43 Beplankung
431 Verwendung von Beplankungen ‘aus Gipsplatten nach DIN EN 520

Die in Abschnitt 4 aufgefiihrten Knauf Schachtwandkonstruktionen sollen alternativ zu den
erforderlichen Knauf Feuerschutzplatten mindestens Typ GKF / GKFI nach DIN 18180 und Typ
DF’/ DFH2 nach DIN EN)520 z.B. mit den folgenden Knauf Feuerschutzplatten hergestellt werden:

¢ Knauf Feuerschutzplatten (GKF/GKFI)

e Knauf Massivbauplatte (GKF/GKFI)
e Knauf Diamant (GFKI), Knauf Diamant Steel (GKFI)
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¢ Knauf Diamant X (GKFI)
e Knauf Silentboard (GKF)
¢ Knauf Safeboard (GKF)

Dies gilt nicht fur Konstruktionen nach Abschnitt 3 und 4 die brandschutztechnisch eine Beplankung
aus Knauf Diamant oder Knauf Fireboard bediirfen.

Die sonstigen Mindestanforderungen z.B. an Lagenzahl, Dicke der einzelnen Lagen, Abmessungen
der Platten entsprechend den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise der
Konstruktionen gemaf Abschnitt 3 sind zu erfiillen.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.2.1.

4.3.2 Verwendung von Bekleidungen aus Gipsplatten nach DIN EN 15283

Die;in Abschnitt 4 aufgefihrten Knauf Schachtwandkonstruktionen sollen mit einer Beplankung aus
Knauf Fireboard GM-F nach DIN EN 15283-1 anstelle der im jeweiligen Anwendbarkeitsnachweis
aufgefiihrten Beplankung aus Knauf Feuerschutzplatten GKF/GKFl nach DIN 18180 bzw.
DF-/ DFH2 nach DIN EN 520 hergestellt werden.

Die- sonstigen Mindestanforderungen an die Bekleidung aus Knauf Feuerschutzplatten z.B. an
Lagenzahl, Dicke der einzelnen Lagen, Abmessungen der Platten entsprechend den Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise der Konstruktionen gemafR Abschnitt 3 sind zu erfiillen.

Die-Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.2.2.

4.3;.3 'Ausrichtung der Plattenbekleidungen
Béi der Beplankung dérin Abschnitt-4 aufgefuhrten Knauf Schachtwénde sollen die verwendeten
Knauf Platten bej-Plattenbreiten-von 1250 mm sowohl horizontal als auch vertikal ausgefiihrt werden.

Hiervon @usgenommen' dirfen)die zur Erstellung der Knauf Schachtwidnde W628A.de ohne
Unterkonstruktion (Standerprofile) verwendeten Platten nur in horizontaler Ausrichtung montiert
werden, VertikalstoRe .sind nicht zuldssig. Sofern die Schachtbreite kleiner oder gleich der
Plattenbreite ist, dirfen’ die Platten auch in vertikaler Ausrichtung angeordnet werden. Die
Plattenlagen sind in den‘Randprofilen zu befestigen und untereinander um 2 200 mm zu versetzen.

Die Beurteilung erfolgt in"Abschnitt 5.2.3.

4.3.4 Beschichtungen der raumseitigen Plattenoberflaichen

Die unter Abschnitt 4 aufgefuhrten Knauf Schachtwéande sollen raumseitig auf det s ache

mit:Beschichtungen versehen werden. Dabeidirfen vollflachig
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e Ubliche Anstriche / Beschichtungen bis zu einer Dicke von 0,5 mm

e Dampfsperren

e mineralischer Spachtel,

e Putze,

¢ Dbeliebige Farben, Farbanstriche,

e Fliesen (z.B. Keramik, Steinzeug) mit handelsublichen Flexklebern und

e zusétzliche, einlagige Bekleidungen aus Knauf Aquapanel (Befestigung mit geeigneten
Schnellbauschrauben, z.B. Typ ,AQUAPANEL Maxi, im Abstand von < 250 mm)

aufgebracht werden.
Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.2.4.

4.3.5 Zusitzliche Stahl- oder Bleiblechanlagen
Stahiblech

In"Knauf Schachtwanden nach Abschnitt 4 sollen zwischen den Plattenlagen < 0,7 mm dicke
Stahlbleche angeordnet werden.

Bleiblech

Knauf Schachtwande nach Abschnitt 4 sollen aus mit Bleiblech kaschierten Knauf Feuerschutzplatten
GKF bzw. DF erstellt werden. Die Bleiblechkaschierung wird in den Dicken von 0,5 mm bis 3,0 mm
angeboten. Die Fugen und Plattenstofe sind zusatzlich mit Bleiblechstreifen in mindestens der
gleichen Dicke der Kaschierung-zu hinterlegen. Die Ausfiihrung der Schachtwandkonstruktionen mit
Bleiblech - kann " ein-oder._mehrlagig erfolgen. Die brandschutztechnisch erforderlichen
Beplankungsdicken aus-Knauf Feuerschutzplatten GKF / GKFI bzw. DF / DFH2 sollen durch die
Kombination mitinkaschierten.und mit Bleiblech kaschierten Knauf Feuerschutzplatten sichergestelit
weérden. Fir die Ausfiihrung von Knauf Strahlenschutzwanden
K431.de Strahlenschutzwand = Bleiblech sind-die Angaben der Broschiire ,Knauf Sicherheitstechnik®
zu beriicksichtigen.

Die-Beurteilung erfolgt in~Abschnitt 5.2.5.

436  Alternative Befestigung mit Nageln bei mehrlagigen Beplankungen
Bei- mehrlagigen Beplankungen von Knauf Schachtwanden nach Abschnitt 4 der
Feuerwiderstandsklassen F 30, F 60 und F:90 nach Abschnitt 3 und 4 sollen die Pl ab der

5
3 a
KBS
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hinsichtlich Anwendung und Beschaffenheit gleichwertig nachgewiesener Nageltypen in den

Metallprofilen der Unterkonstruktion befestigt werden. Es gelten die Angaben der Tabelle 14.

Tabelle 14: alternative Befestigung mit Nageln bei mehrlagigen Beplankungen

Beplankung gesamt maximal Nageltyp vertikaler
Befestigungsabstand

25 mm RNC-S 22/40 <120 mm

40 mm RNC-S 22/60 <120 mm

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.2.6.

4.4 Unterkonstruktion

Knauf Schachtwande mit Unterkonstruktion nach Abschnitt 4 sollen mit Knauf Metallprofilen nach DIN
EN:14195 mit Blechdicken 2 0,6 mm hergestelit werden.

Die:Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.3.

4.41

Alternative Befestigung der Randprofile mit Nageln

Die Knauf UA-, UW- bzw. CW- oder MW-Profile sowie Knauf Winkelprofile der unter Abschnitt 4.2.3
bis4.2.6 aufgefiihrten Knauf Schachtwandkonstruktionen sollen bei Befestigung an Massivbauteilen

mit magaziniertén Hilti-Nageln mit Hilti-Nagelgeraten, Hilti Deutschland AG, befestigt werden. Dies

soll auch-in Verbindung mit Dichtungsstreifen in der Anschlussfuge bzw. durch Gipsplattenstreifen

und Mineralfaserddmmung méglich sein. Die in Tabelle 15 und 16 aufgefiihrten Hilti-Nagel und Hilti-

Nagelgerate sollen zum'Einsatz-kommen.

Tabelle 15: Befestigung der/RandprofileCmit Hilti-Ndgeln (Zuordnung der geeigneten Hilti-

Nagelgerate)
_07) 5)_‘ Q HIItI::Néigel r(R r? Q Hilti-Nagelgerit
X-GN xx MX Gasnagelgerat GX-120
X-GHP-xx MX Gasnagelgerat GX-120
X-C xx-B3 MX Akkunagelgerat BX3 IF
X-P xx MX Akkunagelgerat BX3 IF

(xx = Nagelschaftiange)
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Die nominelle Setztiefe fur die Hilti-Ndgel im Untergrund (Stahlbeton) muss hnom 2 12 mm betragen.
Die Nagelldnge muss je nach Anbauteildicke unter Beriicksichtigung der nominellen Mindest-Setztiefe

gewahlt werden.

Die Anbauteildicke (tw = Metallprofil (mit max. t = 2 mm) zuziglich hinterlegtem Gips-Plattenstreifen
oder Dammstreifen) fiir die Befestigung betragt tix < 14 mm.

Die maximal zuldssigen Befestigungsabstinde des jeweils glltigen Nachweises der
Schachtwandkonstruktion sind zu beachten. Der Befestigungsabstand der Hilti-Nagel von a < 300 mm
ist einzuhalten. Die erforderlichen Randabstande sind den technischen Datenbléttern der Firma Hilti

zu entnehmen.

Tabelle 16: Befestigung der Randprofile mit Hilti-Négeln

(_Untergrund [-] Bezeichnung [-] Lange* Schaft @ Setzgerat [-]
Stahlbeton Gasnagel X-GN MX 20 mm 3 mm GX 120
Betonnagel X-C MX 27 mm 3,5mm DX 460 MX,
DX 351 MX
Universalnagel X-U MX 27 mm 4 mm DX 460 MX,
DX 351 MX
héherfester Beton | Gasnagel X GHP MX 18 mm 3 mm GX 120
Universalnagel X-U MX 27 mm 4 mm DX 460 MX,
DX 351 MX
weicher oder | Gasnagel X-GN MX 27 mm 3 mm GX 120
verputzter Beton Betonnagel X-C MX 27 mm 3,5 mm DX 460 MX,
DX 351 MX
* Mindestabmessungen, Lange.= Schaftldnge unter dem Nagelkopf Ls

Die' Knauf UA-, UW- bzw. CW<0der MW-Profile sowie Knauf Winkelprofile der unter Abschnitt 3 und
4-aufgefilhrten Knauf Schachtwandkonstruktionen sollen bei Befestigung an Massivbauteilen oder an
brandschutztechnisch .bekleideten Stahlbauteilen (Trager- bzw. Stitzenkonstruktionen gemaf
aligemeiner Bauartgenehmigung) in Verbindung mit starren bzw. gleitenden Anschliissen sowie
Streifenbiindeln mit magazinierten SPIT-Kopfbolzen bzw. SPIT-Négeln mit SPIT-Bolzensetzgeraten
bzw. SPIT-Gasnagelgeriten, ITW Befestigungssysteme GmbH, befestigt werden. Es sollen die in der
nachfolgenden Tabelle 17 aufgefiihrten SPIT-Kopfbolzen bzw. —Négel und SPIT-Setzgerate zum
Einsatz kommen.
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Tabelle 17: Befestigung der Randprofile mit SPIT-Nagein

Untergrund Bezelchnung des Nagels | Mindest- Schaft e Kopf & Setzgerit
oder Kopfbolzen lange*
Beton C12/15 | Standardnagel C6 | 20 mm 2,6 mm 6,3 mm PULSA 700P,
bis C20/25 magaziniert PULSA 700E,
PULSA 800P,
PULSA 800E,
PULSA 800P+
Beton C20/25 | Spezialnagel HC6 | 17 mm 3,0 mm 6,4 mm PULSA 700P,
bis C50/60 magaziniert PULSA 700E,
PULSA 800P,
PULSA 800E,
PULSA 800P+
Beton C16/20 | Kopfbolzen C9 magaziniert | 30 mm 3,6 mm 8,8 mm SPITFIRE P370
bis C20/25
Beton C25/30 | Kopfbolzen C9 magaziniert | 20 mm 4,0 mm 8,8 mm SPITFIRE P370
bis C50/60
Stahl 5235 Spezialnage! HC6 | 15 mm 3,0 mm 6,4 mm PULSA 700P,
magaziniert PULSA 700E,
PULSA 800P,
PULSA 800E,
PULSA 800P+
Stahl S355 Spezialnagel HC6 { 15 mm 3,0 mm 6,4 mm PULSA 700P,
magaziniert PULSA 700E,
PULSA 800P,
PULSA 800E,
PULSA 800P+
Stahl S235 Kopfbolzen SC9 | 45 mm 4,0 mm 8,8 mm SPITFIRE P370
magaziniert
Stahl S355 Kopfbolzen SC9 [ A5 mm 4,0 mm 8,8 mm SPITFIRE P370
magaziniert
* bei Befestigung von UK-Profilen aus Stahlblech mit einer maximalen Dicke von 2,0 mm. Bei Befestigung von dickeren
Anbauteilen (z.B. Bekleidungen aus Brandschutzplatten) ist die Mindestldnge des Nagels / Kopfbolzens um die Dicke des
Anbauteils zu erhdhen. Der Achsabstand der Befestigungen auf dem Unterkonstruktionsprofil betragt < 300 mm.
Erforderliche Randabsténde-der Befestigungen und weitere technische Daten/ Informationen sind dem von SPIT
herausgegebenen ,Technischen Leitfaden Gasnagelgerate Bolzenschubwerkzeuge® zu entnehmen.
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Die maximal zuldssigen Befestigungsabstdnde des jeweils glltigen Nachweises der
Schachtwandkonstruktion sind zu beachten. Der Befestigungsabstand der SPIT-Kopfbolzen und
—Né&gel von a < 300 mm ist einzuhalten.

Bei Befestigung der UA-, UW- bzw. CW- oder MW-Profile an brandschutztechnisch bekleideten
Stahlbauteilen mit SPLIT-Kopfbolzen bzw. —Nageln miissen die Stahlbauteile eine um mindestens
eine Stufe hohere Feuerwiderstandsdauer als die der angeschlossenen Knauf Schachtwénde
aufweisen. Die Léange der Befestigungsmittel ist so zu wéahlen, dass die v.g. Mindestsetztiefe auch
nach Durchdringung der brandschutztechnischen Plattenbekleidung der Stahlbauteile bzw. in
Verbindung mit ggf. vorhandenen Zwischenlagen zwischen den Metallprofilen und den
Plattenbekleidungen (z.B. Randdammstreifen) eingehalten wird.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.3.1.

44.2 Profilverlingerungen

In Knauf Schachtwanden geman Abschnitt 4 mit Unterkonstruktion aus Einfachprofilen diirfen CW-
Profile als Stander Uber die gesamte Wandhohe Uber maximal einen Profilsto verfligen. Der
Profilstof} ist nach einer der folgenden Varianten auszufihren, siehe auch Anlage 8:

o CW-Profile als Kasten geschachtelt,
e CW-Profile stumpf gestofien und mit zusatzlichem CW-Profil geschachtelt,

o L'CW-Profile stumpf gestofRen und mit zuséatzlichem UW-Profil verbunden.

In-Knauf-Schachtwanden mit Unterkonstruktion aus Doppelprofilen diirfen die CW-Doppelprofile
ebenfalls:durch StolRentder CW-Profile-verlangert werden. Dabei sind die Stol3fugen der CW-Profile
gegeneinander zUlversetzen. Es’sind die Vorgaben der gliltigen Anwendbarkeitsnachweise sowie die
weiteren technischen Vorgaben.(z.B. Detailblatter) von Knauf umzusetzen. Die Angaben aus Anlage 8
sind einzuhalten:

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.3.2.

4.5 Dammung

45.1 Anordnung von Dammschichten

InKnauf Schachtwénde-nach Abschnitt 4 mit brandschutztechnisch notwendiger Démmschicht ist der
erforderliche Dammstoff abgleitsicher (Stauchung bis 10 mm) und dicht gestofRen in der
Unterkonstruktion anzuordnen. Bei Abweichung der Dammstoffdicke > 20 mm von der Profil-

siébe Abbildung 3.
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< v';';;ﬂg'g Zusétzlicher @@
i 1 Dammstreifen >

' |250mm

Abbildung 3: Anordnung zusétzlicher Dimmstreifen zur Abgleitsicherung

Knauf Schachtwdnde gemaR Abschnitt 4 ohne brandschutztechnisch notwendige Dammschicht
sollen mit zusétzlichem nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff nach DIN EN 13162 ausgefiihrt
werden. Der zuséatzliche Dammstoff ist aus brandschutztechnischer Sicht nicht erforderlich.

Die’Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.4.1.
45.2 Anordnung Dammstoffe anderer Hersteller

Knauf Schachtwande gemal Abschnitt 4 mit brandschutztechnisch notwendigem Dammstoff sollen
mit hinsichtlich ihrer brandschutztechnischen Eigenschaften gleichwertigen Dammstoffen nach DIN
EN 13162 (d.h. gleiche bzw. gréRerer Rohdichte und Einbaudicke sowie mit Schmelzpunkt 2 1000
°C)-anderer Hersteller bzw. Typen ausgefiihrt werden.

Die Beurteilung-erfolgt in Abschnitt 5.4.2.

4.6 Einbauteile und Installationen
4.6.1 Elektrodosen

In"KnaufSchachtwandé nach Abschnitt 4 sollen Elektrodosen eingebaut werden. Die Angaben aus

den Anlage 16 sind einzuhaltep:

Die.Beurteilung erfolgt in-Abschnitt 5.5:1.
4.6.2 Leitungsdurchfiihrungen

Es sollen Leitungen durch Knauf Schachtwéande nach Abschnitt 4 als raumabschlieflende Bauteile,
fir) die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, durchgefiiht werden. Die
Leitungsdurchfiihrungen-erfolgen nach den Angaben der MLAR, siehe [43]. Die Aufdopplung der
Schachtwandkonstruktion erfolgt fiir einzelne elektrische Leitungen, Rohrleitungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen < 160 mm und Rohrleitungen aus brennbaren Baust

den Angaben der Anlage’17.
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Die Mindestdicke der Bekleidung im Bereich der Leitungsdurchfiihrung muss bei der Anforderung

+ feuerhemmend D 2 60 mm,
*  hochfeuerhemmend D 2 70 mm,
» feuerbestédndig D 2 80 mm

betragen.

Bei Durchfiilhrungen von gebtindelten elektrischen Leitungen, nichtbrennbaren Rohrleitungen > 160
mm oder brennbaren Rohrleitungen > 32 mm sind bauaufsichtlich zugelassene Abschottungssysteme

zu verwenden.

Die Schachtwandkonstruktion kann partiell als beidseitig beplankte Trennwand mit einer Bauteildicke
2 100 mm ausgefiihrt werden. Es ist in der Breite mindestens ein Feld der Schachtwand aufzuristen.
Die’ Feuerwiderstandsklasse entspricht der Feuerwiderstandsklasse ohne partielle Aufristung. Die

Angaben aus Anlage 18 und 19 sind einzuhalten.

Im-Bereich der partiell beidseitig beplankten Schachtwand kénnen z.B. Abschottungssysteme
eingebaut werden. Die Hohe der partiellen Aufriistung richtet sich dabei nach der Hohe der
Abschottung und betragt mindestens H = Schotthéhe + (2 x 100) mm.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.5.2.

475 Ausfiihrungsdetails

Diesim Folgenden-beschriebenen Ausfiihrungsdetails werden textlich nur so weit erldutert, wie dieses
uber die_in den Anlagen dargestellten Details jhinaus erforderlich ist. Bei den Darstellungen in den
Anlagen handelt'es sich/um Prinzipskizzen. Diese Prinzipskizzen gelten analog fur alle in Abschnitt 4
aufgefiihrten Konstruktionsvarianten.

Die_Beurteilung(erfolgt in-Abschnitt 5.6-

4.71 Bodenanschliisse mit zuriickspringender Bekleidung

Schachtwandkonstruktionen nach Abschnitt 4 mit mindestens zweilagiger Beplankung sollen mit

zuruckspringendem Sockel ausgefiihrt werden. Die Angaben aus Anlage 20 sind einzuhalten.

Die-Beurteilung erfolgt in;Abschnitt 5.6.1.
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4.7.2 Deckenanschliisse an Trapezblechdecken und —décher

Der Deckenanschluss von Knauf Schachtwanden nach Abschnitt 4 soll alternativ zum Anschluss an
Massivdecken und -dacher an Trapezblechdecken und —déachern erfolgen. Die Decken- bzw.
Dachkonstruktion muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Schachtwand
aufweisen. Der Anschluss der Schachtwand erfolgt in den Tiefsicken (Unterseite) des Trapezblechs.
Die Sicken der Trapezblechdecken bzw. —décher sind im Anschlussbereich mit Mineralwolle nach
DIN EN 13162, Schmelzpunkt 2 1.000 °C, dicht auszufillen. Die Angaben aus Anlage 6 sind

einzuhalten.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.6.2.
4.7.3 Gleitende Deckenanschliisse

Knauf Schachtwande nach Abschnitt 4 sollen mit gleitenden Deckenanschliissen ausgefiihrt werden.
Der gleitende Deckenanschluss soll sowohl an Massivdecken als auch an Unterdecken (abgehéngt /
freitragend) erfolgen, wenn diese mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer haben. Die
Angaben aus Anlage 4 und 5 sind einzuhalten.

Die-Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.6.3.
4.7.4 Wandanschliisse an leichte Trennwénde

Schachtwdnde (hach Abschnitt 4 sollen an leichte Trennwdnde mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsdauer angeschlossen werden. Die Wandanschliisse sollen sowohl an beidseitig
beplankte_Trenawinde (einschlieBlich Brandwénde), als auch an einseitig beplankte Trennwénde
(Schachtwéande);-ausgefiihrt werden.

Bei-seitlichem Anschluss: der Schachtwand an' eine durchlaufende nichttragende leichte Trennwand
kann die Verbinding dés-Randprofils.im Standerwerk der Trennwand oder in der Bekleidung erfolgen.
Erfolgt die Befestigung.im Stéanderwerk der Trennwand, so sind Schnellbauschrauben TN oder Knauf
Universalschrauben FN mit den vorgegebenen Befestigungsabstidnden nach Abschnitt 3 und 4 zu
verwenden. Erfolgt die Befestigung in der Bekleidung so ist als Befestigungsmittel ein nichtbrennbarer
Hohlraumduibel, z.B. Knauf Hartmut, im Abstand von a < 500 mm zu verwenden.

Die’Angaben aus Anlage-21 bis 23 sind einzuhalten.

Die-Beurteilung erfolgt in’Abschnitt 5.6.4.
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4.7.5 Eckausbildung bei Schachtwinden mit vertikaler Unterkonstruktion

Knauf Schachtwinde nach Abschnitt 4 mit vertikaler Unterkonstruktion sollen mit Ecken im

Wandverlauf ausgebildet werden.

Zur Ausbildung von rechtwinkligen Eckverbindungen missen die Randprofile der
aufeinandertreffenden Schachtwénde mechanisch miteinander verbunden werden. Die Verbindung
erfolgt mit Blechschrauben 2 3,5 mm x 11 mm im Abstand von a < 500 mm. Die Befestigung der
Bekleidung muss auf den Randprofilen im Abstand von < 250 mm erfolgen.

Zur Ausbildung von spitzen oder stumpfen Eckverbindungen muissen die Randprofile der
aufeinandertreffenden Schachtwénde zusétzlich mit einem flexiblen Eckprofil miteinander verbunden

werden.

Die’ Wandhéhe der Ausfiihrung richtet sich nach den Vorgaben fiir Schachtwénde mit vertikaler
Unterkonstruktion aus Abschnitt 4. Die Angaben aus Anlage 25 bis 27 sind einzuhalten.

Bei-der Ausbildung von Eckverbindungen zwischen Schachtwand (einseitig bekleidet) und
nichttragender leichter Trennwand (beidseitig bekleidet) muss die Befestigung des Randprofils der
Schachtwand im Standerwerk der anschlieBenden Wand erfolgen. Die Befestigung erfolgt hierbei mit
Schnellbauschrauben TN oder Knauf Universalschrauben FN im Abstand von a < 500 mm. Die
Befestigung der‘Bekleidung muss auf den Randprofilen im Abstand von < 250 mm erfolgen. Die
nichttragende lgichte Trennwand in Metallstdnderbauweise muss gemaR eines bauaufsichtlichen
Anwendbarkeitsnachweises (z.B. abP) mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer haben, wie die

Schachtwand. Die Angaben aus!Anlage 24 sind einzuhalten.
Die:Beurteilung erfolgt insAbschnitt 5.6.5.

4.7.6 Eckausbildung bei Schachtwinden ohne Unterkonstruktion

Knauf Schachtwinde [W628Aide ndch Abschnitt 4 ohne Unterkonstruktion sollen mit Ecken im

Wandverlauf ausgebildet werden.

Zur Ausbildung von Eckverbindungen missen die aufeinandertreffenden Schachtwande mit
zdsatzlichen Randprofilen versehen werden, die mechanisch miteinander verbunden werden. Die
Verbindung erfolgt mit Blechschrauben 2 3,5 mm x 11 mm im Abstand von a < 500 mm. Zusétzlich

sind die CW-Profile mit.einem flexiblen Eckprofil zu verbinden. Das Eckprofil ist (iber die Beplankung
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werden. Die Lange der gesamten Schachtwandabwicklung muss dabei | < 2,00 m betragen. Die
Einbauhohe dieser Ausfiihrung ist auf < 5,00 m begrenzt. Die Angaben aus Anlage 28 sind
einzuhalten.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.6.6.

4.7.7 Vereinfachte Eckausbildung bei kleinen Abmessungen

Knauf Schachtwande nach Abschnitt 4 mit Beplankungen 2 2 x 12,5 mm Knauf Feuerschutzplatten
GKF ohne brandschutztechnisch erforderliche Mineralwolleddmmung sollen als zwei-, drei- oder
vierseitige Ausfihrung der Schachtwidnde mit verdnderter Unterkonstruktion bei gleichzeitig
verringerten Abmessungen ausgefiihrt werden.

Die Wand- und Deckenanschliisse der Schachtwdnde missen aus Stahlblechprofilen Knauf
UD, 28/28/06, Knauf Winkelprofilen 2 30/30/07, Knauf CW-Profilen oder Knauf UW-Profilen bestehen.
Die Stahlblechprofile sind dicht anzuschlieRen und im Abstand von <500 mm mit geeigneten,
nichtbrennbaren Befestigungsmitteln (Mindestdurchmesser 6 mm, Mindestldnge 35 mm) zu
befestigen. Je Anschlussprofil sind mindestens zwei Befestigungspunkte zu setzen. Der Einbau von
mindestens normalentflammbaren Dichtungsstreifen ist zuldssig.

Die Eckausbildung der Schachtwande muss mit Knauf Stahlblechprofilen CW, UW, UD 28/27/06,
GD.60/27/06 oder Knauf Winkelprofilen 30/30/07 gemaR Anlage 29 hinterlegt werden.

Die erstecLage der erforderlichen Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben, Abmessungen
2.3,5 x 25'mm, im Abstand < 750 mm an den Anschluss-/ Eckprofilen befestigt werden. Die Platten
sind dieht zu-istoRen, eine Verspachtelung der ersten Lage ist nicht erforderlich. Die
Schraubachsabstidnde der zweiten Beplankungslage miissen < 250 mm betragen. Die Plattenstéfie
der zweiten Beplankungslage sind—nachHDIN 18181 zu verspachteln. HorizontalstéRe der
Beplankungslagen sind2 400 mm gegeneinander zu versetzen.

Die maximal zuldssigen Abmessungen fiir Schachtwéande mit vereinfachter Eckausbildung sind der
folgendenTabelle 18 zu entnehmen.
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Tabelle 18: Maximal zulidssige lichte Innenabmessungen fiir Schachtwinde mit vereinfachter
Eckausbildung

Wandhdhen bei mehrseitiger Ausfiihrung mit vereinfachter Eckausbildung

Eckausbildung Aus- Maximale Maximale Schacht-  Wandhéhe _ Innenabmessung
ifilhrung || Innenabmessung | wandabwicklung  maximal zuléissig
a b Innenabmessung
m m m m
2-geitig 0,50 0,50 a+bs<0,50 4,00
Til Winkelprofil 50/35
als Randanschluss
] anBodenundDecke 3.geitig 050 050 a+bs<075 400 i
Winkelprofil 50/35
—
4-geitig 050 0,50 a+bs<1,00 3,00 b ©

Inder Anlage 29 ist der konstruktive Aufbau der Schachtwénde bzw. der Vorsatzschalen und die
Bezeichnung der Wandseiten bzw. der maximal zuldssigen Wandldngen (maximale

Innénabmessungen) schematisch dargestellt.

Die Beurteilung erfolgt in Abschnitt 5.6.7.

4.7.8 (Gleitende Wandanschliisse

Knauf Schachtwinde -sollen-‘bei Anschluss an massive Wandkonstruktionen mit gleitenden
Wandanschliissen ausgeéfiihrt werden.-Die Angaben aus Anlage 30 sind einzuhalten.

Die Beurteilung_erfolgt.in"Abschnitt 5.6.8.

479 Bewegungsfiigen

Knauf Schachtwande nach Abschnitt 4 sollen mit Bewegungsfugen ausgefiihrt werden. Die Angaben

aus Anlage 31 sind einzuhalten.

Die Beurteilung erfolgtin:Abschnitt 5.6.9.

5— Brandschutztechnische Beurteilung der Konstruktionen

Nachfolgend werden die in Abschnitt 4 béschriebenen Ausfilhrungs- und Amschitssdetails der
Schachtwandkonstruktion getrennt, zu der indAbschnitt 4 vorgenommenen Unijetghederomgdeyrteilt.
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5.1 Anwendung

5.1.1 Wandhohe allgemein

Knauf Schachtwande nach Abschnitt 4 konnen mit unterschiedlichen Wandhéhen in Abhéngigkeit der
kombinierten Anforderungen an die Statik und an den Brandschutz ausgefuhrt werden.

Hinsichtlich der zuldssigen Einbauhéhen der Knauf Schachtwande im Gebrauchszustand liegen die
Untersuchungsberichte [5] bis [7] der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig, Uber die
Priifung von Wandkonstruktionen sowie eines resultierenden Berechnungsalgorithmus zur Ermittlung
zulassiger Wandhohen von leichten -hier auch einseitig bekleideten- Trennwanden mit Bezug auf DIN
4103-1, DIN 1055-4, DIN 18183 bzw. DIN EN 520 vor. Die zuldssigen Einbauhéhen fir den
Gebrauchszustand sind demnach insbesondere abhéngig von der Art, Dicke, Lagigkeit und
Orientierung der Plattenbekleidungen sowie der Art, den Abmessungen und den Achsabstanden der
Unterkonstruktion. Die vg. Auslegungsmerkmale nehmen ebenfalls Einfluss auf den Feuerwiderstand
der’'Schachtwénde im Fall einer Brandbeanspruchung.

Mit:den Prifberichte Nr. [9], [15] und [16] liegen diverse Beurteilungsrundlage zu leichten, einseitig
bekleideten Trennwanden (Schachtwidnde) mit Bekleidungen aus KNAUF Gipsplatten und
vergroferten Einbauhdhen vor. So wurde u.a. gemaB [9] nachgewiesen, dass eine 5,6 m hohe
Schachtwandkonstruktion mit einer Metallstanderunterkonstruktion (CW-/UW-Profile 75-06, Stander-
abstand e = 625 mm), einer 40 mm bzw. 60 mm dicken Mineralwollddmmung (Schmelzpunkt > 1000
°C) undceiner Bekleidungen aus 2 x 20 mm dicken KNAUF Feuerschutzplatten (GKF) bei einer
Brandbeanspruchung von der Schachtseite (d.h. Brandbeanspruchung auch der UK) gemafl der
Einheitstemperaturzeitkurve nach DIN 4102-2 (iber eine Prifdauer von > 100 Minuten standsicher,
d.h; tragfahig unter Eigengewicht, blieb sowie die geforderten Leistungskriterien hinsichtlich des
Raumabschlusses und-der Warmedammung)bis zur Beendigung der Prifung nach 100 Minuten
eingehalten wurden.

Weiterhin— wurde nach [15] bzw. [16] nachgewiesen, dass jeweils 50 m hohe
Schachtwandkonstruktionen mit einer Metallstdnderunterkonstruktion (CW-/UW-Profile 50-06,
Sténderabstand e = 625 mm) und einer Bekleidungen aus a) 2 x 12,5 mm bzw. b ) 2 x 15 mm dicken
KNAUF Feuerschutzplatten (GKF) bei einer Brandbeanspruchung von der Schachtseite (d.h.
Brandbeanspruchung auch der UK) gemaR der Einheitstemperaturzeitkurve nach DIN EN 1365-1
Gber eine Prufdauer im-Eall von a) von 2 39 Minuten bzw. im Fall von b) 2 70 Minuten standsicher,
d.h: tragfahig unter Eigengewicht, blieb sowie die geforderten Leistungskriterien hinsichtlich des
Raumabschlusses undcder Warmedammung-iiber eine Prifdauer im Fall von a) von 2 38 Minuten
bzw. im Fall von b) 2 63-Minuten eingehalten-wurden.
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Dariiber hinaus liegen weitere umfangreiche Priferfahrung aus Bauteilprifungen mit
Brandbeanspruchungen gemaR DIN 4102-2 bzw. DIN EN 1363-1 an diversen Knauf Schachtwénden,
siehe auch [9] bis [24], vor, aus denen die in den Abschnitte 4.2.3 bis 4.2.6 benannten zulédssigen
Einbauhdhen unter einseitiger Brandbeaufschlagung in Abhéngigkeit der jeweiligen Feuerwider-
standsdauer und unter Beriicksichtigung der in den vg. Abschnitten benannten Konstruktions- und

Einbaurandbedingungen abgeleitet werden kdnnen.

Gegen die ansonsten in Abschnitt 4.2.1 getroffenen allgemeinen Regelungen hinsichtlich der
zulassigen Wandhohen in Verbindung mit statischen und brandschutztechnischen Anforderungen
bestehen keinerlei Bedenken, da die jeweils geringere Wandhéhe mafRgebend ist.

5.1.2 Randanschluss allgemein

Der in Abschnitt 4.2.2 beschriebene sowie in der Abbildung 1 dargestellte Randanschluss mit
Hinterlegungen aus Plattenstreifen (Gipsplatten, d 2 12,5 mm) fir Knauf Schachtwéande mit vertikaler
Unterkonstruktion und ohne  brandschutztechnische = Hohlraumdammung kann  aus
brandschutztechnischer Sicht ohne Bedenken ausgefiihrt werden, da diesbeziiglich positive
Erfahrungen aus Bauteilpriifungen, siehe u.a. Prifbericht [16], vorliegen. Durch die Hinterlegung
zwischen dem Randprofii und dem angrenzenden Bauteil aus Gipsplattenstreifen wird der
unzuldssige Durchtritt von Feuer und Rauch im Randanschluss ausreichend verhindert.

54.3  Systeme mit Unterkonstruktion aus Einfachprofilen

Gegen die in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Ausfiihrungsvarianten der Schachtwande W628B.de mit
Metallunterkonstruktion aus Einfachprofilen, zusatzlichen Hohlraumdémmungen bestehen aus
brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, da diesbeziiglich mit den in Abschnitt 3 genannten
Rriifzeugnissen 1] bis([7] sowie insbesondere den Prifberichten [8] bis [24] sowie den weiteren
vorhandenen Priferfahrungen—an ‘€inseitig— bekleideten Schachtwénden mit Unterkonstruktion
umfangreiche ‘und aus brandschutztechnischer Sicht ausreichende Beurteilungsgrundlagen

vorliegen.

54.4 | Systeme mit'Unterkonstruktion aus Doppelprofilen

Gegen die in Abschnitt-4.2.4 beschriebenen Ausfiihrungsvarianten der Schachtwande W629B.de,
W635.de und K251.de mit Metallunterkonstruktion aus Doppelprofilen, zusatzlichen
Hohiraumdammungen-bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, da diesbeziiglich
mit-den in Abschnitt 3 genannten Priifzeugnissen [1] bis [7] sowie insbesondere den Prifberichten [9],

ausreichende Beurteilungsgrundlagen vorliegen.
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5.1.5 Systeme ohne Unterkonstruktion

Gegen die in Abschnitt 4.2.5 beschriebenen Knauf Schachtwénde W628A.de ohne Unterkonstruktion
bestehen u.a. auf der Grundlage des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-3969/2222-
MPA BS, siehe [3], sowie dem Priifbericht P-3069/0446-MI/Rm- MPA BS, siehe [11], in Verbindung
mit Anschliissen an die angrenzenden Wand, Boden- bzw. Deckenbauteile keine Bedenken, da durch
die mechanisch untereinander bzw. an den angrenzenden Bauteilen befestigten und Gberlappend
angeordneten 2 x 25 mm Knauf Massivbauplatten GKF in Verbindung mit einer Begrenzung der
Einbaubreite von 2,0 m eine im Vergleich zu Unterkonstruktionsprofilen aus Stahlblech vergleichbare
Standsicherheit und Dichtigkeit unterstellt werden kann.

5.1.6 Systeme mit horizontaler Unterkonstruktion
GemafR dem in Abschnitt 3 genannten Priifbericht [22] eine als nichttragende, raumabschlieRende
Schachtwandkonstruktion mit Bekleidungen aus Knauf Feuerschutzplatten in Verbindung mit einer

horizontalen Unterkonstruktion in einer Bauteilpriifung positiv gepruft.

Mit-Bezug auf die vg. Priifung sowie die weiteren vorhandenen Priferfahrung bestehen seitens der
IBB. GmbH, GroR Schwililper, keine Bedenken, die in Abschnitt 4.2.6 beschriebenen Konstruktionen
in—Verbindung mit einer horizontalen Unterkonstruktion unter Beriicksichtigung der maximal
zuldssigen Einbauabmessungen (u.a. Breite x Hohe von 3,0 bis 5,0 m x = 15,0 m und einem auf 312,5
mm begrenzten Achsabstand der Unterkonstruktionsprofile) auszufihren.

5.1.7 Brandschutztechnische Ertiichtigung nicht eingestufter Schachtwande

Aufgrund.der vorhandenen Priferfahrungen beziiglich des Materialverhaltens von Brandschutzplatten
Knauf Fireboard-bei einer Brandbeanspruchung gemaf der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach
DIN 4102-2 kann derCVerwendung—der vg. viiesarmierten Gipsplatten zur Ertlichtigung von
vorhandenen, [Ibrandschutztechnisch nicht eingestuften Schachtwandkonstruktionen  mit
Bekleidungen aus Gipsplatten- unter-den_in Abschnitt 4.2.7 angegebenen Randbedingungen

zugestimmt werden.

Aufgrund/der Kihl> und-isolationswirkung dervg. vliesarmierten Gipsplatten wird der Feuerwiderstand
der vorhandenen Schachtwiande entsprechend den in der Tabelle 9 angegeben

Feuerwiderstandsklassé erhoht.

51.8 Brandschutztechnische Ertiichtigung von Massivwanden
Mits Bezug auf die —Erfahrungen aus Bauteilprifungen, siehe auch [8] bis [24], an
Schachtwandkonstruktionen mit Bekleidungen aus Gips-Feuerschutzplatten bzw. vliesarmierten
Gipsplatten der Knauf-Gips KG bestehen keine Bedenken diese ein- ode

vorhandene, brandschutztechnisch nicht €ingestufte Massivwande zu b
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Befestigung in die Massivwande wird die Schachtwandkonstruktion zusétzlich ausgesteift bzw. ihre
brandschutztechnischen Eigenschaften nicht negativ beeinflusst. In Abhéngigkeit der
Beanspruchungsrichtung und der Ausfiihrung der Schachtwandkonstruktion werden somit die
Massivwande von einer oder beiden Seiten entsprechend dem Feuerwiderstand der jeweils
ausgefuhrten Schachtwandkonstruktion ausreichend ertiichtigt.

5.1.9 Deckenanschliisse an Unterdecken

Die in Abschnitt 4.2.9 beschriebenen bzw. den Anlagen 1 bis 3 dargesteliten Deckenanschlisse
konnen aus brandschutztechnischer Sicht akzeptiert werden, da die Ausflihrung gemaR der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.32-2156, siehe Abschnitt 3, Grundlage [37], fir
beidseitiy beplankte, nichtragende und raumabschlieBende Trennwande dargestellten
Ausfuhrungsprinzipien beziiglich der dichten Ausflihrung bzw. der mit Mineralwolle hinterlegten
Anschlussprofile analog auch fiir einseitig beplankte Schachtwande zur Anwendung kommen und
somit ein Erhalt des Raumabschlusses sowie der Warmedammung fiir die beschriebenen
Deckenanschlisse in Verbindung mit abgehangten bzw. freitragenden Unterdeckenkonstruktionen
mit-mindestens gleicher Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung von der Unterseite
bzw. aus dem Deckenhohiraum unterstellt werden kann.

5.1.10 Bodenanschliisse an verschiedene FuRbodenaufbauten

Die’in Abschnitt 4.2.10 beschriebenen Bodenanschliisse konnen aus brandschutztechnischer Sicht
der IBB.GmbH;—Gro} Schwiilper, ausgefiihrt werden, da hierbei die grundlegenden und auf
Bauteilversuchén- basierenden Ausfithrungsprinzipien der DIN 4102-4, Abschnitt 10.2.5 (siehe
Grundlage) [40])/fir beidseitig bekleidete Trennwénde beziiglich der dichten Ausfihrung bzw. der
Uberdeckung der; Anschlussfugen durch die seitlich angrenzenden Bodenaufbauten bzw. -belége
analog auch fiir einseitig-beplankte Schachtwénde zur Anwendung kommen und somit ein Erhalt des
Raumabschlusses sowie der Warmedammung-fiir die beschriebenen Bodenanschliisse ausreichend

gewahrleistet wird.

5.411 (Anschliisse an bekleidete Stahlbauteile

Die Knauf Schachtwdnde mit bzw. ohne Unterkonstruktion gemal® Abschnitt 4 kénnen unter
Einhaltung der Anfordertungen des Abschnitts 4.2.11 bzw. den zugehérigen Anlagen 7 bis 14 ohne
Bédenken an brandschutztechnisch bekleidete Stahlbauteile (Trager bzw. Stiitzen) angeschlossen
werden, sofern diese mindestens der gleichen Feuerwiderstanddauer entsprechen und deren
Bekleidungen aus Gips-Feuerschutzplatten bzw. vliesarmierten Gipsplatten ,Knauf Fireboard”

ausgefuhrt werden.

EsS wird hierbei vorausgesetzt, dass.—einerseits ein diesbezuglichg
Verwendbarkeitsnachweis (z.B. DIN 4102-4-oder aligemeine Bauartgeneh
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brandschutztechnischen Bekleidung von allseitig brandbeanspruchten Stahistiitzen bzw. allseitig oder
seitlich und unterseitig brandbeanspruchten Stahltrdgern vorliegt. Andererseits ist konstruktiv
sicherzustellen, dass der Anschluss brandschutztechnisch dicht und die Plattenbekleidungen der
Schachtwand bzw. der Trager-/Stitzenbekleidung lUber eine Metallunterkonstruktion im unmittelbaren
Anschlussbereich miteinander verbunden werden. Durch dieses Ausfiihrungsprinzip wird unter
Beriicksichtigung der vorhandenen Priferfahrungen ausreichend sichergestellt, dass die
Plattenbekleidungen im Anschlussbereich bei einer Brandbeanspruchung ausreichend gehalten
werden und kein vorzeitiges Offnen der Fugen im Hinblick auf den geforderten Erhalt des
Raumabschlusses zu befiirchten ist und das Temperaturkriterium auf der brandabgekehrten
Wandseite auch im Bereich des anschlieRenden, bekleideten Stahlbauteils eingehalten wird.

Hierbei ist aus brandschutztechnischer Sicht positiv zu bertlicksichtigen, dass das bekleidete
Stahlbauteil aufgrund der Trennwirkung des anschlieRenden Installationsschachts keiner allseitigen

Brandbeanspruchung mehr ausgesetzt wird.

5412 Anschlussdichtungen an angrenzende Bauteile

Gegen die in Abschnitt 4.2.12 genannten Anschlussdichtungen bestehen aus brandschutztechnischer
Sieht keine Bedenken. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die in Abschnitt 10.2.5 der DIN 4102-4, siehe
Grundlage [40], genannten brandschutztechnischen Grundprinzipien hinsichtlich der Ausfiihrung von
Anschliissen von Trennwénden an angrenzende Bauteile, d.h. die dichte Ausbildung mit
Fuagenhinterlegungen aus Mineralwolle (Baustoffklasse A, Schmelzpunkt > 1000 °C) bzw.
Uberdeckungen bzw. mit Gipsspachtel verspachtelten Anschlussfugen der Plattenbekleidungen
eingehalten werden. Somit wird ausreichend sichergestellt, dass kein vorzeitiger Durchbrand im
Fugen- bzw. Anschlussbereich-zu befiirchten list.

5.4:13 Anwendung als Liiftungsschéichte
Gegen dieZin Abschnitt 4:2.13-beschriebene Verwendung von Knauf Schachtwanden als ein-, zwei-,
drei- bzw.-vierseitige Luftungsschachte (siehe auch Anlage 28) der Feuerwiderstandsklassen L 30 bis
L-90 bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken. Hierbei wird vorausgesetzt, dass
die Konstruktionen zur Verhinderung von unzuléassigen Verformungen nur geschossweise ausgefiihrt
bzw. abgefangen werden und zur Sicherstellung des notwendigen Raumabschlusses, der Dichtigkeit
bzw. der Tragfdhigkeit unter Eigengewicht ansonsten die entsprechenden konstruktiven
Randbedingungen von= DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5 bzw. DIN 4102-4:2016-05 siehe
Grundlagen [39] bzw. [40], eingehalten werden.
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5.2 Beplankung

5.2.1 Verwendung von Beplankungen aus Gipsplatten nach DIN EN 520

Aufgrund der  umfangreichen vorliegenden  Priferfahrungen zu  Schacht-  bzw.
Trennwandkonstruktionen mit Bekleidungen aus verschiedenen Gips-Feuerschutzplatten Typ
GKF / GKFI nach DIN 18180 und Typ DF/DFH2 nach DIN EN 520 der Fa. Knauf kann mit
ausreichender Sicherheit unterstellt werden, dass Gips-Feuerschutzplatten ,Feuerschutzplatte Knauf
Piano (GKF / GKFI)*, ,Knauf Feuerschutzplatten (GKF/GKFI)*, ,Massivbauplatte (GKF/GKFI)",
.Diamant (GKFI)*, ,Diamant X (GKFI)*, ,Silentboard (GKF)" und ,Safeboard (GKF)“ unter den in
Abschnitt 4.3.1 genannten Randbedingungen Uber eine aus brandschutztechnischer Sicht
mindestens gleichwertige Leistungsfahigkeit im Vergleich zu Knauf Feuerschutzplatten Typ
GKF / GKFI! nach DIN 18180 und Typ DF / DFH2 nach DIN EN 520 verfiigen und somit alternativ fir
die in Abschnitt 4 aufgefuhrten Knauf Schachtwandkonstruktionen verwendet werden kénnen.

5.2.2 Verwendung von Beplankungen aus Gipsplatten nach DIN EN 15283-1

Aufgrund der umfangreichen  vorliegenden  Priiferfahrungen zu  Schacht-  bzw.
Trennwandkonstruktionen mit Bekleidungen aus Gips-Feuerschutzplatten Typ GKF / GKFI nach
DIN 18180 und Typ DF / DFH2 nach DIN EN 520 sowie viiesarmierten Gipsplatten nach DIN EN
15283-1 der Fa. Knauf kann mit ausreichender Sicherheit unterstellt werden, dass Gipsplatten mit
Vliesarmierung nach DIN EN 15283-1 ,Knauf Fireboard unter den in Abschnitt 4.3.2 genannten
Randbedingungeén) Uber eine aus brandschutztechnischer Sicht mindestens gleichwertige
Leistungsfahigkeit im Vergleich zu Knauf Feuerschutzplatten Typ GKF / GKFI nach DIN 18180 und
Typ DF /'DFH2 nach DIN EN 520 verfigen und somit alternativ fiir die in Abschnitt 4 aufgefiihrten
Knauf Schachtwandkonstruktionen verwendet-werden konnen.

5.2.3 (Ausrichtung-der Plattenbekleidungen

Mits Bezug auf-die vorliegenden Priferfahrungen von Schachtwandkonstruktionen sowohl mit
horizontaler als auch vertikaler-Anordnung .der Wandbekleidungen, siehe [9] bis [24], werden bei
Einhaltung derCvin Abschnitt(4.3.3 -beschriebenen sowie ansonsten der in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen Nr. P-3393/172/08-MPA BS, Nr. P-SAC-02/1ll-797, Nr. P-
3320/194/09-MPA BS cund Nr. P-3969/2222-MPA BS angegebenen Ausfiihrungsvorgaben aus
brandschutztechnischer-Sicht die vg. Ausrichtungen der Plattenbekleidungen als gleichwertig und

daher alternativ ausfiihrbar bewertet.

5.24 Beschichtungen der raumseitigen Plattenoberflache

Gegen die in Abschnitt-4.3.4 beschriebenen-Beschichtungen der raumseitigen Bekleidungen der
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keine Bedenken, da diese nichtbrennbar sind, die Wandkonstruktionen im Hinblick auf ihre
Standsicherheit nicht maRgeblich belasten sowie mit Bezug auf die vorhandenen Priiferfahrungen die
brandschutztechnische Wirksamkeit der Plattenbekleidungen der Schachtwénde nicht negativ

beeinflusst wird.

5.2.5 Zusitzliche Stahl- oder Bleiblechlagen

Gegen die in Abschnitt 4.3.5 beschriebenen Verwendung zusétzliche Stahl- oder Bleiblechlagen fur
die Knauf Schachtwinde bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, da diese
nichtbrennbar sind, die Wandkonstruktionen im Hinblick auf ihre Standsicherheit nicht maRgeblich
belasten, in Verbindung mit den angegebenen maximalen Dicken zu keinen unzulé@ssigen
Verformungs-beanspruchungen fithren sowie mit Bezug auf die vorhandenen Priferfahrungen die
brandschutztechnische Wirksamkeit der Plattenbekleidungen der Installationsschéchte nicht negativ

beeinflusst wird.

52.6 Alternative Befestigung mit Ndgeln bei mehrlagiger Beplankung

Die, in Abschnitt 4.3.6 bzw. der Tabelle 10 dargestellten Befestigungen mehrlagiger
Plattenbekleidungen mit Négeln kdnnen aus brandschutztechnischer Sicht der IBB GmbH, Grof
Schwiilper, ausgefihrt werden, da neben den vorhandenen Priferfahrungen an
Trennwandkonstruktionen mit mehrlagigen Gipsplattenbekleidungen und verschiedenen
Befestigungsmitteln bzw. -techniken aus brandschutztechnischer ~Sicht ausreichende

Beurteilungsgrundlagen vorliegen.

5.3  Unterkonstruktion

5.311 ‘“Alternative Befestigung der Randprofile mit Nageln

Mit) Bezug; auf die vorliegenden' Priferfahrungen aus Bauteilversuchen mit Nagelverbindungen von
leichten Stahlbléchprofilen sowie den;Angaben der gutachterlichen Stellungnahme, [32] bis [34] in
Abschnitt-2, bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken die Befestigung der
Randprofile alternativ gemaR dén Angaben des Abschnitts 4.4.1 mit durch Schussapparate gesetzten
Nigeln rauszufilhren, da gemaR den Bewertungen der vg. Stellungnahme eine mindestens
gleichwertige Festigkeit der Befestigung auch im Brandfall unterstellt werden kann.

5.3.2 Profilverlingerungen

Die in Abschnitt 4.4:2-beschriebene bzw. der Anlage 15 dargestellte und insbesondere aus
Montagegriinden bei hohen Wanden angewandte Verldngerung der Profile kann ohne Bedenken
ausgefiihrt werden, dalmit Bezug auf die vorhanden Priiferfahrungen durch die lberlappende, in

Verlangerung ausgefiihrten Profilen unterstelit, werden kann.
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54 Dammung

5.4.1  Anordnung von Dammschichten

Der in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen Verwendung von zuséatzlichen Dammschichten zwischen dem
Metallstanderwerk der Schachtwande kann aus brandschutztechnischer Sicht zugestimmt werden,
da die Dammungen aufgrund ihrer isolierenden Wirkung und in Abhangigkeit ihrer
Materialeigenschaften, wie Baustoffklasse, Schmelzpunkt bzw. Rohdichte, auch im fortschreitenden
Brandverlauf anhaltenden  Schildwirkung die unmittelbare = Brandbeanspruchung der
Plattenbekleidungen von der Schachtseite verzogern bzw. ansonsten die brandschutztechnische
Wirksamkeit der Wandkonstruktion nicht negativ beeinflussen.

5.4.2 Anordnung Dammstoffe anderer Hersteller

Gegen die Ausfuhrung von Knauf Schachtwdnden mit den in Abschnitt 4.5.2 angegebenen
brandschutztechnisch notwendigen Dammstoffen anderer Hersteller bestehen keine Bedenken, da
bei- Einhaltung der dort genannten brandschutztechnischen Mindesteigenschaften nach
DIN EN 13162 (z.B. gleiche Rohdichte, Dicke und mit Schmelzpunkt 2 1000 °C) eine gleichwertige
Isolationswirkung und Bestandigkeit im Brandfall unterstellt werden kann.

5.5. Einbauteile und Installationen

5.5.1 Elektrodosen

Dem in Abschnitt 4.6.1 bzw. in Anlage 16 beschriebenen Einbau von Elektrodosen kann aus
brandschutztechnischer Sicht zugestimmt werden, da einerseits die Offnungsquerschnitte in GroRe
und Zah! begrenzt sind und die in diesen Bereich vorhandenen Fehistellen bzw. Offnungen in den
Plattenbekleidungen durch die beschriebenen MaRnahmen ausreichend kompensiert werden. Mit
Bezug auf-die umfangreichen Erfahrungen aus Bauteilversuchen kann ein vorzeitiger Durchbrand im
Bereich der Hohlraumdosen:bei Einhaltung der Konstruktionsprinzipien des Abschnitts 4.6.1

ausgeschlossen.werden:

5.5.2 Leitungsdurchfiihrungen

MitBezug-auf die:-vorhandenen Priifeffahrungen und die Ausfiihrungsvorgaben der MLAR, siehe [43]
konnen vereinzelte Leitungen (Elt- bzw. Rohrleitungen) ohne Bedenken durch die Knauf
Schachtwénde unter Einhaltung der in Abschnitt 4.6.2 genannten Randbedingungen bzw. der in der
Anlage 17 dargestellten Ausfiihrungsdetails gefiihrt werden. Durch den im vg. Abschnitt
beschriebenen Verschluss des Ringspalts wird in Verbindung mit der vereinzelten Anordnung der
Leitungen der Durchtritt von Feuer und Rauch durch die Konstruktionen uber die geforderte

Feuerwiderstandsdauer-ausreichend unterbunden.
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5.6 Ausfiihrungsdetails

5.6.1 Bodenanschliisse mit zuriickspringender Bekleidung

Die in Abschnitt 4.7.1 bzw. der Anlage 20 dargestellten Bodenanschlisse kénnen aus
brandschutztechnischer Sicht der IBB GmbH, Gro® Schwiilper, ausgefiihrt werden, da hierbei die
grundlegenden und auf Bauteilversuchen basierenden Ausfihrungsprinzipien der DIN 4102-4,
Abschnitt 10.2.5 (siehe Grundlage [39]), fir beidseitig bekleidete Trennwanden beziiglich der dichten
Ausfihrung bzw. der Uberdeckung der Anschlussfugen durch die seitlich angrenzenden
Bodenaufbauten bzw. -beldge analog auch fiir einseitig beplankte Schachtwande zur Anwendung
kommen und somit ein Erhalt des Raumabschlusses sowie der Warmedammung fir die
beschriebenen Bodenanschliisse ausreichend gewahrleistet wird.

5.6.2 Deckenanschliisse an Trapezblechdecken und —dacher

Den in Abschnitt 4.7.2 bzw. der Anlage 6 angegebenen bzw. dargestellten Ausbildung von
Deckenanschliissen von Knauf Schachtwdnden an Trapezblechdecken und —décher kann aus
brandschutztechnischer Sicht der IBB GmbH, Grof3 Schwiilper, zugestimmt werden, da hierbei die
Ausfiihrungs- bzw. Konstruktionsgrundsédtze von Anschlissen von beidseitig bekleideten
Trennwanden geméaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.32-2153, siehe [37],
aufgrund der dichten Ausbildung sowie mechanischen Befestigung im Anschlussbereich analog auch
fir-einseitig bekleidete Schachtwande Anwendung finden.

5.6.3 (Gleitende Deckenanschliisse

Die.in Abschnitt-4.7.3 bzw. den Anlagen 4 und 5 dargesteliten gleitenden Deckenanschliisse an
massive-bzw. abgehdngte Unterdecken koénnen aus brandschutztechnischer Sicht ausgefihrt
werden, da hierbei die grundlegenden und auf Bauteilversuchen basierenden Ausfuhrungsprinzipien
der DIN 4102-4, Abschnitt 10.2.5 (siehe Grundlage [40]), fir beidseitig bekleidete Trennwéanden in
Verbindung mit der dichten Ausfithrung-bzw. der gleitenden Uberdeckung der Streifenbiindel bzw. der
mit: Mineralwolle! hinterlegten'-Anschlussprofile und auf der Schachtseite im Anschlussbereich
zuséatzlich_angeordneten-Wandbekleidungen-analog fiir die einseitig beplankten Schachtwénde zur
Anwendung kommen und somit ein Erhalt des'/Raumabschlusses sowie der Warmedammung fur die
beschriebenen gleitenden Deckenanschliisse ausreichend gewahrleistet wird.

56.4 Wandanschlisse an leichte Trennwande
Gegen die in Abschnitt 4.7.4 beschriebenen bzw. den Anlagen 21 und 22 (Anschluss an Trennwénde)
bzw. 23 (Anschluss an-Schachtwande) dargestellten Anschliisse von Schachtwanden an einseitig

bzw. beidseitig beplankte, leichte Trennwande bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine
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beziiglich der dichten Ausfiihrung der Anschlussfugen analog auch fiir einseitig beplankte
Schachtwénde zur Anwendung kommen und somit ein Erhalt des Raumabschlusses sowie der
Warmedammung fir die beschriebenen Wandanschlisse ausreichend gewéhrleistet wird.

5.6.5 Eckausbildung bei Schachtwinden mit vertikaler Unterkonstruktion

Gemal dem Prufbericht Nr. 3099/204/12-Ap MPA BS, siehe Abschnitt 2, Grundlage [24], wurde in
einem Bauteilversuch eine beidseitig bekleidete Trennwand mit je Wandseite 2 x 12,5 mm dicken
Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) auf einer Metallunterkonstruktion aus CW50-/UW50-
Profilen in Verbindung mit verschiedenen Eckenausbildungen (Innen- u. AuRenecken)
brandschutztechnisch positiv geprift. So konnte nachgewiesen werden, dass die ausgefihrten
Eckverbindungen bei einer einseitigen Brandbeanspruchung tber eine Brandbeanspruchungsdauer
von 115 Minuten gemanl der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) gemaR DIN 4102-2 nicht vorzeitig
infolge der Brandbeanspruchung aufgingen bzw. In diesen Bereichen ein vorzeitiges Versagen der
Konstruktion im Hinblick auf einen Durchbrand bzw. den Erhalt des Raumabschlusses bzw. der
Warmedammung nicht festgestellt werden konnte.

Aus_brandschutztechnischer Sicht kann positiv berlicksichtigt werden, dass die Eckausbildung in
Verbindung mit in diesen Bereichen zuséatzlich angeordneten Unterkonstruktionsprofilen zu einer
erhohten Steifigkeit der Konstruktion fiihren, die auch bei einer Brandbeanspruchung temporar
erhalten bleibt. Aufgrund der vg. Priiferfahrung sowie weiteren Erfahrungen an leichten Trennwénden
bzw. mehrseitigen Schachtkonstruktionen bestehen insgesamt keine brandschutztechnischen
Bedenken ‘hinsichtlich der Ausbildung von analogen Eckanschliissen auch bei einseitig beplankten
Trennwéanden (Schachtwanden) gemal den Angaben des Abschnitts 4.7.5 bzw. der Anlagen 24 bis
29;

5.6:6 [Eckausbildung bei Schachtwanden ohne Unterkonstruktion
Gemaf dem Prifbericht-Nr. 3099/204/12-Ap MPA BS, siehe Abschnitt 3, Grundlage [24], wurde in
einem Bauteilversuch eine beidseitig bekleidete Trennwand mit je Wandseite 2 x 12,5 mm dicken
Knauf Gips-Feuerschutzplatten-(GKF) auf einer Metallunterkonstruktion aus CW-/UW-50-Profilen in
Verbindung mit verschiedenen Eckenausbildungen (Innen- u. AuBenecken) brandschutztechnisch
positiv geprift. So konnte nachgewiesen werden, dass die ausgefiihrten Eckverbindungen bei einer
einseitigen Brandbeanspruchung Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von > 100 Minuten gemaf
der) Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN 4102-2 nicht vorzeitig infolge der
Brandbeanspruchung aufgingen bzw. In diesen Bereichen ein vorzeitiges Versagen der Konstruktion
im-Hinblick auf einen Durchbrand, den Erhalt des Raumabschlusses bzw. der Warmedammung nicht
festgestellt werden konnte.
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Aus brandschutztechnischer Sicht kann positiv berucksichtigt werden, dass die Eckausbildung in
Verbindung mit in diesen Bereichen zusatzlich angeordneten Unterkonstruktionsprofilen zu einer
erhohten Steifigkeit der Konstruktion fiihren, die auch bei einer Brandbeanspruchung temporar
erhalten bleibt. Aufgrund der vg. Priiferfahrung sowie weiteren Erfahrungen an leichten Trennwanden
bzw. mehrseitigen Schachtkonstruktionen bestehen insgesamt keine brandschutztechnischen
Bedenken hinsichtlich der Ausbildung von analogen Eckanschliissen auch bei einseitig beplankten
Trennwanden (Schachtwanden) gemal den Angaben des Abschnitts 4.7.6 bzw. der Anlage 29.

5.6.7 Vereinfachte Eckausbildung bei kleinen Abmessungen

Gegen die in Abschnitt 4.7.7 beschriebene Ausfilhrung von vereinfachten Eckausbildung mit
L-Winkelprofilen fiir Knauf Schachtwdnde bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine
Bedenken, da einerseits durch die Hinterlegung bzw. Befestigung der Wandbekleidungen in den
Eckbereichen sowie andererseits durch die geringen Bauteilabmessungen (siehe Tabelle 13 bzw.
Anlage 29) und eine in Abhangigkeit der Ausflihrungsvariante auf 3 m (vierseitige Ausbildung) bzw. 4
m((zwei- und dreiseitige Ausbildung) begrenzte Einbauhéhe aus brandschutztechnischer Sicht eine
ausreichende Standsicherheit bzw. Dichtigkeit entsprechend der jeweiligen Feuerwiderstandsdauer
der-ausgefiihrten Konstruktionen gewahrleistet wird.

5.6.8 Gleitende Wandanschliisse

Die’in Abschnitt 4.7.8 beschriebenen und in der Anlage 30 dargesteliten gleitenden Wandanschliisse
der Knauf) Schachtwédnde mit Unterkonstruktion kénnen ohne Bedenken ausgefihrt werden, da
hierbei die grundiegenden auf Bauteilversuchen basierenden Ausfiihrungsprinzipien der DIN 4102-4,
Abschnitt-10.2.5(siehe Grundlage [40]), fir beidseitig bekleidete Trennwanden beziiglich der dichten
Ausfihrung bzw: der ‘Uberdeckung der Streifenbiindel bzw. der mit Mineralwolle hinterlegten
Anschlussprofile. auch -analog fiir einseitig beplankte Schachtwande zur Anwendung kommen und
somiit eincErhalt des Raumabschlusses-sowie der Warmedammung fir die beschriebenen gleitenden

Wandanschlisse unterstellt werden kann.
5:69 (Bewegungsfugen

Gegen die in Abschnitt 4:7.9 beschriebenen bzw. in den Anlagen 31 dargesteliten Bewegungsfugen
mit ein- und mehrlagigefn Bekleidungen bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken,
da die Ausfiihrung den-in DIN 4102-4, siehe [40], fur beidseitig beplankte, nichtragende und
raumabschlieBende Trennwénde dargesteliten Ausfihrungsprinzipien beziiglich der Uberlappenden
bzw. hinterlegten und inWandachse beweglichen Anordnung der Plattenbekleidungen in Verbindung
mit-zusétzlichen, aussteifenden Anschlussprofilen analog fur einseitig beplankte Schachtwande zur

Anwendung kommen und somit ein Erhalt desfRaumabschlusses sowie der Wa
beschriebenen Bewegungsfugen unterstellt werden kann.
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5.7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse Nr. P-3393/172/08-MPA BS,
Nr. P-SAC-02/1lI-797, Nr. P-3320/194/09-MPA BS und Nr. P-3969/2222-MPA BS in Verbindung mit
den zugrundeliegenden Brandpriifergebnissen, weiterer Priferfahrungen und -erkenntnisse an
nichttragenden, raumabschlieBenden Trennwandkonstruktionen mit einseitigen Bekleidungen
(Schachtwande) bestehen beziglich der in Abschnitt 4 beschriebenen Konstruktionen sowie
Ausfiihrungs- und Anschlussdetails keine brandschutztechnischen Bedenken.

Unter diesen Mal3gaben ist auf Grund der vorliegenden Priifergebnisse ausreichend sichergestellt,
dass die Versagenskriterien nach DIN 4102-2: 1977-09 im Hinblick auf die geforderte
Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 90 der Wandkonstruktionen (Schachtwéande) bei einer

einseitigen Brandbeanspruchung gemaf DIN 4102-2: 1977-09 wie

o Standsicherheit unter Eigengewicht,
e Raumabschluss und

e Waiarmedammung

nicht tiberschritten werden und somit eine ausreichende Sicherheit der Konstruktion gewahrleistet
wird. Das Schutzziel im Hinblick auf eine Einstufung der Wandkonstruktionen in die
Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 90 wird somit gesamtheitlich ausreichend erfiillt.

Aus brandschutztechnischer Sicht kann seitens der IBB GmbH, GroR Schwulper, empfohlen werden,
die. in" ‘Abschnitt 4 beschriebenen Schachtwandkonstruktionen bei einer einseitigen
Brandbeanspruchung geman DIN 4102-2: 1977-09 in die

Feuerwiderstandsklassen ,,F 30“, ,,F 60“ bzw. ,F 90“

gemal DIN 4102-2: 1977-09

einzustufen, da die Konstruktionen die; geforderten Leistungskriterien mit ausreichender Sicherheit

erfullen.

Diese Einstufung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Ausfiihrung der Konstruktionen den
Angaben des Abschnitts 4 entspricht. Ansonsten sind weiterhin die Randbedingungen und
Konstruktionsgrundséatze-der vg. brandschutztechnischen Nachweise, insbesondere der allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse Nr. P-3393/172/08-MPA BS, Nr. P-SAC-02/ll}-797, Nr. P-
3320/194/09-MPA BS und Nr. P-3969/2222-MPA BS einzuhalten.
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6 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Verwend- bzw.
Anwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtlichen Verfahren in den Landern der Bundesrepublik
Deutschland, sondern dient als Grundlage fir technische Beratungen der Knauf Gips KG, Iphofen,
bei entsprechenden Bauvorhaben im Hinblick auf die Ausstellung der Ubereinstimmungserklirung
des Errichters z.B. in Verbindung mit ,nicht wesentlichen Abweichungen“ gegeniiber den aligemeinen
bauaufsichtlichen Verwend- bzw. Anwendbarkeitsnachweisen.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die anschlieBenden tragenden
(lastableitenden und aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die
Trennwande in Metallstanderbauweise aufweisen.

Anderungen und Erganzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Ricksprache mit der IBB GmbH, Grof Schwiilper, moglich.

Die’ ordnungsgemafRe Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfihrenden
Unternehmen.

Bei; der Verarbeitung der in Abschnitt 4 genannten Baustoffe bzw. —produkte sind die glltigen
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

Die Giiltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet mit Ablauf der Giiltigkeit der aligemeinen
bavaufsichtlichen- Prifzeugnisse Nr. P-3393/172/08-MPA BS, Nr. P-SAC-02/1l-797,
Nr.-P-3320/194/09-MPA BS und Nr. P-3969/2222-MPA BS, siehe [1] bis [4], spétestens jedoch am
16.03.2028.

Die’Giiltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhéngigkeit vom Stand der Technik verlangert werden.

Sachverstahdiger fur Brandschutz
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Tabelle A: Ubersicht der Anlagezeichnungen

Anlage, Ifd. Nr. Titel/Detail (Prinzip-Skizzen)
1 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss Schachtwand an
Unterdecke - Vertikalschnitt
2 Einseitig beplankte Trennwand F90 — Anschluss Schachtwand an Unterdecke -
Vertikalschnitte
3 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss Schachtwand an
freitragende Decke - Vertikalschnitte
4 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Gleitender Deckenanschluss -
Vertikalschnitt
5 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Gleitender Deckenanschluss -
Vertikalschnitt
6 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss an
Trapezblechdach/Trapezblechdecke - Vertikalschnitte
7 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss an Stahltréger-Bekleidung
- Vertikalschnitte
8 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Gleitender Anschluss an Stahltrager-
Bekleidung - Vertikalschnitt
9 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Gleitender Anschluss an Stahltrager-
Bekleidung - Vertikalschnitt
10 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss an Stahlstitzen-
Bekleidung - Horizontalschnitte
1 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss an Stahlstiitzen-
Bekleidung - Horizontalschnitt
12 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Anschluss an Stahlstiitzen-
Bekleidung - Horizontalschnitte
13 Einseitig beplankte Trennwand F90 — W628A.de — Anschluss an Stahlstiitzen-
Bekleidung - Horizontalschnitte
Einseitig beplankte Trennwand F90 — W628A.de — Anschluss an Stahlstiitzen-
14 = ) "
Bekieidung - Horizontalschnitte
15 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Profilverlangerungen -
Schemazeichnungen
16 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Elektrodosen mit Profilrahmen -
Schemazeichnungen
17 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Leitungsdurchfiihrungen -
Horizontalschnitte
18 Einseitig 'beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Partielle Aufriistung zur Trennwand —
Aufristung von Schachtseite
19 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Partielle Aufriistung zur Trennwand —
Aufriistung von Sehachtseite — Ansicht Unterkonstruktion
20 Einseitig-beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Bodenanschluss — Vertikalschnitte
21 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — T-Verbindung Schachtwand —
Trennwand Horizontalschnitte
22 Einseitig beplankte Trennwand F90 — W628A.de — T-Verbindung Schachtwand -
Horizontalschnitte
23 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — T-Verbindung Schachtwand -
Horizontalschnitt
24 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Eckausbildung Schachtwand —
Trennwand Horizontalschnitt
25 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 ~ Eckausbildung Schachtwand —
Schachtwand Horizontalschnitt R
26 Einseitig beplankte Trenoiwand F30/F60/F90 — Eckausbildu é,sc ) v
Schachtwand Horizontalschnitte o
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Fortsetzung zu Tabelle A
Anlage, ifd. Nr. Titel/Detail (Prinzip-Skizzen)

27 Einseitig beplankte Trennwand F90 — K251.de - Eckausbildung Schachtwand —
Schachtwand Horizontalschnitte

28 Einseitig beplankte Trennwand F90 — W628A.de — Eckausbildung Schachtwand -
Horizontalschnitte

29 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Vereinfachte Eckausbildung
Schachtwand — Schachtwand Horizontalschnitt

30 Einseitig beplankte Trennwand F90 — Gleitender Wandanschluss — Schachtwand
Horizontalschnitte

31 Einseitig beplankte Trennwand F30/F60/F90 — Bewegungsfugen — einlagig
Horizontalschnitte
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0] \\ Verankerungselement, a < 500 mm
L] B ) Knauf Spachtel
P - \ Knauf Plattenstreifen GKF/DF
H \ Knauf UW-Profi
2 > Anschlussdichtung mind. normalentflammbar "
=4 &S CW-Profitabdeckung 2 100 mm x 400 mm
N i mit 20 mm Knauf Massivbauplatte
>.
>.
>..
>..
1 >_
4 L >H
| 2
[a=10-20mm
1) zulassig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich MaRe in mm
2) Wendaufbau und D&mmung gemaB Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig-beplankte Trennwand-F30/F60/90 Anlage 4 zur
Gutachterlichen
Gleitender Deckenanschluss Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
Vertikalschnitt vom 16.03.2023




15

Unterdecke mind. gleiche Feuer-

I

|

i

! Brandschutztechnisch klassifizierte

|

: widerstandsklasse wie Schachtwand
I

[

f
Kantenschutzprofi !
'\\k Knauf Spachtel
. \— Anschlussdichtung mind. normalentfiammbar "
- \_ Knauf UW-Profil
P \_ Geeignetes Verankerungselement, a < 500 mm
baa Knauf Plattenstreifen GKF/DF
o1 . CW-Profilabdeckung = 100 mm x 400 mm
8 b mit 20 mm Knauf Massivbauplatte
AN
>-
>¢.
S+
H
o
>H
- =] >.
NN
)
= .
G mJ:(L.«'i}A,;? ,
N )
/
[a=10-20mm |
1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich Mafle in mm
2) Wandaufbau und Ddmmung gemaB Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig-beplankte Trennwand F30/F60/F90 Anlage 5 zur
Gutachterlichen
Gleitender Deckenanschluss Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
Vertikalschnitt vom 16.03.2023




= Wand parallel zur Sicke

Mineralwolle (S sickenfiillend,

|
: : nichtbrennbar, Schmelzpunkt = 1000° C
' 1 nach DIN 4102-17
: : — Trapezblech
] n |
[ = i 1
I k Knauf Spachtel + Trenn-Fix !
\ Trennwandkitt !
\ Knauf UW-Profil
Geeignetes Verankerungselement,
o 2. B. Knauf Universalschraube FN,
a< 500 mm
B
>r"
>H
a
Tl (1 I
g
wWand senkrecht zur Sicke
1 2200 1 1 2200 1
T T T T
] T
t |
|
| |
|
|
1 |
1 |
I |
] 1
'] 1
1] a ]
iy Al ; ;
f }

;:7 y

X

s !

T '

et |
e L

I z)— ' _

— Mineraiwolle @ sickenfiillend,
nichtbrennbar, Schmelzpunkt = 1000° C

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemé&B Abschnitt 3 und 4

nach DIN 4102-17
— Trapezblech e .
Knauf Spachtel + Trenn-Fix " ST g By
Trennwandkitt N EANN
Knauf UW-Profi =8 Al
Schnellbauschraube TN [ Ep e )
Geeignetes Verankerungselement, "\ & \.{ & ;f"‘.ﬁ'f.;’?% \i} £
2. B. Knauf Universalschraube FN, || © ' § % e & 8
a< 500 mm 3 &/
\\&7’10' S _‘O(\ /'/
\\\\ “ A "’*:*v 9 //
AN N . .mU’("t ///
~ T
Mafe in mm

Prinzipdarstellungen

Einseitig:beplankte Trennwand-F30/F60/F90

Anschluss anTrapezblechdach/Trapezblechdecke

Vertikalschnitte

Anlage 6 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme

GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




o025 molsnolsiEel e llie® oo o0 site

o190
e % %s

|
ll A
|
N
h
I

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Ddmmung gemé&8 Abschnitt 3 und 4

o 5| - Stahitrager mit brandschutztechnisch
oo} g klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
S = Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
o Zusktzlich sind die Angaben im Abschnitf
P 4.1.11 zu berticksichtigen.
o do
: 3 30 )
U Knauf Fireboard-Spachte!
+ Trenn-Fix "
Schnellbauschraube TN
Knauf Universalschraube FN,
a <500 mm
SIS Trennwandkit »
5 Knauf UW-Profil

Prinzipdarstellungen

Einseitig;beplankte Trennwand-F30/F60/F30
Anschluss an Stahltrager-Bekleidung

Vertikalschnitte

Anlage 7 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme

GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




I I
| 1 1 ]
{ ! ) ]
I 2 -3 ﬂ I
$ o : Stahltrager mit brandschutztechnisch
o / Kassifzierter Bekisidung mind. gleiche
o0 Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
o Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt
ool 4.1.11 zu bericksichtigen.
_: ) o o o \.O 0
N [ 1— —
N \_ Kantenschutzprofil "
N \_ Knauf Spachtel
: \_ Anschlussdichtung mind. normalentflammbar "
N\ \_ Knauf UW-Profil
\_ Geeignetes Verankerungselement, a < 500 mm
Knauf Plattenstreifen GKF/DF
L CW-Profilabdeckung 2 100 x 400 mm
8 E mit 20 mm Knauf Massivbauplatte
N
P+
:-
H ‘
+ =l
DU B
/
&
Y
-
H
2.
\ ;
- y
[a=10-20mm — |
1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderiich Mafle in mm
2) Wandaufbau und Démmung geméB Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig:beplankte Trennwand-F30/F60/F90 Anlage 8 zur
Gutachterlichen
Gleitender Anschluss an Stahltrdger-Bekleidung Stellungnahme
(GA-2022/090-Mey
: : vom 16.03.202
Vertikalschnitt 6.03.2023




28 a5 Stahlirager mit brandschutztechnisch
o e [ klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
ol L Feuerwiderstandsdauer wie Schachiwand.
ook E ; Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt
ot ke 4.1.11 zu beriicksichtigen.
o°°° ‘I;
n o o° ooz'o" 3 %o"oo o°°°°J‘.'
4 R — =
NS = PN [
L \=
N gf : Kantenschutzprofil "
NS l{ ;"é Knauf Spachtel
= 3 & Anschlussdichtung mind. normalentflammbar
N Knauf UW-Profil
i Geeignetes Verankerungselement (vorbohren),
\_ a < 500 mm, jeweils versetzt
) Knauf Plattenstreifen GKF/DF (Hohe in
§ i Abhéngigkeit der Deckendurchbiegung)
N o <4 CW-Profilabdeckung 2 100 x 400 mm
>:§ mit 20 mm Knauf Massivbauplatte
M
)| 3 !
* *
p 2 BT =
Vi f’
{8

{5 e prog,
o “ gABs

T

Wy

"\

N

~
~.

[a=1o-zorﬁmJl

- 39

re, s e eV
= anosC/,-

By g

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemaB Abschnitt 3 und 4

Mafe in mm
Prinzipdarstellungen

AT

—EmE T

Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F90
Gleitender Anschluss an Stahitrdger-Bekleidung

Vertikalschnitt

Anlage 9 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme

GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023
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m Variante 1

m Variante 2

Knauf Hartmut, a < 500 mm
Trennwandkitt !

r

Knauf CW-Profil
Schnellbauschraube TN
Knauf Spachtel + Trenn-Fix "

Eckschutzschiene ) —¢ 3 - ]

0q °o° LTS oo ° o0

Stiitzen-Clip olic=p
Knauf CD 60/27 \

Knauf Hartmut, a < 500 mm s R

Trennwandkitt ?

Knauf CW-Profil
Schnellbauschraube TN
Knauf Spachtel + Trenn-Fix

1) zuldssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemaB Abschnitt 3 und 4

Stahltréger mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekloidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu berlicksichtigen.

Stahltréger mit brandschutziechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zuséizlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu benicksichtigen.

[SITR I

/7

/ jt [agir. r

{\'“!J-—,,_

4 .\Aswrm..

O
e o]

MaBe in mm
Prinzipdarstellungen

4
i
"

®
‘\i\?'ﬁ 5 o
‘\J' on n PN -

Einseitig:beplankte Trennwand-F30/F60/F30
Anschluss an Stahlstiitzen-Bekleidung

Horizontalschnitte

Anlage 10 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




m Variante 1

m Variante 2

N
N,
.
\,
°

Knauf CD 60/27 mechanisch saefasieieens ok oheety °°«;.l
am Stahlprofil befestigt :
Trennwandkitt " ool |
Geeignetes Verankerungs- !
element, a < 500 mm HON '
| °°, - :
TAVAVAYAVAYAYA ofe !

= TRYSYEYRY. o:
2% i
o° - I

! o
/)& |
Knauf CW-Profil 00 I
Schnellbauschraube TN ) :
Knauf Spachtel + Trean-Fix " L I A
Eckschutzschiene"lﬂ Sfoo s o0 200 2 00 2 o
P [}

Eckschutzschiene " I“ﬁ (6 B0 o3 oo

Knauf CD 60/27 —— 5= : :
Stiitzen-Clip = l
Knauf Fireboard ———¢°, !
Stahistiitzen-Bekleidung F90 R |
Trennwandkit” |
Knauf CW-Profit o !
Geeigrietes Verankerungs- oo
element, a < 500 mm -\ s |
| L, \ o :
] “l' W ‘»./ > % 1
)~ A @ = !
= v\ ies ° !
M S| . :
v i| ';'.: :’.i;'o.. ‘.’.: o o° o°: o o°: oo °°: oo °°: °o °°I

1) zuléssig, brandschutziechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemaB Abschnitt 3 und 4

Stahltréger mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zusélzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu beriicksichtigen.

Stahltréger mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt

4.1.11 zu beniicksichtigen.
//. g “\,Zf’;:.--.‘-'xr\& “ 2
a4 Wy
Y A%
[l g Yy
[~ § sy g A
Uy S el s P
\! \F:a L) A} 3
\ %"Q\. ¢
O K
N P B ,oi o
N et
o T
MaRe in mm

Prinzipdarstellungen

Einseitig:beplankte Trennwand-F30/F60/F90
Anschluss an Stahistiitzen-Bekleidung

Horizontalschnitt

Anlage 11 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




m Variante 1

m Variante 2

Eckschutzschiene

Knauf Hartmut, a < 500 mm °
Trennwandkitt " \ 5
Knauf CW-Profil

VRV R R RV R L

Y Y YYYYHY
o :
{
.
1
|

olllo

_ _42/

o
o

o ©

0o 970q
..°°

Schnellbauschraube TN

"oooooo°o°|
° 3
00 5 0% 5 o

oloolo:

Knauf Spachtel + Trenn-Fix /l_

Eckschutzschlene"J_ =Y S

o°°o°°o°°q
o 0°%6 0%

Knauf Hartmut, a < 500 mm | EAS: W
Trennwandkitt " s
Knauf CW-Profil oo

. N

N AVAVAVAVAVAVAYAY,
YilY Yy ¥

& i ) } °

l_, — °v°°

I o

Schnellbauschraube TN —/ o ]
Knauf Spachte! + Trenn-Fix ¥ oo

®o

]

°

~
<
<
N,
)

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Dmmung gemé&B Abschnitt 3 und 4

Stahliréger mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachiwand.
Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu berlicksichtigen.

Stahltrager mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zusatzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu beriicksichtigen.

Prinzipdarstellungen

Einseitig;beplankte Trennwand-F30/F60/F90
Anschluss an Stahlstiitzen-Bekleidung

Horizontalschnitte

Anlage 12 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




m Variante 1

m Variante 2

Zusatzlich umlaufend
Knauf GKF 25 mm

\ o seasinanataat gt ohelt
Geeignetes Verankerungs-
element, a < 500 mm

N
Trennwandkitt ! \

Stahlblech-Winke!profil

|
| .
——

Schnellbauschraube TN -/
Knauf Spachtel + Trenn-Fix "

Eckschutzschiene 1

___———o—b—'\—-

|
Eckschutzschiene J_ |

Knauf CD 60/27 mechanisch

0o 905 0 069 © 05 © 0o O 0p
am Stahlprofil befestigt o °% 0% 0% 0% 0% |
°°
%o
oy
o
o

Geeignetes Verankerungs-
element, a < 500 mm
Stahlblech-Winkelprofil \

]
Schneltbauschraube TN /
Knauf Spachtel + Trénn-Fix ¥
Zusatzlich.umlaufend
Knauf GKF 25 mm

':
o
o

CRE Y]
o B°
& ol

° ° ° °
o°° o°° o°° o°° o°° o
oflo® o 0° o0 09 o0 0% o ©

/)
|
[

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich

2) Wandaufbau geméB Abschnitt 3 und 4

Stahltrager mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachiwand.
Zusstzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu berilcksichtigen.

Stahltréger mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachiwand.
Zusélzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu bercksichtigen.

nd—si\:‘y

Prinzipdarsteliungen
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S —

T
'(e,

N

Einseitig beplankte Trennwand F90 - W628A.de
Anschluss an Stahlstiitzen-Bekleidung

Horizontalschnitte

Anlage 13 zur
Gutachtertichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023
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m Variante 1

m Variante 2

<.
N,
\
\

o oo‘:’ J 00‘; : 00% : oo% : oo_;

o 1

Zusétzlich umlaufend o0 ]
Knauf GKF 25 mm o !
Stiitzen-Clip e |

Knauf CD 60/27 \. o H !
Geeignetes b '
Verankerungs- O :
element, EH ,

a <500 mm &5 i

Trennwandkitt !
Stahlblech-Winkelprofil —|

STt

&
°o,% o
°

00 o

1
{
i

O
o

°
09 .5.09 glo00

I
Schnellbauschraube TN —

1
I
I
]
oo o oM o)
.
]
[

Knauf Spachtel +
Fugendeckstreifen Kurt "

Eckschutzschiene 4_

Knauf Fireboard-Streifen in —\

Beplankungsdicke, mind. 20 mm, o A RO A
Breite 2 150 mm, oder Knauf ® o
€D 60/27 am PlattenstoR hinterlegen <
Knauf Hartmut, a < 500 mm e
Trennwandkitt ? \ fre
Stahiblech-Winkelprofi Lo
l o
Al '
[} LIPS
i ELY
Schnellbauschraube TN -/ $ie
Knauf Spachtel +Trenn-Fix 3
Zusétzlich-umlaufend o°
Knauf-GKF 256 mm e

Ol

g B EFE SE

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich

2) Wandaufbau geméB Abschnitt 3 und 4

Stahitréger mit brandschutztechnisch
klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu berticksichtigen.

Stahltréiger mit brandschutztechnisch
Klassifizierter Bekleidung mind. gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie Schachtwand.
Zusétzlich sind die Angaben im Abschnitt
4.1.11 zu berlicksichtigen.

Prinzipdarstellungen

Einseitig beplankte Trennwand F90 - W628A.de

Anschluss an Stahistiitzen-Bekleidung

Horizontalschnitte

Anlage 14 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




Variante 1

2 Knauf CW-Profile
als Kasten geschachtelt

— Knauf Profil 1

k. /IV

— Knauf Profil 2

afl

o+—— Knauf Profil 1
Knauf Profil 3

o+—— Knauf-Profil 2
Knauf-Profil 4

Variante 2

2 Knauf CW-Profile
stumpf gestoBBen, mit zusatzl.
Knauf CW-Profil geschachtelt

+—— Knauf Profil 4

i zusatzliches

3 Knauf CW-Profil

+—— Knauf Profil 2

Variante 3

2 Knauf CW-Profile
stumpf gestoBen, mit zusétzl.
Knauf UW-Profil verbunden

— Knauf Profil 1

i zusatzliches

3 Knauf UW-Profil

}

—— Knauf Profil 2

Vertikale Profilveriingerungen

Profilverldngerungen

Knauf Profil Oberlappung -i-
CW50 2 500 mm

CW75 2 750 mm
CW100 21000 mm
CW125 21250 mm

CW150 2 1500 mm

m ProfilstoBe in der Hohe versetzen (altemierend
obere und untere Wandhalfte).

@ Im Ubertappungsbereich die Profile vernieten, -~~~
verschrauben oder wenn méglich crimpem., -~

MaRe inmm ~———
Prinzipdarstellungen

Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F30

Profilverlangerungen

Schemazeichnungen

Anlage 15 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




m Variante 1

Z.B.W628B.de  — Profilrahmen CW 50 od. UW 50
=]

’ 4 ot
L Eektrodose 44

— Knauf Platten

P,

e

— Knauf Platten
Profilrahmen

m Variante 2

— (Alle Platteflagen ~ — Rahmen entsprechend
Z. B. W629.de verkleben Tiefe der Elektrgdose

Y NN YooY YY)
1 1 b § 1 ¥ X x 9

S :
L TR

|
PM*G [ : !
3 ﬁ ﬁ: | H e
. 20 | ;
240 I 2 200200 (240 Kg;‘;‘,,ﬁ;l";‘:}’j
2 280/280 i Gipsplatten®
Male in m}n
1) Wandaufbau und Démmung geméB Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig;beplankte Trennwand-F30/F60/F90 Anlage 16 zur
Gutachterlichen
Elektrodosen mit Profilrahmen Stellungnahme
(GA-2022/090-Mey
Schemazeichnungen vom 16.03.2023




& Durchfiihrung von elektrischen Einzelleitungen

2100 mm
' umlaufend |4 a

= —-

— Aufdoppelung auf Mindest-
dicke D, mit Gipsspachtel
geklebt

m Durchfilhrung von ungeddmmten/gedimmten Einzelleitungen

al =
A
L
ca.5 mm _# Gipsspachtel
Iw
Steinwollestopfung  oder  formstabile Steinwolleschale
bl :’ i Mit weiterfiihrender
Déammung nichtbrennbar
2100 mm .
‘TW — Aufdoppelung auf Min-

<4

XX

Steinwollestopfung .
Schmelzpunkt 21000 °C
Baustoffklasse A1/A2
Stopfdichte 290 kg/m*
(Hiillrohr nichtbrennbar
falls erforderlich)

<50 mM

@ Durchfilhrung von ungedmmten Einzelleitungen

destdicke D, mit Gips-
spachtel gekleb}

ol ©
AN

Formstabile Steinwolle-
schale Schmelzpunkt
21000 °C Baustoffklasse
A1/A2 Rohdichte

2150 kg/m? anspachteln

4_#550 mm

Hiillrohr nichtbrennbar mit im Brandfall aufschdumendem Baustoff

(Zulassung.erforderlich)
a-b-c
2100mm |, 5
umlaufend | (I\J — Aufdoppelung auf Mindestdicke D,
. mit Gipsspachtel geklebt

| T 'l
I oo A
T et ) 1 =
1 s D)
L g c o~ 3 -
, i o D
|
L

1
|
1
i
,, o
A
i
]
1

s15 mn% <
o

Hiilirohr anspachteln

15 mm

1) Wendsufbau und Dmmung gemaB Abschnitt 3 und 4

Prinzipdarstellungen

Einseitig-beplankte Trennwand-F30/F60/F90

Leitungsdurchfiihrungen

Horizontalschnitte

Anlage 17 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




u Horizontalschnitt

Standerachsabstand < 625

Lichter Profilabstand < 525

50

Knauf Platten GKF/DF 2 25 mm oder 2 2x 12,5 mm
Schnellbauschraube TN, a < 250 mm —
Knauf CW-Doppelprofil

|

k!

~|

=2100"

2100"

Beispiel: Schachtwand F30

m Vertikalschnitt

1Ca.

H=2500

R S B A PR S ) S

Knauf Platte GKF/DF 2 20 mm
Knauf CW-Doppelprofil
~ Mineratwolle (S), nicht-
brennbar, Schmelzpunkt

2 1000° C nach DIN 4102-17
]

Beispiel: Schachtwand F90

zusétzliches Knauf UW-Profil
mit Knauf CW-Doppelprofil durch
Vernieten, Vercrimpem oder

mit Blechschrauben verbinden

Beispiel:

Schachtwand F30
mit Knauf Platten GKF/DF 2x 12,5 mm
und Knauf Profil CW 50

i

e e

1) Wandaufbau und Ddmmung gemaB Abschnitt 3 und 4

Aufriistung:
Knauf Platten GKF/DF
225 mm oder 2 2x 12,5 mm erforderlich

Beispiel:

Schachtwand F90

mit Knauf Platten GKF/DF 2x 20 mm

und Knauf Profil CW 100 + Mineralwolle (S, nicht-
brennbar, Schmelzpunkt 2 1000° C nach DIN 4102-17
Aufriistung:

Knauf Platte GKF/DF 2 20 mm erforderlich

2usétzliches Knauf UW-Profit
mit Knauf CW-Doppelprofil durch
Vemieten, Vercrimpem oder

mit Blechschrauben verbinden

N )
MaRe in mm -~
Prinzipdarstellungen

Einseitig:beplankte Trennwand-F30/F60/F90

Partielle Aufriistung zur Trennwand

Aufristung von Schachtseite

Anlage 18 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023
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Standerachsabstand < 625

—— Knauf CW-Doppelprofil
Zusétzliches Knauf UW-Profil

mit Knauf CW-Doppelprofil durch
Vemieten, Vercrimpem oder mit
Blechschrauben verbinden

50, Lichter Profilabstand < 525 150
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Knauf Platte GKF/DF 2 25 mm,
2 2x 12,5 mm oder 2 20 mm
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Einseitig;beplankte Trennwand-F30/F60/F30

Partielle Aufriistung zur Trennwand

Aufriistung von'Schachtseite — Ansicht Unterkonstruktion

Anlage 19 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




m Bodenanschluss mit zuriickspringendem Sockel
"+
o : - Knauf Plattenstreifen GKF/DF
. =t /_ Schnellbauschraube TN
=4 M7 Knaut uwepro
i o . £ / Geeignetes Verankerungselement, a < 1000 mm
Rl / Trennwandkitt "
- - / Knauf Spachtel
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¢
e i
1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderiich
2) Wandaufbau und Démmung geméB Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F30 Anlage 20 zur
Gutachterlichen
Bodenanschluss Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
Vertikalschnitte vom 16.03.2023




= Variante 1

Brandschutztechnisch klassifizierte
Trennwand mind. gleiche
Feuerwiderstandsklasse wie Schachtwand

*— Knauf Hartmut Hohlraumdiibel,
a<500 mm

Trennwandkitt "

N 4

— Knauf CW-Profi!
Knauf Spachtel + Trenn-Fix "

m Variante 2

i~ Brandschutztechnisch klassifizierte
| Trennwand mind. gleiche
Feuerwiderstandsklasse wie Schachtwand

a < 1000 mm

— Schnellbauschraube TN oder
i r/> Knauf Universalschraube FN,

2)
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)43

— Knauf CW-Profil
|- Knauf Spachte! + Trenn-Fix
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1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderiich MaBeinmm
2) Wandaufbau und Ddmmung gem#8 Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen

Einseitig‘beplankte Trennwand-F30/F60/F90 Anlage 21 zur

Gutachterlichen
. i = Stellungnahme

T-Verbindung Schachtwand +Trennwand GA-2023/090 Moy

Horizontalschnitte vom 16.03.2023
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i o utllinn Brandschutztechnisch klassifizierte -y

¥ Trennwand mind. gleiche ;
Feuerwiderstandsklasse
wie Schachiwand

VAL L LA O P L) |

T U AT Schnellbauschraube TN oder Knauf 17T
: ’ Universalschraube FN, a < 500 mm [

| Trennwandkitt " ’ \
: ' Schnellbauschraube TN =
b ' 4
) § =
7 1 ..
Vi (] 13
; b - Knauf Winkelprofil Zusétzlich Knauf i
o=l Knauf Spachtel GKF 25 mm rd
<11 Zusétzlich Knauf GKF 26 mm i
oy u . 1 S

1) zuléissig, brandschutztechnisch aber nicht erforderiich
2) Wandaufbau gem&8 Abschnitt 3 und 4

Mafle in mm
Prinzipdarstellungen

Einseitig beplankte Trennwand F90 - W628A.de
T-Verbindung Schachtwand =Trennwand

Horizontalschnitte

Anlage 22 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




i J - Knaut CW-Prof
i T Schnellbauschraube TN

Blechschraube LN 3,5x11,
b 1§ as750 mm
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e Knauf CW-Profil
= fTrennwandkitt "

s T = 1 o
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+—— Knauf CW-Profil

Schnellbauschraube TN

/— Knauf CW-Profil

Trennwandkitt
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1) zuldssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und D&mmung gema@ Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen

Einseitig'beplankte Trennwand-F30/F60/F90 Anlage 23 zur

Gutachterlichen

T-Verbindung Schachtwand -;:Schachtwand Stellungnahme
(GA-2022/090-Mey

Horizontalschnitt vom 16.03.2023
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Knauf CW-Profil
L I | Schnellbauschraube TN,
: 3 e a <250 mm
- — = B = =g _ - Iz Schnelibauschraube TN oder
IR T (YO (1| PO G Y, X Knauf Universalschraube FN,
i :'l “‘\ "l “\ ,’I “\ l'l “\ ,'/ ““ :" 5 ,"’ “\ :" "\ ,'/ “\ :" ".I ':'I ‘\ ,'l ‘.‘\ ,'/ \‘\ ,'/ ‘\ :"’ \‘\ :'/ “‘\ :'/ \‘\ :/ 0 a< 250 mm
e e i b= 1 Koauf CWero
; . 3 b - PiattenstoR verspachteln
i 1 f Eckschutzschiene ")
Brandschutztechnisch klassifizierte
Trennwand mind. gleiche
Feuerwiderstandsklasse
wie Schachtwand
.\.\g"f‘mhuz e
1) zuléssig, brandschutziechnisch aber nicht erforderiich MaRe in mmi——"
2) Wandaufbau und Dsmmung gem&B Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F90 Anlage 24 zur
Gutachterlichen
Eckausbildung Schachtwand= Trennwand Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
. . vom 16.03.
Horizontalschnift Oy, 05.2023




@ Innenecke

m Aulenecke

@ Aulenecke W635:.de

Knauf Spachtel
+Trenn-Fix '
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Flexibles Eckenprofil
+—— Knauf CW-Profil
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Schnellbauschraube TN
—— Blechschraube LN 3,5x11,

1]
i
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a< 500 mm

¥

¥
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Knauf CW-Profil

| — Blechschraube LN 3,5x11,
a <500 mm

| — Knauf CW-Profil

| — Schnellbauschraube TN 3,5x25,
a s 250 mm (nur bei Ecke)

ENRNEDEAN

Schnellbauschraube TN 3,5x35,
a<250 mm

i PlattenstoR verspachteln

~b- Eckschutzschiene !

240

Blechschraube LN 3,5x11,
a< 500 mm
——— Knauf CW-Profil

Zusatzlicher Dammstreifen (S,
nichtbrennbar, Schmelzpunkt
21000° C nach DIN 4102-17

Knauf Spachtel

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gem#8 Abschnitt 3 und 4

Eckschutzschiene !

A
NN

Mafe in mm
Prinzipdarstellungen

SR

Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F90
Eckausbildung Schachtwand +Schachtwand

Horizontalschnitt

Anlage 25 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




m Innenecke

e e [ _
Ao Flexibles Eckenprofi
Knauf Spachiel + : >_;< Schnellbauschraube TN
Fugendeckstreifen Kurt =a N
\
N
N
)
m Aulenecke 3
e T e
st
e Flexibles Eckenprofil
P | Schnellbauschraube TN
Knauf CW-Profil
—{— Knauf Spachte!
Eckschutzschiene "
® (97
« 5
N / G 5~

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemaf Abschnitt 3 und 4

MaRe in mat-=—

Prinzipdarstellungen

—

Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F90
Eckausbildung Schachtwand --Schachtwand

Horizontalschnitte

Anlage 26 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023
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@ AuBenecke

w'Aufenecke

Blechschraube LN 3,5x11; —

Blechschraube: LN-3,5x11;

—— Knauf CW-Profil
AYAVATA'A Mg — Schnellbauschraube TN
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2
I Knauf CW-Profil J L —l

Knauf Spachte! +
Trenn-Fix !

(]

a<500 mm

5
00
Schnellbauschraube TN; — o
a<250 mm .
Plattenstreifen D b
2 50 mm breit 0o
: = -i: 3 ;:' °
i 2
I %21 Knauf CW-Profil
V.V VOV =il — Schnellbauschraube TN
i ° o CO ¥
ISPRRTNLARES e 238, B 15

" Knauf CWeProfi ] J L _J

Knauf Spachte! +

25500 mm Trenn-Fix "

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemaB Abschnitt 3 und 4
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. NN N huz v
MaBe inmm-—— """
Prinzipdarstellungen

Einseitig beplankte Trennwand F90 - K251.de
Eckausbildung Schachtwand —Schachtwand

Horizontalschnitte

Anlage 27 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




2- oder 3- seitige Ausfiihrung méglich

= Mit oder ohne Unterkonstruktion w Mit Unterkonstruktion
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a+b <2000 mm 2a+ b < 2000 mm
Detail "D"
+——t
“ Flexibles Eckenprofil
— 100 mm
Blechschraube LN 3,5x11,
- as 500 mm
Knauf CW-Profil
p—— PlattenstoR verspachteln
(q0 R _I— Eckschutzschiene

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderiich
2) Wandaufbau gem&B Abschnitt 3 und 4
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Prinzipdarstellungen

Einseitig beplankte Trennwand F90 — W628A.de
Eckausbildung Schachtwand =Schachtwand

Horizontalschnitte

Anlage 28 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




!

Knauf Spachte! + Trenn-Fix / Zm
Trennwandkitt ! /
Fiir den Untergrund geeignetes,
nichtbrennbares Verankerungselement,
z. B. Knauf Deckennagel; a < 500 mm

Knauf Stahlblech-Winkelprofil 50/35/07
oder Knauf CW-/UW-/CD-UD-Profile

Schnellbauschraube TN

Platten dicht gestoRen

2)

Knauf Spachtel !

Eckschutzschiene —l—

1) zuldssig, brandschutziechnisch aber nicht erforderiich
2) Wandaufbau und Démmung gemé&B Abschnitt 3 und 4

Prinzipdarstellungen

Einseitig beplankte Trennwand-F30/F60/F90
Vereinfachte Eckausbildung Schachtwand - Schachtwand

Horizontalschnitt

Anlage 29 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme

GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023




® Variante 1
Kantenschutzprofil !
Geeignetes
"l Verankerungselement
BL a Schnellbau-
—f I schraube TN '
J
U ]
= ~
1
220 \ Knauf CW-Profit
H Knauf UW-Profil
Gipskarton-Riegel
m Variante 2
"R Kantenschutzprofil "
a/.a Schnellbau-
-‘* | schraul|>e|TN .
L J | )
| : 1 1 M i
| = B— s,
i by
(IR ] I
320 \\— Knauf CW-Profil
H Knauf UW-Profil
Gipskarton-Riegel
1) 2ullissig, brandschutztechnisch aber nicht erforderiich ) Maﬂe in mm
2) Wandaufbau und Démmung gemaB Abschnitt 3 und 4 Prinzipdarstellungen
Einseitig beplankte Trennwand F90 Anlage 30 zur
Gutachterlichen
Gleitender Wandanschluss —:Schachtwand Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
Horizontalschnitte jomyes 052023




m Variante 1

m Variante 2

m Variante 3

2)

2)

2)

s

3125

—

o o o
I; 0® o®
P o %0 o %0 ¢ %0 o °o

e s e e s ) |

Knauf Plattenstreifen GKF/DF —

-
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VAR, AVAv)

IN-J5\- v. -_-
VAVAVAVAY
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Knauf CW-Profit J
Kantenschutzprofit ¥ -

\\ Knauf CW-Profil
Blechschraube LN 3,5x11,
as 500 mm

Knauf CW-Profil
Kantenschutzprofil ¥ -
Knauf Plattenstreifen GKF/DF

<

3125

I— Blechschraube LN 3,5x11,
a <500 mm
Knauf CW-Profil

1) zuléssig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich
2) Wandaufbau und Démmung gemaB Abschnitt 3 und 4

Ia-s_za_r—nml a

Mafte in mm
Prinzipdarstellungen

Horizontalschnitte

Einseitig'beplankte Trennwand-F30/F60/F90

Bewegungsfugen - einlagig

Anlage 31 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
GA-2022/090-Mey
vom 16.03.2023
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