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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

i Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu
stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Hersteliung und Verwendung der
Vliesmatten aus Polyesterfasern als schwerentflammbarer Warmedammstoff (Baustoffklasse
nach DIN 4102-B1") mit der Bezeichnung "HACObond®" (nachfolgend als Warmedammstoff
bezeichnet).
Der Warmedammstoff besteht aus weien ader schwarzen Polyesterfasern, die zu Vliesen
gekrempelt sind und bei der Herstellung thermisch verfestigt werden.
Der Warmedammstoff ist nicht mit einer Oberflachenbeschichtung oder Kaschierung ausge-
rastet.

1.2 Verwendungsbereich
Der Warmedammestoff darf als nicht druckbelastbarer \Warmeddmmestoff entsprechend den
Anwendungsgebieten DI, DZ und WI nach der Norm DIN 4108-10%, Tabelle 1, verwendet
werden.
Der Warmedammstoff darf nicht in hinterliifteten Fassaden angewendet werden.
Der Warmedammstoff ist bei Verwendung auf oder zwischen massiv mineralischen Bau-
stoffen (Rohdichte = 1500 kg/m?) ein schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse nach
DIN 4102-B1"), vorausgesetzt, eventuell erforderliche Befestigungen des Warmedammstoffs
auf angrenzenden massiv mineralischen Baustoffen werden nur mit nichtbrennbaren,
mechanischen Befestigungsmitteln ausgefiihrt.
Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht, wenn die Oberflachen des Wérme-
dammstoffs bauseits zusatzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder Kaschierungen verse-

hen werden.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und
Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

21.2 Lénge und Breite

Die Ldnge und Breite des Warmedammstoffes missen bei Prifung nach DIN EN 822° den
angegebenen Nennmalen unter Beriicksichtigung der Grenzabweichungen nach Tabelle 1

entsprechen.
! DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalien von Baustoffen und Bautsilen; Teil 1. Baustoffe; Begrifie, Anforde-
rungen und Priifungen
z DIN 4108-10:2015-12 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 10: Anwendungsbezo-
gene Anforderungen an Wirmeddmmstoffe - WerkméaRig hergestelite Warme-
ddmmstoffe
¥ DIN EN 822:2013-05 Wirmeddmmsioffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Ldnge und Breite

260205.18 1.23.11-690/18-1
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Tabelle 1:  Grenzabweichungen
Breite | Lange

214

2.1.6

| N D ;A

Z60205.19

Grenzabweichung jédes gemessenén Ei-nzelwertes
der Stichproben von den angegebenen Nennmafien

+2% |_2 %"

Uberschreitung ist nicht begrenzt

Dicke

Der Warmedammstoff wird in Nenndicken von 20 mm bis 200 mm hergestelit.

Die Dicke ist nach DIN EN 823 zu bestimmen. Die Belastung muss 50 Pa betragen.

Die Grenzabweichungen der gemessenen Einzelwerte von der angegebenen Nenndicke
betragen:

Nenndicke < 50 mm: + 3 mm

Nenndicke > 50 mm: £ 5 mm

Nenndicke > 100 mm und Rohdichten von 14 bis 16 kg/m* +7/-5 mm

Rechtwinkligkeit und Ebenheit

Die Rechtwinkligkeit des Warmedammstoffes ist nach DIN EN 824° zu bestimmen. Die
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Langen- und in Breitenrichtung darf 5 mm/m nicht
Gberschreiten.

Die Ebenheit des Warmedammstoffes ist nach DIN EN 825° zu bestimmen. Die Abweichung
von der Ebenheit darf 6 mm nicht tGberschreiten.

Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte des Warmedammstoffes muss bei Prifung nach
DIN EN 16027 mindestens 14 kg/m? und hochstens 43 kg/m?® betragen.

Wirmeleitfahigkeit und Warmedurchlasswiderstand

Die Messwerte der Warmeleitfahigkeit Ao, dUrfen bei Priffung nach DIN EN 12667° folgende
Werte nicht Gberschreiten;

Moy = 0,0394 W/(m - K) bei Rohdichten von 14 bis 16 kg/m?, Nenndicken von 20 bis 200 mm
Ao = 0,0366 W/(m - K) bei Rohdichten von 17 bis 34 kg/m®, Nenndicken von 20 bis 150 mm
Ao, = 0,0328 W/(m - K) bei Rohdichten von 35 bis 43 kg/m?®, Nenndicken von 20 bis 70 mm

Die Trocknungstemperatur betrégt 60 °C.

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile sind fur den
Wéarmedammstoff folgende Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit in Ansatz zu bringen:

A = 0,041 W/(m - K) bei Rohdichten von 14 kg/m? bis 16 kg/m?
A = 0,038 W/(m - K} bei Rohdichten von 17 kg/m?® bis 34 kg/m?®
A = 0,034 W/(m - K) bei Rohdichten von 35 kg/m? bis 43 kg/m?

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke des Warmeddmm-
stoffs anzusetzen.

DIN EN 823:2013-05 Wirmeddmmstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung der Dicke

DIN EN 824:2013-05 wirmedédmmstoffe ((ir das Bauwesen - Bestimmung der Rechiwinkligkeit

DIN EN 825:2013-05 Wirmeddmmstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Ebenheit

DIN EN 1602:2013-05 Wirmeddmmstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

DIN EN 12667:2001-05 Wirmeschulztechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestim-

mung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plaltengerét
und dem Warmestrommessplatten-Gerét; Produkte mit hohem und mittleren
Wirmedurchlasswidersland

1.23.11-690/18-1
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217 Zugfestigkeit
Die Zugfestigkeit des Wirmedammstoffes parallel zur Plattenebene ist nach DIN EN 1608°
zu bestimmen.
Die Zugfestigkeit muss mindestens den Wert erreichen, der sich aus dem doppelten Eigen-
gewicht, bezogen auf den Querschnitt (Nenndicke x Breite), errechnet.
218 Brandverhalten
Der Warmedammstoff muss unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung die Anforderungen an das Brandverhalten der Baustoffklasse
nach DIN 4102-B1', Abschnitt 6.1, erfullen.
Die Prifungen sind nach DIN 4102-B1" in Verbindung mit DIN 4102-16" durchzufiihren.
21.9 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahi
Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl fur den rechnerischen Nachweis eines
méglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach DIN 4108-3" belrégt p = 1.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Bei der Herstellung des Warmedédmmstoffes sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 ein-
zuhalten.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Der Warmedammstoff ist so zu verpacken, dass er wahrend des Transports und der Lage-
rung auf der Baustelle trocken bleibt.

2.2.3 Kennzeichnung

Das Bauprodukt bzw. die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflilt sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Warmedammestoffes in deutlicher Schrift mit folgenden
Angaben zu versehen:

— Polyesterfaservlies "HACObond®" als Wérmedammestoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-1906

— Anwendungsgebiete DI(dk), DZ(dk) und WI(dk) nach DIN 4108-10?
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
— Nenndicke, Nennldnge und Nennbreite in mm

— schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) - auf massiv mineralischen Untergriin-
den

— J.H. Ziegler GmbH, 77855 Achern
- Herstellwerk'? und Herstelldatum'?
Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

- Polyesterfaserviies "HACObond®" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-1906

9 DIN EN 1608:2013-05 Wirmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit in Platten-
10 ebene; Deutsche Fassung EN 1608:1996
DIN 4102-16:2015-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
1 schachtpriifungen
DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und
Ausfihrung

12 .
Kann auch verschlisselt angegeben werden.

76020519 1.23.11-690/18-1
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2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

231 Allgemeines
Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodulkis mil den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mil einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle
sowie einer regelmaigen Fremduberwachung durch eine anerkaninte Uberwachungsstelle
nach MaRkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieflich
der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Ubereinstimmungserkldrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut ftir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 2 aufgefuhrten Maf3-
nahmen einschlieen.
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1") nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung" in der jeweils gultigen Fassung'® mafgebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdliber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtshehdrde auf Verlangen vorzule-

gen.

Bei ungeniigendem Prlfergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Zuletzt verdffentlichl in den "Mitleilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Heft 2 vom 1. April 1997,

760205.19 1.23.11-690/18-1
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2.3.3

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaiig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukis durchzufiihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 2 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu prifen und
kdnnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prafungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 2 an zwei Nenndicken sowie die
Kontrolle der Kennzeichnung (Abschnitt 2.2.3) durchzufiihren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1') nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung' magebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbe-
hérde vorzulegen.

Tabelle 2:  Art und Umfang der Prifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit
Eigenschaft Prafung Werkseigene
nach Abschnitt nach Abschnitt" Produktionskontrolle Fremditberwachung
Malie
nach2.1.2/21.3 21.2und2.1.3 1 x je Charge 2 x jahrlich
Rechtwinkligkeit,
Ebenheit
nach 2.1.4 214 1 x je Charge 2 x jéhrlich
Rohdichte
nach 2.1.5 215 1 x je Charge 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit
nach 2.1.6 2.1.6 - 2 x jahrlich®
Zugfestigkeit
nach 2.1.7 217 - 2 x jahrlich
Brandverhalten
nach 2.1.8 2.1.8 und "Richtlinien ..... w3 2 x jahrlich

Frank Ifflander Beglaubigt
 —
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Im Laufe der Uberwachung sind alternierend Produkte aus weiten und schwarzen Fasern zu pritfen.
Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Rohdichtebersich zu erfassen.

1.23 11-690/18-1



